QUALITY LABEL

INTERNATIONAL
gNISIOONY HO4

Qualanod

QUALITY LABEL

Directives concernant le label de
gual i t® QUALANOD pour
sul furiqgue de | 0al u

Edition
01.01.2019

Mise a jour le 14.11.2018 ; applicable le 1* janvier 2019

Cette édition remplace I'édition précédente (01.01.2017)
et pourra étre complétée par de nouvelles fiches de mise a jour.

Toutes les fiches de mise a jour en vigueur sont publiées sur internet : www.qualanod.net

Ce document interne " dubodunmBnidnlarggetanglhise t r aduct i o
qui fait foi en cas de doute.

QUALITY LABEL

UALITY LABEL QUALITY LABEL Adresse postale :

-| |E S N M : QUALANOD, BP 1507,
S| = HEE 43')9) : SROM:  CH-8027 Zurich

= — I = - = i H .
=| |E 2 2 | Z  Domicile:
HEE & Qualanod HlIHE O d EIlE Qualanod B L
= g iialanc =il QUALANOD c/o ARCO Association
@ | | ARCHITECTURE { INDUSTRIAL DECORATIVE HARD ANODISING

Management AG (organisme

Internet : www.qualanod.net certificateur) .
QUALITY LABEL E-Mail : josef.schoppig@arco.swiss Tél. : +41 (0)43 305 09 70 10distrasse 42, CH-8002 Zrich

INTERNATIONAL

Qualanod



http://www.qualanod.net/

QUALANOD

SOMMAIRE

L@ 111 Y | TR 2
3 I 1 14 o Yo [0 Yo 1 o1 o ISR 5
2 PO e 5
R I Vo o U L= TSP P P TP PP PP 6
A REFEIENCES oo 6
LI =T e [T Ao 1= T o T (T o 8
T I ot =T [od o FoT = T o o ST = U PP 10
6.1  DiSPOSItIONS GENEIAIES .....ciiii ittt e e e e et e e e e e e anes 10
6.2 AHMDbULION d'UNE lICENCE .....eeiiiii e e 11
6.3 Renouvellement d'une liCENCE ..........covviiiiiiiiiiiii 12
6.4  AnnUIation d’UNE lICENCE ........uuiii i e 14
6.5 Changement de produits SOUS lICENCE ...........ccovvviiiiiiiiiiiiiiiie 14
7 Reéglement relatif & I'emploi du label de qualité..........coooeeeieii i, 14
7.1  Propriete de la MAarQUE .....coouuuiiii e e e et e e e e e e e e ae e e e e 14
7.2 Registre des titulaires de liCENCE............oovvviiiiiiiiiiii 15
7.3 ADMISSIDIlItE dES rEQUETANTS ........eiiiiiiiiieiiiiiiiie e 15
7.4  Produits VISES par la ICEBNCE.....ccoce i 15
7.5 Emploi du label de qualité par les titulaires de licence .........ccccccvvvvvvvviiiiiiiiiiinnnnn, 15
T o) 1 To%= 11 o] o 1 16
8 IS PO DN S e 17
8.1  DiSPOSItIONS GENEIAIES ......covviiii i e e e e 17
8.2 POrt€e desS INSPECLIONS.....ciiii ittt et e e e e e e anes 17
8.3  Contrdle de 1a ProdUCTION .........cii i 17
8.4  CoNtrdle deS PrOCEUES ........ouuuiei e e e e e 20
9 Méthodes de controle de la ProduUCHION. ...t 21
9.1  DiSPOSItIONS GENEIAIES .....ceiii ittt e e e ettt e e e e e e e s eeeaaeeeaanns 21
9.2 MeSUre de EPaiSSEUI ......ooiiiiiii e e e e e 21
1S RS T @70 11 £0] (=3 U oo ] 41T = Vo PP 21
0.4 AP e e e et e e e et n b a e 22
9.5  RESIStaNCe & 18 COMOSION.......cciiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 23
9.6 Résistance al'usure / a 'abrasion..........cccccevvvviiiiiiiiiiii e 23

DIRECTIVES QUALANOD -2- Edition du 01.01.2019



QUALANOD

0.7 MICTOTUIELE ...ttt e et e e e e e e et r e e e e e e e e 25
9.8 Résistance a la formation de criques par déformation............ccccccoviiiiiiiiiiiieeennnnnne 26
9.9 Solidité a la lumiére artificielle et au rayonnement ultraviolet ...................cccccoeene 26
9.10 Tension électrique de ClaqUAGE .........cuvvviiiiii e 26
9.11 CoNntiNUItE dU rEVELEIMENT ......oiiiiiiiie ettt e e e et e e e e e e e e 26
9.12 Masse par UNIt€ de SUMACE ..........uuuiiiiiiee i 26
9.13 Résistance au craquellement thermique ............oouviiiiiieer e, 27
9.14 Récapitulatif des essais de production selon les différents types d'anodisation..... 27
10 Agrément pour les nouveaux procedés et les nouveaux produitS.......cccccvvvveeen... 29
11 Informations sur les produits et €S ProCEdES ..........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiee e 30
11.1 DiSPOSItIONS GENEIAIES ........uuiiiiiiieeiiiiiiiieie et e e e eaaeens 30
11.2  L’aluminium @ @NOQISEr .........uuiiiiiiiiiiiiiitii et 30
11.3 Epaisseur des COUChES anOdIQUES..........cc.cveueeuerueeeeeereereeteeieeieeere et ere e, 32
I S o1 ot PP PPTTTT 33
11.5 Equipement des installations d’anodiSation................ccuooeeeeeeeoeeee e, 33
11.6 Procédés des installations d’anodisation................cccccuuiiiiiiiiiiiiiiiiiis 35
11.7 Nettoyage €t €NrEHIEN.......ccci e e e e e e e er s 40
12 Annexe T Anodisation architeCturale ...........occcviiiiiiiiiiiiii e 42
12,1 INEFOTUCTION ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeas 42
12.2 Domaine d’appliCation.........ccoiieiiieiiiiie e 42
12.3 Label de qQUAIILE .........ouei e 42
12.4  CoNtrats aveC €S CHIENTS ........eiiiiiiiiiiiieee e 42
12.5 RECIAMALIONS .....eeiiiiiieee ittt e e e e et e e e e e e e e e aaeeaeeeas 43
12.6 Laboratoire et appar€illage ...........eeeiee i 43
12.7 Contréle de la production par le liCENCIE .........cccoeeiiiiiiiiiiii e, 44
12.8 Exigences concernant l€S ProCEAES..........oouiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt 47
12.9 Meéthodes pour le contréle des ProCEAES .......ccoviieiiiiiiiiiiiie e 49
12.10 Registre de contrble de la production............cccooeieiiiiiiiiiiiii e 50
12,00 INSPECTIONS ...ttt 51
13 Annexe - Anodisation iNdUStrielle ... 53
131 INEFOAUCTION ...t 53
13.2 Domaine d’appliCation.........cooeeiiiieiii e 53
13.3  Label de QUANILE ......coeeeiiiiiieiieee e 53
13.4 ContratS avec €S CIENTS .........uuiiiiiiiiiii e 53
13.5  RECIAMALIONS .....eeeeiiiieeiiiee et e e e e e e e e e s e eeeas 55

DIRECTIVES QUALANOD -3- Edition du 01.01.2019



QUALANOD

13.6 Laboratoire et appar€illage ...........ueeiiieeiiiiiieee e 55
13.7 Contrdle de la production par le liICeNCI@ ...........cccuuiiiiiiiiiiiiiee e 55
13.8 Exigences concernant l€S ProCEAES...........ooeieiiiiiiiiiiiiiie e 59
13.9 Meéthodes pour le contréle des ProCEAES .......ccoviieviiiiiiiiiiiie e 60
13.10 Registre de controle de la produCHON..............uuueuiiiiiiiiiiiiiiieeeeeees 62
13,20 INSPECTIONS ...ttt 63
14 Annexe - AN0diSation dECOTALIVE.........uuiiiiiiiiiiiiiiiii i 64
4.1 INEOTAUCTION ...ttt e e e e e e e e e e e e e eeeeeas 64
14.2 Domaine d’appliCation.........ccoeeiiiieiiiiie e 64
14.3  Label de qUANLE .......coooiiiee e 64
14.4  CoNtrats aveC €S CHIENTS .......uiiiiiiiiiiiie e 64
14.5 RECIAMALIONS .....uiiiiiiieeiii ettt e e e e e e st e e e e e e e s e bbb e e eaaaeas 65
14.6 Laboratoire et appareillage ..............uuuuuummiiiiiiii e 65
14.7 Contréle de la production par le liCENCIE .........ccooeeeiiiiiiiiiii e, 66
14.8 Exigences concernant l€S ProCEAES..........cuuieiiiiiiiiiiiiiieee et 69
14.9 Méthodes pour le contréle des ProCEAES .......cooviieriiiiiiiiiiiie e 70
14.10 Registre de contrble de la production............cccooieeeiiiiiiiiiii e 72
14,00 INSPECTIONS ...ttt 73
15 Annexe - ANOAiSAtION UIE......cooiiiiiiiiiiiiee e e 74
15.1  INEOTUCTION ...ttt e e e e e e e e e e e e e s eeeeeas 74
15.2 Domaine d'appliCation............ooeuiiiiiiii e 74
15.3  Label de qUANLE ......ccooeiiiieeieee et 74
15.4  CoNtrats aveC €S CHIENTS ........eiiiiiiiiiiiiee e 74
15.5 RECIAMALIONS .....eiiiiiiieeiiit ettt e e e e e e e eeeas 75
15.6 Laboratoire et appareillage ..............ueuueumimiiiiii e 75
15.7 Contréle de la production par le liCENCIE .........cccoeeeiiiiiiiiiii e, 75
15.8 Exigences concernant 1eS ProCEAES..........cuuuuiiiiiiee it 78
15.9 Meéthodes pour le controle des ProCEUES .........ooviuviiiiiiieeeiiiieeee e 79
15.10 Registre de contrble de la production............cccooiieeiiiiiiiiiii e 79
ST A 1 Y o1 Tox 1o o 1= 80

DIRECTIVES QUALANOD -4 - Edition du 01.01.2019



QUALANOD

1 Introduction

L’association pour le label de qualité Qualanod a été fondée en 1974 par plusieurs
associations nationales d’anodiseurs travaillant pour le batiment, dans le cadre de
I'Association Européenne des Anodiseurs (EURAS), en collaboration avec I'Association
Européenne de ['‘Aluminium Ouvré (EWAA). En 1982, ['Association Européenne de
I'Aluminium (EAA, puis EA) absorbe TEWAA, puis en 1994 I’Association Européenne pour le
Traitement de Surface de I’Aluminium (ESTAL) succéde a lTEURAS. En 2004, Qualanod étend
son périmétre a d’autres applications de I'anodisation sulfurique de I'aluminium.

Qualanod est une organisation dont le but est de garantir et de promouvoir la qualité de
aluminium anodisé.

Les présentes Directives fixent les exigences que les licenciés et les futurs licenciés devront
scrupuleusement respecter. Elles fournissent également des recommandations destinées aux
licenciés, ainsi que des informations importantes sur les actions que ménent les titulaires de
licence générale, les organismes de contrdle, les inspecteurs et Qualanod. Qualanod autorise
les titulaires de licence générale a octroyer I'utilisation du label de qualité Qualanod aux
installations d’anodisation. Les titulaires de licence générale réglementent également les
organismes de contrdle.

Les présentes Directives sont conformes a la norme 1SO 7599, une méthode de spécification
pour I'anodisation décorative et protectrice dont I'anodisation architecturale, sauf mention
contraire, et aux exigences de la norme ISO 10074, une spécification pour I'anodisation dure.

Les présentes Directives sont divisées en chapitres et en sections, et sont complétées par
des annexes. Les chapitres et les sections fixent les exigences générales qui s’appliquent a
chaque licencié, dont les procédures d’attribution de licence, les inspections, I'utilisation du
label de qualité et les exigences pour les essais de performance des produits. Les présentes
Directives fournissent également des indications et des recommandations pour les produits et
les procédés.

Chaque annexe identifie un type d’anodisation spécifique (voir également le chapitre 5) et fixe
les exigences de conformité aux présentes Directives. Les annexes sont les suivantes :

1 anodisation architecturale

9 anodisation industrielle

1 anodisation décorative

1 anodisation dure

Afin de s’informer sur la maniére de se conformer aux exigences des présentes Directives, un
licencié doit se référer aux annexes correspondant aux produits visés par sa licence.

2 Portée

Les présentes Directives fixent les exigences pour I'anodisation sulfurique et les produits
créés par anodisation sulfurique.

La norme ISO 7583 définit 'anodisation sulfurique comme I'anodisation dans un électrolyte a
base d’acide sulfurique.

Les présentes Directives ne s’appliquent pas a :
1 lanodisation dans la production de plaques lithographiques ;
9 lanodisation en traitement préalable avant I'application d’'un revétement en poudre, de
peinture ou d’adhésif ;
9 lanodisation dans la production de revétement combiné.
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3 Langue

La version officielle des présentes Directives est la version en langue anglaise.

Dans la version en langue anglaise, certaines formes verbales ont une signification particuliere
qui correspond aux exigences des directives ISO/IEC, Partie 2, Annexe H.

Les formes verbales suivantes indiquent des exigences a suivre scrupuleusement afin de se
conformer aux présentes Directives et pour lesquelles aucun écart n’est permis :

M doit

1 ne doit pas

Les formes verbales suivantes indiquent que, entre plusieurs possibilités, l'une est
particulierement appropriée sans pour autant exclure les autres, qu’une certaine maniére de
faire est préférée sans étre nécessairement exigée, ou encore (a la forme négative) qu'une
certaine possibilité est déconseillée mais pas interdite :

T il convient de

T il convient de ne pas

Les formes verbales suivantes indiquent une maniéere de faire autorisée dans les limites des
présentes Directives :

1 pourrait

1 n’est pas obligatoire

Les formes verbales suivantes sont utilisées pour exprimer des possibilités ou des
éventualités soit matérielles, soit physiques, soit causales :

T peut

 ne peut pas

4 Reéférences

Les références indiquées ci-aprés peuvent étre importantes pour I'application des présentes
Directives. Dans le cas des références datées, seule I'édition mentionnée est valable. Pour
les références non datées, la derniére édition de la publication indiquée (y compris toute
modification) est valable.

EN 485-1, Al umi ni um et al |-i Plgs sandeséentblas mpaissesu-nmConditions
technigues de contrdle et de livraison

EN 573-3, Al umi ni um et al | -+ Gognpositiord ahimitjue @ti formeudes produits
corroyés -- Composition chimique et forme des produits

EN586-1,Al umi ni um et al I Piecgséoméed-6CGohditions techniguas de controle
et de livraison

EN754-1,Al umi ni um et al |--iBargssestubds@tirds « @anditions techniques de
contréle et de livraison

EN 755-1, Al umi ni um et al | + Bagress tubesbéet prafilési fiks « Monditions
techniques de contrdle et de livraison

EN 1090-1: 2009 + Al: 2011, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium
Partie 1: Exigence s pour | 6 ®valuation de | a confor mit
EN 12020-1, Al umi ni um et al |-iPeofilés sle pcdisioh filémenralliagesn EN AW-
6060 et EN AW-6063 -- Conditions techniques de contréle et de livraison

EN 1999-1-1, Eurocode 9 -- Calcul des structures en aluminium -- Regles générales

® des

(

ISO 1463, Rev °t ement s m®t al |l i qued Mesurcage hede dOo®PRdes s

revétement 8 Méthode par coupe micrographique
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ISO2085,Anodi sation de | 6al umiCantrGerde la ¢ontinudé deseaichesl | | ages
anodiques minces -- Essai au sulfate de cuivre
ISO2106,Anodi sati on de | 6al umbDéermnatiorede la masse pag wmitéald | i ages

surface (masse surfacique) des couches anodiques -- Méthode gravimétrique
ISO 2128, Anodi sation de | 6al umidhiD®OMeemi wat isers cdd |l Qe a
couches anodiques 8 Méthode non destructive par microscope a coupe optique

ISO2135,Anodi sation de | 6al umiEssa acotléré te salidité slalsmiéeel | | ages
arti ficielle des couches doéoxydation anodiqgue col or G
ISO 2143, Anodi sation de | 6dal und Apprécmtiomrde lagperte dugpauvoia | | i age
absorbant des couches anodiques aprés colmatage 6 Essai a la goutte de colorant avec action

acide préalable

ISO 2360, Revétements non conducteurs sur matériaux de base non magnétiques conducteurs

de | 6®ldeddsurcage® de | 6®pai 8 dvEthade pdrecourardsvde Foecansdt n t

sensi ble aux variations doéamplitude

ISO2376,Anodi sati on de dedaflidgesmiDétérmirmatior de laderasion électrique

de claquage

ISO 2859-1, Regles d'échantillonnage pour les contrbles par attributs 0 Partie 1: Procédures
d'échantillonnage pour les contréles lot par lot, indexés d'aprés le niveau de qualité acceptable

(NQA)

ISO2931,Anodi sation de | 6al uriHBvaluation de ta qualiéé deseaiches| | i age s
anodigues col mat®es par mesurage de | dadmittance
ISO3210,Anodi sation de | &al u miEraluation de It qudlig des eosiches | | | age s

anodiques colmatées par mesurage de la perte de masse aprés immersion en solution
phosphochromique

ISO3211,Anodi sation de | 6al umkvaliatiomde & tésistance desuches | i age s
anodiques a la formation de criques par déformation

ISO 4516, Revétements métalliques et autres revétements inorganiques -- Essais de microdureté

Vickers et Knoop

ISO 6362-1, Al umi ni um et al | i age s- Batrésa fuhesnét profilésfilés er r oy ®s
Conditions techniques de contrble et de livraison

ISO 6581, Anodis at i on de | 6al umi n- DEtarmiadtion dela sslidite compatée a g e s

a la lumiére ultraviolette et la chaleur des couches anodiques colorées

ISO 6719, Anodi sation de | 6al umi- Mésurage des cardceeristqees dea |l | i age
réflectivi t ® des surfaces déaluminium © | 6daide doéinstrurt

ISO7583,Anodi sation de |
ISO 7599:2010, Anodi sation d
couches anodiques sur aluminium

ISO 7668, Anodi sation de | 6al umi- Mésurage des cardceeristqees dea |l | i age
réflectivité et de brillant spéculaires des couches anodiques a angle fixe de 20 degrés, 45 degrés,

60 degrés ou 85 degrés

6 al u @iTermas and définitlne s es al |l i ages
e | 6al um+ Bpécificatiomstgénétates moers al | i @

ISO 8251, Anodis at i on de | 6al umi ni-uDétermihatiod de lasrésstaneelal i age s
| 6abrasion des couches dbéboxyde anodiques
ISO8993,Anodi sati on de | 6al umbystéme de cetdtiondeslacsrmsionpalr | i ages
piglres -- Méthode reposant sur des images-types

ISO8994,Anodi sati on de | 6al umbystéme de cetdtiondeslacsrmsionpalr | i ages

piglres -- Méthode par quadrillage
ISO 9227, Essais de corrosion en atmospheres artificielles -- Essais aux brouillards salins
ISO 10074, Anodisation de | 6al umi ni umSp®cdéi sasi ahl pages!| dan

de | 6al uminium et des alliages doéal umini um

ISO 10215, Anodi sation de | 6al umiDRtiern méthade osne dealllai anged
sur couches anodiques -- Méthode des échelles graduées

ISO 10216,Anodi sati on de | 6al umiDRituem métnade onedeall lai snged

sur couches anodiques -- Méthode instrumentale

ISO 11664, Colorimétrie i Partie 4 : Espace chromatique L*a*b* CIE 1976

ISO/IEC 17025, Exigencesg ®n ®r al es concernant | a comp®tence de:
et dbéessais
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ISO/IEC 17065, Evaluation de la conformité -- Exigences pour les organismes certifiant les
produits, les procédés et les services

5 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions indiqués ci-apres, ainsi que
dans les normes ISO 7583 et ISO 10074, s’appliquent.

5.1

anodisation architecturale

Anodisation visant a produire une finition architecturale destinée a étre utilisée en situation
fixe, permanente et en extérieur, ou la durée de vie et 'aspect sont importants.

5.2

anodisation décorative

Anodisation visant a produire une finition décorative dont la principale caractéristique est son
aspect uniforme ou esthétique.

5.3

anodisation dure

Anodisation visant a produire une couche d’oxydation anodique dont la principale
caractéristique est sa résistance a l'usure ou sa microdureté élevée.

5.4
anodisation industrielle
Anodisation visant a produire une finition fonctionnelle ou I'aspect est secondaire.

55

Directives

Directives du label de qualité pour rlanodisation sulfurique de [I'aluminium, émises
régulierement par Qualanod.

5.6

essai ddacceptabilit® de 1| ot

Essai sur un lot de la production afin de déterminer sa conformité aux exigences des
présentes Directives.

5.7

label de qualité

label

Programme de certification Qualanod, incluant ses logos.

5.8

logo

Création appartenant a I'’Association pour les controles de qualité dans lindustrie de
I'oxydation anodique (Qualanod) a Zurich.

Note 1: Il existe cing logos qui sont présentés au chapitre 7 des présentes Directives.

5.9

lot

Pieces d’alliage et de trempe identiques qui composent la commande d’un client, ou la partie
de sa commande se trouvant dans l'installation.
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5.10

organisme de contrble

laboratoire d’essais

Organisation accréditée selon la norme ISO/IEC 17025 pour les essais indiqués par Qualanod
et chargée par un licencié général du contréle des installations d’anodisation des licenciés.

Remarque : Les inspecteurs sont nommeés par les organismes de contr6le ou par les licenciés
généraux accrédités selon la norme ISO/IEC 17065.

511

produit sous licence

Type de produit, tel que décrit dans le Réglement, pour lequel le licencié peut utiliser le label
de qualité.

5.12

Qualanod

« Association pour les contrbles de qualité dans I'industrie de I'oxydation anodique » basée a
Zurich.

5.13

Réglement

Réglement concernant I'utilisation du label de qualité Qualanod pour 'anodisation sulfurique
de l'aluminium.

5.14

sous-licence

licence

Licence délivrée par Qualanod ou en son nom, et autorisant son titulaire a utiliser ladite
marque en se conformant aux dispositions du présent Reglement.

5.15

titulaire de licence générale

licencié général

LG

Organisation pouvant octroyer des sous-licences Qualanod a des installations d’anodisation.

Remarque : ces organisations incluent les associations nationales et Qualanod.

5.16

titulaire de sous-licence

titulaire de licence

titulaire

licencié

Installation d’anodisation autorisée a utiliser le label de qualité.
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6 Licence des anodiseurs

6.1 Dispositions générales
Ce chapitre fournit des informations générales sur le réle de l'inspecteur, de 'organisme de
contréle, du licencié général et de Qualanod. Il établit également les actions a entreprendre
par les licenciés ou futurs licenciés.

Les licenciés généraux agissent sous la supervision de Qualanod, dont le niveau d’implication
dépend des ressources du licencié général.

6.1.1 Produits sous licence

La licence Qualanod désigne les produits sous licence pour lesquels linstallation
d’anodisation peut utiliser le label. Ces produits sont identifiés en référence aux annexes des
présentes Directives. Ces annexes sont les suivantes :

9 anodisation architecturale
9 anodisation industrielle

I anodisation décorative

9 anodisation dure

Le secrétariat de Qualanod émet les certificats identifiant les produits sous licence.

6.1.2 Inspections

Lors d’'un renouvellement ou d'une attribution de licence Qualanod, une installation
d’anodisation est inspectée afin de déterminer sa conformité aux présentes Directives. Lors
d'une visite d’inspection, l'inspecteur contrdle chaque produit sous licence pour lequel
l'installation d’anodisation souhaite utiliser le label. La visite d’inspection peut étre entierement
satisfaisante, entierement non satisfaisante, ou partiellement satisfaisante si elle est
satisfaisante pour certains des produits sous licence seulement.

Une inspection identifie les non-conformités et les points a surveiller. Pour chaque type
d’anodisation, la liste des non-conformités se trouve dans I'annexe correspondante des
présentes Directives.

Une non-conformité est le non-respect d’'une exigence des présentes Directives. Si une ou
plusieurs non-conformités sont détectées lors de la premiére ou seconde inspection annuelle
pour un produit sous licence, une inspection supplémentaire est alors diligentée (voir le
schéma A). Si une ou plusieurs non-conformités sont détectées lors de linspection
supplémentaire d’un produit sous licence, alors les exigences d’octroi de licence ne sont pas
satisfaites et la licence de ce produit n'est pas attribuée ou renouvelée. Le schéma A est
intitulé « Procédure d’inspection pour chaque produit sous licence ». Par conséquent, il ne
s’applique pas a l'intégralité de la visite d’'inspection, qui peut comprendre l'inspection de
plusieurs produits sous licence.

Un point a surveiller est le non-respect d’'une exigence des présentes Directives ne figurant
pas dans la liste des non-conformités. Si un ou plusieurs points a surveiller sont détectés lors
d’une inspection, ils sont alors consignés dans le rapport d’inspection et contrblés lors de
linspection suivante. Si un ou plusieurs points a surveiller n'ont pas été corrigés avant
linspection suivante, et si le licencié n’a pas apporté d’explication écrite satisfaisante au

licencié général, alors le point a surveiller peut étre considéré comme une non-conformité.
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Toutes les informations concernant les résultats de I'inspection et leur évaluation sont
confidentielles.

Sch®ma A. Pr oc ®d upoar cliaduie predui¢ sotisilioence

conforme _ non conforme
Résultat d’inspection :

Chague losange représente une inspection.

Exigences d’attribution Exigences d’attribution
de label satisfaites de label non satisfaites

|

6.1.3 Recours

Si le licencié général décide que linspection d’'une installation d’anodisation n’est pas
entiérement satisfaisante, I'installation a la possibilité de lui adresser un recours. L'installation
doit introduire son recours dans les dix jours qui suivent la réception de la notification de
décision du licencié général. Si I'installation n’est pas satisfaite du résultat du recours, elle
peut adresser un recours a Qualanod. La décision de Qualanod est irrévocable.

6.2 Attribution d dne licence

6.2.1 Demande

Si une installation d’anodisation qui ne détient pas encore de licence Qualanod souhaite en
solliciter une, elle doit formuler une demande écrite a un licencié général.

Le licencié général est en principe I'association nationale correspondante, mais il peut étre
une autre organisation disposant du pouvoir d’attribuer des licences. Le licencié général
désigne 'organisme de contrdle en charge des visites d’inspection ou, si le licencié général
est accrédité selon la norme ISO/IEC 17065, il peut directement nommer l'inspecteur.

L’installation d’anodisation et le licencié général conviennent des produits sous licence pour
lesquels I'installation d’anodisation souhaite utiliser le label.

Si une installation d’anodisation qui détient déja une licence Qualanod souhaite utiliser le label
pour un autre ou plusieurs autres produits sous licence, elle doit formuler une demande écrite
a un licencié général. La procédure d’attribution de licence décrite ci-dessous s’applique alors.

6.22 I nspections doéattribution

Les inspections des installations d’anodisation sont effectuées conformément au schéma A.
Pour chaque produit sous licence, quatre inspections maximum sont autorisées avant que la
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décision d’attribution soit rendue. Si une installation d’anodisation souhaite labelliser plus d’'un
produit sous licence, la visite d’inspection peut concerner tous les produits simultanément.

1 nbest pas n®cessaire gue chaque produit

distincte.

La premiére visite d’inspection a lieu sur rendez-vous afin de s’assurer de la présence dans
l'installation des personnes en charge. Les visites d’inspection suivantes sont effectuées de
maniere inopinée, sauf si Qualanod délivre une autorisation spéciale.

L’inspecteur consigne les résultats de chaque visite d’inspection dans un rapport d’inspection
établi par Qualanod. A la fin de la visite d’inspection, les conclusions de I'inspecteur sont
signées a la fois par l'inspecteur et par l'installation d’anodisation qui peut ajouter ses propres
commentaires. Le rapport d’'inspection est alors adressé au titulaire de la licence générale.

6.23 £valuation des r®sultats des visites d

Le licencié général examine les résultats des rapports d’inspection et décide de leur

conformité. Il peut prendre conseil auprés de Qualanod afin de parvenir & sa décision. A la

suite de sa décision, le licencié général envoie a l'installation d’anodisation :

1. une copie du rapport d’'inspection ;

2. la notification de sa décision ;

3. unejustification compléte des conclusions, si les résultats de I'inspection ne sont pas jugés
entiérement satisfaisants.

A la suite d’une visite d’inspection non satisfaisante ou partiellement satisfaisante, une autre
visite d’inspection peut avoir lieu, dés lors que l'installation d’anodisation a notifié au licencié
général que les non-conformités relevées ont été éliminées. Le licencié général informe
I'organisme de contréle de la réception de la notification ou, si le licencié général est accrédité
selon la norme ISO/IEC 17065, il en informe I'inspecteur.

A la suite d’une visite d’inspection non satisfaisante ou partiellement satisfaisante, l'installation
d’anodisation peut retirer un ou plusieurs produits sous licence de sa demande. Dans ce cas,
elle doit en aviser le licencié général par écrit. Le licencié général en informe I'organisme de
contréle ou, si le licencié général est accrédité selon la norme ISO/IEC 17065, l'inspecteur.

6.24 At t r i b wneilicenced 6

Un licencié général peut attribuer une licence a une installation d’anodisation si deux
inspections au moins sont satisfaisantes, pour chaque produit sous licence pour lequel
l'installation souhaite utiliser le label. Lorsqu’une licence est attribuée, le licencié général et
l'installation d’anodisation signent le contrat fourni par Qualanod.

En cas de non-attribution de la licence, l'installation d’anodisation ne doit pas formuler de
nouvelle demande de licence avant au moins six mois. En cas de non-attribution pour I'un des
produits sous licence, l'installation d’anodisation ne doit pas formuler de nouvelle demande
de licence concernant ce produit avant au moins six mois.

6.3 Renouvellement d dne licence

6.3.1 Demande
Le licencié général est a l'initiative du processus de renouvellement.
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Si une installation d’anodisation ne veut pas que sa licence soit renouvelée pour un ou
plusieurs produits sous licence, elle doit en aviser le licencié général par écrit.

6.3.2 Inspections de routine

Les inspections des installations d’anodisation sont effectuées conformément au schéma A.
Pour chaque produit sous licence, quatre inspections maximum par année civile (du 1*" janvier
au 31 décembre) sont autorisées avant que la décision soit rendue. Si une installation
d’anodisation souhaite renouveler sa licence pour plus d’'un produit sous licence, la visite
d’inspection peut concerner tous les produits simultanément. | | ndest pas
chaque produit sous |licence soit trait® |

Les visites d’'inspection sont effectuées de maniére inopinée, sauf si Qualanod délivre une
autorisation spéciale.

L’inspecteur consigne les résultats de chaque visite d’inspection dans un rapport d’inspection
établi par Qualanod. A la fin de la visite d’inspection, les conclusions de l'inspecteur sont
signées a la fois par l'inspecteur et par l'installation d’anodisation qui peut ajouter ses propres
commentaires. Le rapport d’'inspection est alors adressé au titulaire de la licence générale.

633 £valuation des r®sultats des visites doi

Le licencié général examine les résultats des rapports d’inspection et décide de leur

conformité. Il peut prendre conseil auprés de Qualanod afin de parvenir & une décision. A la

suite de sa décision, le licencié général envoie a l'installation d’anodisation :

1. une copie du rapport d’'inspection ;

2. la natification de sa décision ;

3. siles résultats de I'inspection ne sont pas jugés entierement satisfaisants, une justification
complete des conclusions.

A la suite d’'une visite d’inspection de routine non satisfaisante ou partiellement satisfaisante,
une visite d’'inspection supplémentaire est effectuée dans les deux mois suivant la réception
de la notification émanant du licencié général a destination de l'installation d’anodisation.

A la suite d’une visite d’inspection non satisfaisante ou partiellement satisfaisante, I'installation
d’anodisation peut décider de retirer un ou plusieurs produits sous licence de sa demande de
renouvellement. Dans ce cas, elle doit en aviser le licencié général par écrit. Le licencié
général en informe I'organisme de contrle ou, si le licencié général est accrédité selon la
norme ISO/IEC 17065, I'inspecteur.

6.3.4 At t r i b wneilicenced 6

Un licencié général peut renouveler une licence a une installation d’anodisation si deux
inspections par année civile au moins sont satisfaisantes, pour chaque produit sous licence
pour lequel l'installation souhaite utiliser le label. Dans le cas contraire, le comité exécutif de
Qualanod, ou le licencié général disposant de I'accréditation ISO/IEC 17065, prend une
décision. La validité d’'une licence pour une année donnée est établie sur la base des résultats
d’inspection de I'année précédente.

En cas de non-renouvellement de la licence, I'installation d’anodisation ne peut pas formuler
de nouvelle demande de licence avant au moins six mois. En cas de non-renouvellement pour
'un des produits sous licence, l'installation d’anodisation ne peut pas formuler de nouvelle
demande de licence concernant ce produit avant au moins six mois.

n®ce
or s
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64 Annul ation doébune | i cence

Si le titulaire ne se conforme plus au Réglement, notamment s’il s’est rendu coupable
d'utilisation non autorisée ou incorrecte du label de qualité, le licencié général lui retire sa
licence.

Lorsque la licence d’une installation d’anodisation ne peut étre renouvelée, tel quindiqué ci-
dessus, le licencié général peut 'annuler.

En cas de circonstances imprévues, et, le cas échéant, aprés consultation de I'organisme de
contrble compétent, les inspections peuvent étre suspendues pour une période de 12 mois
maximum. La suspension commence le jour ou le licencié général est informé que des
circonstances ont empéché la visite d'inspection d’avoir lieu. Au terme de cette période, la
licence est retirée.

Lorsque le licencié général retire une licence a une installation d’anodisation, il 'en avise
immédiatement par écrit. L’annulation prend effet a la date de réception de la natification.

Dans le cas d’un retrait de licence ou si le licencié cesse ses activités, toutes les étiquettes,
bandes, stencils, tampons, films, récipients, prix courants, cartes, avis commerciaux et autres
objets sur lesquels le label de qualité est apposé, doivent étre remis au licencié général ou,
sur la demande de ce dernier, étre tenus a sa disposition jusqu’a ce qu’une nouvelle licence
soit demandée par le représentant lIégal ou le successeur du licencié précédent. La licence
initiale est considérée comme annulée aussi longtemps qu’une nouvelle licence n’a pas été
accordée. Toutefois dans lintervalle, le représentant Iégal ou le successeur du licencié
précédent est en droit de continuer a utiliser le label pendant trois mois, sauf instructions
contraires émises par le licencié général.

Lorsqu’une licence est retirée, l'installation d’anodisation ne peut pas formuler de nouvelle
demande de licence avant au moins Ssix mois.

Dans la conduite de leurs opérations, les titulaires de licence doivent respecter les lois
nationales en vigueur. Dans le cas contraire, Qualanod peut annuler la licence du titulaire en
cause (afin de protéger I'image de Qualanod et/ou en raison de principes d’équité).

6.5 Changement de produits sous licence

Si, comme décrit ci-dessus, certains produits ne peuvent étre renouvelés sur la licence d’'une
installation d’anodisation, le licencié général peut décider de le ou les retirer de la licence.

Si le licencié général effectue un changement de produits sous licence, il en avise
immédiatement linstallation par écrit. Ce changement prend effet a compter de la date de
réception de ladite notification.

En cas de changement de produits sous licence, le licencié ne peut plus associer le label de
gualité aux produits qui ne sont plus assuijettis a sa licence.

7 Reglement relatif a I'emploi du label de qualité

7.1 Propriété de la marque

Les logos du label de qualité sont la propriété de Qualanod et ne doivent étre employés par
qui que ce soit, a moins d’y étre autorisé. Les installations d’anodisation peuvent étre
autorisées a utiliser le label de qualité par une licence délivrée conformément aux dispositions
du présent Réglement.
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Qualanod accorde au licencié général une licence générale comportant le droit d’attribuer a
des installations d’anodisation l'autorisation d’utiliser le label conformément aux dispositions
du présent Réglement.

7.2 Registre des titulaires de licence

Y

Qualanod tient a jour un registre sur lequel (en plus d’autres informations, traitées
immédiatement ou ultérieurement) sont inscrits le nom, I'adresse et la description précise de
I'activité industrielle et commerciale du titulaire de la licence, la date de délivrance de la
licence, le numéro attribué au titulaire de la licence, la date d’annulation de la licence, et toute
autre information jugée nécessaire par Qualanod.

En cas de changement de nom ou d’adresse, le titulaire de la licence doit en aviser
immédiatement le licencié général. Ce dernier en informe Qualanod, afin de procéder a la
modification de I'inscription correspondante sur le registre.

7.3 Admissibilité des requérants

Le droit d'utiliser le label est accordé a condition que le requérant exploite, ou ait l'intention
d’exploiter, une entreprise d’oxydation anodique qui fabrique des produits susceptibles de
faire I'objet d’une licence.

7.4 Produits visés par lalicence

Le label de qualité doit étre utilisé uniguement pour I'anodisation sulfurique de I'aluminium, en
conformité avec les présentes Directives.

La délivrance de la licence confére le droit a son titulaire d’apposer la marque uniquement sur
les produits qui y sont spécifiés. La licence indique ces produits en référence aux annexes
des présentes Directives. La licence n’est pas transmissible. Les annexes sont les suivantes :

9 anodisation architecturale

9 anodisation industrielle

1 anodisation décorative

1 anodisation dure

Un licencié ne doit pas sous-traiter tout ou partie d'une commande de produits labellisés a
une autre installation, @ moins que le sous-traitant ne soit également licencié.

7.5 Emploi du label de qualité par les titulaires de licence

Il existe quatre versions du logo (figures la a 1d), pouvant étre utilisées selon le type
d’anodisation et les produits associés correspondant, conformément aux annexes des
présentes Directives. Il existe également une version générique (figure 1le), utilisée par le
secrétariat de Qualanod et par les licenciés généraux. Les logos doivent étre apposés soit en
noir et blanc (figure 1f), soit en bleu et blanc. lls peuvent étre utilisés, comme il convient, sur
les produits eux-mémes, sur les papiers commerciaux, les devis ou factures, les prix courants,
les cartes et panneaux publicitaires, et sur tous les prospectus édités par I'entreprise, les
brochures, les catalogues, ou encore les annonces publiées dans la presse. lls peuvent étre
complétés par linscription imprimée a droite « Label de qualité pour l'anodisation de
'aluminium » (ou tout autre texte exigé par la Iégislation nationale ; figure 1g).

Un logo, de dimension 25 x 25 mm, peut étre apposé ou directement imprimé sur des rubans
adhésifs ou des étiquettes (figure 1h), dans les combinaisons de couleurs mentionnées ci-
dessus.

Lorsqu’il I'utilise, le titulaire ne doit apporter aucune modification ni ajout au logo. Dans le cas
ou le titulaire utilise séparément ses propres marques ou dénominations commerciales, ou en
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relation avec ses produits, les dispositions du présent Reéglement ne doivent pas étre
enfreintes.

En appliquant le logo sur un produit, le licencié certifie que la qualité livrée correspond a la
gualité proposée ou, le cas échéant, a la qualité commandée.

Lorsqu’une entreprise posséde plusieurs installations d’anodisation disposant de licences
différentes, chaque installation doit utiliser les logos correspondant a ses produits sous
licence. Cette restriction ne s’applique pas si tous les ateliers disposent d’'une licence pour les
mémes produits.

A tout moment, le titulaire doit fournir au licencié général les renseignements exigés par
l'utilisation du label de qualité.

Figure 1. Emploi du label de qualité
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7.6 Notifications

En vertu du présent Réglement, toute notification provenant du titulaire doit étre considérée
comme valable si elle a été envoyée par lettre affranchie ou par email, correctement adressés.
L’annulation de licences et la distribution de nouvelles éditions des Directives doivent étre
expédiées par courrier recommandeé.
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8 Inspections

8.1 Dispositions générales
Une inspection a pour objectif de s’assurer que le licencié est en conformité avec les

exigences des présentes Directives pour les produits visés par sa licence. Les exigences
dépendent du type d’anodisation et sont décrites dans les annexes des présentes Directives.

Une inspection a également pour objectif de s’assurer que le licencié n’associe pas le label
de qualité a des produits non concernés par sa licence.

L’organisme de contréle désigné par le licencié général, ou le licencié général s'il est accrédité
selon la norme ISO/IEC 17065, est responsable de toutes les inspections. L’organisme de
contrdle, ou le licencié général accrédité, nomme un individu, appelé inspecteur, ddment
qualifié et approuvé par Qualanod, afin d’effectuer les inspections.

8.2 Portée des inspections

L’inspecteur vérifie quels sont les produits visés par la licence de l'installation d’anodisation.
L’annexe ou les annexes correspondantes des présentes Directives informent I'inspecteur sur
les essais de contréle de la production a effectuer lors de I'inspection. Les annexes sont les
suivantes :

1 anodisation architecturale

9 anodisation industrielle

1 anodisation décorative

9 anodisation dure

8.3 Contrdle de la production

8.3.1 Général
L’inspecteur peut prélever des échantillons dans l'installation d’anodisation afin que les essais
soient effectués au laboratoire de 'organisme de contréle.

L’inspecteur vérifie que le licencié répond aux exigences des normes définissant les essais
qu'il effectue.

8.3.2 Emploi du label de qualité
L’inspecteur vérifie que I'emploi du label de qualité est conforme aux exigences du chapitre 7.

8.3.3 Contrats avec les clients

L’inspecteur vérifie que les contrats avec les clients sont conformes aux exigences définies
dans la section « Contrats avec les clients » des annexes.

8.3.4 Laboratoire

L’inspecteur vérifie que le laboratoire et les instruments de mesure sont conformes aux
exigences définies dans la section « Laboratoire et appareillage » des annexes.

8.35 Echanti |l ons déessai

L’inspecteur effectue des essais uniquement sur les produits finis que [linstallation
d’anodisation a contrblés et jugés satisfaisants, ou sur les piéces qui sont emballées et/ou
prétes pour I'expédition. Les cadres soudés sont considérés comme étant une seule piece a
contrbler. Si le cadre est composé d’éléments vissés mécaniquement, chaque élément
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constitue une piéce a contréler. Les constructions assemblées au moyen de matériel thermo-
isolant et non conducteur doivent aussi étre considérées comme des éléments séparés.

L’installation d’anodisation doit indiquer a linspecteur les piéces qui ont été reconnues
conformes par le contréle de qualité interne et le type d’anodisation utilisé pour les produire.

S'’il n’est pas possible de prélever et contrbler des échantillons du lot de production a cause
de la forme, de la taille ou de 'encombrement du produit, 'inspecteur peut effectuer les essais
sur des panneaux d’échantillons faits du méme alliage que le lot de production et traités
simultanément.

L’inspecteur n’effectue pas d’essais sur les produits finis qui ne sont pas visés par la licence
de linstallation d’anodisation. Ceux-ci doivent étre clairement identifiés. L’inspecteur peut
demander a vérifier le type d’anodisation, par exemple en examinant le contrat écrit entre
l'installation d’anodisation et son client.

836 Contrtle de | 6®pai sseur

L’épaisseur de couche anodique est indiquée par la classe d’épaisseur ou par I'épaisseur
nominale, selon le type d’'anodisation. L’inspecteur vérifie la classe d’épaisseur ou I'épaisseur
nominale demandée par le client, selon la section « Contrats avec les clients » des annexes.
I mesure I'épaisseur du revétement des produits finis en utilisant la méthode de la norme ISO
2360. Il suit les procédures de la norme ISO 7599.

Il estimportant que les piéces soient disponibles en nombre suffisant pour effectuer les essais.
Afin d’éviter une visite d’inspection inutile, il est recommandé a linstallation de prévenir
'organisme compétent si elle craint de ne pas disposer, a certaines périodes, de pieces en
nombre suffisant.

L’inspecteur controle toutes les pieces laminées dont la surface significative est supérieure a
2 m2 Lorsqu’une classe d’épaisseur est spécifiée, aucune piéce ne doit avoir une épaisseur
moyenne ou locale inférieure au minimum requis pour la classe d’épaisseur. Lorsqu’une
épaisseur nominale inférieure ou égale a 50 um est spécifiée, aucune piéce ne doit avoir une
épaisseur moyenne de 20 % inférieure ou supérieure a I'épaisseur nominale. Lorsqu’une
épaisseur nominale de plus de 50 um est spécifiée, aucune piéce ne doit avoir une épaisseur
moyenne de 10 % inférieure ou supérieure a I'épaisseur nominale.

Concernant les autres éléments, linspecteur pratique un contrble statistique selon
I'échantillonnage prévu sur le tableau 1. Lors de l'inspection, il contrdle au moins 30 pieces
par type d’anodisation. Lorsqu’une classe d’épaisseur est spécifiée, le tableau 1 indique le
nombre maximal d’échantillons qui peuvent avoir une épaisseur moyenne inférieure au
minimum requis pour la classe d’épaisseur. Lorsqu’une classe d’épaisseur est spécifiée,
aucun échantillon mesuré ne doit avoir une épaisseur locale inférieure a 80 % du minimum
requis pour la classe d’épaisseur. Lorsqu’une épaisseur nominale inférieure ou égale a 50 pm
est spécifiée, le tableau 1 indique le nombre maximal d’échantillons qui peuvent avoir une
épaisseur moyenne de 20 % inférieure ou supérieure a I'épaisseur nominale. Lorsqu’une
épaisseur nominale de plus de 50 um est spécifiée, le tableau 1 indique le nombre maximal
d’échantillons qui peuvent avoir une épaisseur moyenne de 10 % inférieure ou supérieure a
I'épaisseur nominale.
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Tableau1.Pr escr i pti ons do& ®c h adiffériedtes tailles deglats p o

Nombre de piéces du lot N,o m_b r ? hahtdl | ens Q'u\antité admissible de
sélectionnés au hasard piéces non conformes
1a10 tous 0
11 4200 10 1
201 & 300 15 1
301 a 500 20 2
501 a 800 30 3
801 a 1300 40 3
1301 a 3200 55 4
3201 a 8000 75 6
8001 a 22000 115 8
22001 a 110000 150 11

8.3.7 Essai de perte de masse

L’inspecteur effectue les essais de perte de masse comme décrit dans la section « Contrle
de la production lors d’une inspection » des annexes.

Un essai de perte de masse est réalisé pour chaque ligne d’anodisation et/ou procédé de
colmatage. Exemples de procédés de colmatage : eau chaude, vapeur, imprégnation a froid
en deux étapes basée sur une solution de fluorure de nickel, et colmatage a moyenne
température basé sur une solution de sel de nickel. Par conséquent, si une installation
d’anodisation a deux lignes d’anodisation dont la ligne 1 comprend un colmatage a l'eau
chaude, et la ligne 2 comprend un colmatage a I'eau chaude et un colmatage a froid,
l'inspecteur doit alors effectuer les deux essais de perte de masse suivants : un essai de perte
de masse sur un échantillon prélevé sur la ligne 1 (colmatage a I'eau chaude) et un essai de
perte de masse sur un échantillon prélevé sur la ligne 2 (colmatage a froid).

Pour I'essai de perte de masse, prélever des échantillons parmi ceux sélectionnés pour les
contréles d’épaisseur. Ce sont les échantillons présentant les plus hautes valeurs a I'essai a
la goutte de colorant ou d’admittance, de préférence sur de I'anodisation colorée plutét que
naturelle.

La méthode 9.3.1 ou 9.3.2 s’applique selon celle utilisée par I'anodiseur sur le lot duquel
I'échantillon a été prélevé.

S'’il est effectué au laboratoire de I'organisme de contrble, I'essai doit étre réalisé dans les
2 semaines qui suivent le colmatage.

Aucun échantillon ne doit présenter une perte de masse supérieure a 30 mg/dmz2.

838 Essali “ la goutte de colorant et essai

L’inspecteur effectue I'essai a la goutte de colorant et I'essai d’admittance comme décrit dans
la section « ContrOle de la production lors d’'une inspection » des annexes.

Si un essai de perte de masse est demandé, l'inspecteur effectue dix essais a la goutte de
colorant ou d’admittance selon le cas (voir 9.3.3 et 9.3.4), sur des échantillons sélectionnés
au hasard parmi ceux sélectionnés pour les contréles d’épaisseur, tout en veillant a inclure
des produits issus de toutes les lignes d’anodisation et procédés de colmatage.
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839 Essai de r®sistance ° | 6abrasion de surface

L’inspecteur effectue I'essai de résistance a I'abrasion de surface comme décrit dans la
section « Contrdle de la production lors d’'une inspection » des annexes.

Si parmi les échantillons prélevés pour les controles d’épaisseur (voir Tableau 1) se trouvent
des échantillons de classes d’épaisseur AA 20 ou plus, c’est sur I'échantillon présentant la
plus grande épaisseur que I'inspecteur effectue I'essai de résistance a I'abrasion de surface.

8.3.10 Autocontrble

L’inspecteur vérifie que I'autocontréle est conforme aux exigences de la section « Registre de
contrble de la production » des annexes, et qu’il comporte les données requises concernant
les essais sur la production et le controle des procédés, définies dans la section « Contréle
de la production par le licencié » et « Méthodes pour le contrdle des procédés » des annexes
respectives.

8.3.11 Registre des réclamations

L’inspecteur vérifie si le registre des réclamations est correctement tenu et s'il décrit
clairement le traitement des réclamations et les mesures prises.

8.4 Contrble des procédeés

L’inspecteur vérifie que les procédés sont effectués en conformité avec les exigences définies
dans la section « Procédés » des annexes. Il vérifie également que les analyses des bains
sont correctement réalisées.
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9 Meéthodes de contrdle de la production

9.1 Dispositions générales
Tous les essais d’acceptabilité doivent étre effectués comme indiqué dans les présentes

Directives. En cas de contestation, il faut appliquer la méthode de référence spécifiee dans
les présentes Directives.

Si aucune méthode particuliére n’est précisée dans les présentes Directives, I'essai doit étre
effectué selon les indications du client.

S'’il s’agit d’'un essai d’acceptabilité, les régles d’échantillonnage doivent étre indiquées par le
client. La norme 1SO 2859-1 donne des indications sur le choix de regles d’échantillonnage
adaptées.

A l'exception des essais qui sont spécifiquement requis par la section « Controle de la
production par le licencié » des annexes, les essais de contréle de la production sont a la
discrétion du licencié.

92 Mesure de | 0®pai sseur

L’épaisseur du revétement doit étre mesurée selon une ou plusieurs méthodes indiquées dans
la norme 1SO 7599. La méthode définie dans la norme ISO 2360 (courant de Foucault) est la
méthode usuelle. En cas de contestation, il faut appliquer la méthode de référence indiquée
dans les normes ISO 1463 ou ISO 9220 (par coupe micrographigue).

Pour les piéces de dimension suffisante, I'épaisseur moyenne, locale, ou les deux, doit étre
déterminée a I'aide des procédures de mesure d’épaisseur issues de la norme ISO 7599. Pour
les petites piéces, le nombre de zones a mesurer peut étre réduit.

Les mesures doivent étre faites sur les surfaces significatives, mais pas a moins de 5 mm des
traces de pinces ni a proximité d’'un angle vif.

Concernant I'anodisation en continu, I'épaisseur du revétement doit étre mesurée au début,
au milieu et a la fin de chaque bobine.

La mesure de I'épaisseur doit étre effectuée lors de I'essai d’acceptabilité du lot.

9.3 Contrdle du colmatage

9.3.1 Essai de perte de masse avec traitement acide préalable

Cet essai évalue la capacité de la surface d’'un revétement anodique a résister a I'attaque
chimique d’'un acide.

Cet essai doit étre effectué conformément aux prescriptions de la méthode 2 de la norme ISO
3210, en utilisant une solution a base d'acide phosphorique, et avec traitement acide préalable
dans une solution d’acide nitrique.

En cas d’impossibilité de prélever des échantillons sur la production, 'anodiseur peut effectuer
I'essai de perte de masse sur des échantillons témoins du méme alliage que la production et
traités simultanément. Il doit en faire mention sur le registre.

L’essai de perte de masse doit étre effectué 2 semaines maximum aprées le colmatage.

9.3.2 Essai de perte de masse sans traitement acide préalable

Cet essai évalue la capacité de la surface d’un revétement anodique a résister a I'attaque
chimique d’un acide.
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Cet essai doit étre effectué conformément aux prescriptions de la méthode 1 de la norme ISO
3210, en utilisant une solution a base d'acide phosphorique.

En cas d’impossibilité de prélever des échantillons sur la production, 'anodiseur peut effectuer
I'essai de perte de masse sur des échantillons témoins du méme alliage que la production et
traités simultanément. Il doit en faire mention sur le registre.

L’essai de perte de masse doit étre effectué 2 semaines maximum aprés le colmatage.

9.3.3 Essai alagoutte de colorant

Cet essai constitue une évaluation du pouvoir absorbant de la surface extérieure des couches
anodiques, réduit par le colmatage.

Le pouvoir absorbant doit étre déterminé conformément aux prescriptions de la norme ISO
2143.

L’essai s’applique uniquement a I'aluminium anodisé naturel et coloré clair.

Les indications du fournisseur de produits chimiques doivent étre suivies pour la préparation
des solutions. Si les solutions de colorant décrites dans la norme I1ISO 2143 sont stockées
convenablement, elles resteront stables pendant deux ans. Il convient toutefois de vérifier leur
pH tous les trois mois. Toute solution dont le pH s’écarte des valeurs limites prescrites par le
fournisseur de produits chimiques doit étre corrigée selon les indications de ce dernier.

934 Essai débadmi ttance

Cet essai mesure I'admittance électrique de I'épaisseur intégrale des couches anodiques,
réduite par le colmatage.

L’admittance doit étre déterminée selon les prescriptions de la norme 1SO 2931.

Cet essai ne s’applique pas :
9 aux piéces colmatées par imprégnation ;
1 aux alliages ayant une teneur en silicium supérieure a 2 %, en manganése a 1,5 % ou
en magnésium a 3 %.

Les limites acceptables de I'essai d’admittance s’appliquent aux finitions incolores et non aux
pieces a coloration électrolytique en bronze moyen, bronze foncé et noir. Sur I'échelle CIE
1976 L*a*b*, ces derniéres sont des finitions avec une valeur de L* inférieure a 60 environ.

9.4 Aspect

9.4.1 Défauts visibles

Parmi les défauts on trouve les marques, les rayures, les entailles, la corrosion, la planéité,
les soudures, les stries, les traces de frottement et les points chauds.

La/les surfaces significatives des piéces anodisées doivent étre évaluées a I'ceil nu. Sauf
accord contraire, lorsque les produits sont destinés a une utilisation sous conditions
d’éclairage naturel, 'observateur doit étre dos au soleil et comparer les échantillons, ou autres
composants, a la lumiére du jour diffuse. Si les produits sont destinés a une utilisation sous
conditions de lumiére artificielle, cette lumiére doit étre utilisée pour la comparaison, et une
source diffuse d’éclairage doit étre placée au-dessus et derriére I'observateur.

9.4.2 Aspect de surface et couleur

L’évaluation comparative de l'aspect doit se faire a I'ceil nu ou a l'aide d’'une méthode
instrumentale.
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Lors de la comparaison, les échantillons et autres composants doivent étre maintenus dans
un méme plan en respectant la direction préférentielle (sens du laminage, du filage ou de
'usinage).

Sauf accord contraire, lorsque les produits sont destinés a une utilisation sous conditions
d’éclairage naturel, 'observateur doit étre dos au soleil et comparer les échantillons ou autres
composants a la lumiére du jour diffuse. Si les produits sont destinés a une utilisation sous
conditions de lumiére artificielle, cette lumiére doit étre utilisée pour la comparaison, et une
source diffuse d’éclairage doit étre placée au-dessus et derriére 'observateur.

Pour l'aspect de surface, la mesure instrumentale doit étre réalisée conformément aux
exigences des normes ISO 6719 ou 7668, suivant les recommandations de la norme 1SO
7599. Pour I'évaluation de la couleur, la mesure instrumentale doit étre réalisée conformément
aux exigences de la norme 1SO 11664-4.

9.4.3 Propriétés de réflexion a lalumiere

L’évaluation des propriétés de réflexion a la lumiére doit étre réalisée conformément aux
prescriptions de la norme ISO 7599 a l'aide des méthodes instrumentales indiquées dans les
normes ISO 6719, 7668, 7759, 10215 et 10216 selon le contrat entre le licencié et le client.

9.5 Résistance alacorrosion

La résistance a la corrosion de l'aluminium anodisé doit étre déterminée a I'aide d’une des
méthodes définies dans la norme ISO 9227. La durée de I'essai au brouillard salin acétique
(BSA) doit étre de 1000 heures. Suivant les exigences de la norme 10074, la durée de 'essai
au brouillard salin neutre (BS) doit étre de 336 heures.

Les échantillons doivent mesurer au moins 150 mm x 70 mm x 1 mm.
Ces méthodes ne conviennent pas pour les revétements anodisés non colmatés.

La corrosivité de la chambre d’essais au brouillard salin doit étre vérifiée selon la méthode
d’évaluation de la corrosivité des chambres d’essais indiquée dans la norme ISO 9227. En
fonctionnement continu, l'intervalle entre deux contréles de la corrosion ne doit pas excéder
trois mois. Le rapport de contréle doit comporter la date du dernier contréle de la corrosion.

96 R®si stance 7 | Gusur e [/ B | 6abr asi

Cette section traite des méthodes d’évaluation de la résistance a l'usure de la surface de la
couche anodique (résistance a I'abrasion de surface) et de celle de I'épaisseur intégrale de la
couche anodique (résistance a l'usure de masse). Certaines des méthodes évaluent la
résistance a l'usure abrasive et d’autres la résistance a 'usure érosive.

9.6.1 Essai manuel

9.6.1.1 Principe

L’essai est basé sur le principe de Mohs selon lequel un matériau ne peut étre rayé que par
un matériau plus dur. La résistance de surface a I'abrasion d’'une couche anodique est évaluée
a l'aide d’'un papier de verre abrasif permettant de déterminer si le revétement est plus ou
moins dur que le papier employé. Il s’agit d’'un essai évaluant la qualité du film anodique.

9.6.1.2 Portée
L'essai s’applique aux couches anodiques obtenues par anodisation a base d’acide
sulfurique.

Il ne s’applique pas aux couches anodiques obtenues par anodisation dure ou par des
méthodes de coloration intégrale.
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9.6.1.3 Equipement
Papier de verre abrasif validé, découpé en bandes de 12 mm de large et de 150 a 200 mm
de long. Il convient de conserver le papier dans un lieu sec et tempéré.

Le papier de verre abrasif peut étre validé en 'essayant sur des échantillons normalisés. Le
papier est considéré comme valide lorsque les échantillons normalisés de type P réussissent
'essai et que les échantillons normalisés de type F échouent. Qualanod peut fournir des
informations concernant I'approvisionnement en échantillons normalisés.

Support élastique pour le papier abrasif (épaisseur de 6 a 8 mm ; largeur d’env. 30 mm ;
longueur de 40 mm). La dureté du support doit étre de 30 a 70 IRHD (degrés internationaux
de dureté du caoutchouc). Une gomme peut constituer un support approprié.

96.14 £chantill on pour | 6essai

L’échantillon est constitué - entierement ou partiellement - d’'une piéce de la production
entierement traitée, propre et séche. Si I'échantillon est une piéce de la production - entiere
ou partielle, I'essai doit étre effectué sur une surface significative.

9.6.15 M®t hode dobé®valuati on

Placer le papier de verre, face abrasive vers I'extérieur, autour de la partie étroite du bloc
élastique, comme le montre la figure 2. Maintenir le papier bien en place et effectuer 10 allers-
retours sur une distance de 25 a 30 mm, la partie abrasive contre la surface du film anodique
(un aller-retour signifie un passage d’avant en arriére sur toute la zone contrdlée). Il est
important que le papier de verre soit bien a plat sur la surface anodique. Au bout de 10 allers-
retours, examiner la partie du papier qui a été en contact avec le film anodique.

Figure 2. Utilisation du papier de verre.

Extrémités des bandes
> T

Si la couche anodique est plus dure que I'abrasif, le papier glisse facilement sur la surface et
le revétement est a peine poli. Si le papier abrasif est plus dur, I'abrasif mord dans le
revétement et une résistance est clairement ressentie. Le revétement est détérioré et un dépot
important de poudre blanche est observé sur le papier abrasif (figure 3a).
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Figure3.Phot ographies dé®chantillons de :papier

a) un dép6t important de poudre blanche ; b) un léger dépdt de poudre.
a) b)

Un léger dépdt de poudre (figure 3b), qui ne remplirait pas complétement les espaces entre
les particules abrasives, peut signaler qu’un trés fin dép6t de colmatage a été enlevé. En cas
de doute, essuyer la surface testée a I'aide d’un chiffon sec, placer une partie non utilisée de
la bande abrasive sur le support et frotter a nouveau la zone déja testée.

Remarque : Il peut étre utile d’utiliser une surface verticale, afin que les particules détachées
sous l'effet de I'abrasion puissent tomber sans opérer elles-mémes une action abrasive.

9.6.2 Roue abrasive

Cet essai évalue la résistance a l'usure abrasive d’'une couche anodique.

Il s’agit de I'essai de référence pour évaluer la résistance a I'abrasion de surface d’'une couche
anodique.

La résistance a l'usure abrasive doit étre déterminée a I'aide de la méthode d’essai d’'usure a
la roue abrasive décrite dans la norme 1SO 8251.

9.6.3 Jet abrasif
Cet essai évalue la résistance a l'usure abrasive d’'une couche anodique.

La résistance au jet abrasif doit étre déterminée a I'aide de la méthode d’essai au jet abrasif
décrite dans la norme ISO 8251.

9.6.4 Chute de sable
Cet essai évalue la résistance a l'usure abrasive d’'une couche anodique.

La résistance a I'abrasion par chute de sable doit étre déterminée a I'aide de la méthode
d’abrasion par chute de sable décrite dans la norme ISO 8251.

965 R®si stance °~ | 6abrasion Taber

Cet essai évalue la résistance a I'usure abrasive d’'une couche anodique. La méthode utilisée
doit étre celle décrite dans la norme ISO 10074.

9.7 Microdureté

La microdureté d’'une couche anodique doit étre déterminée a l'aide de la méthode de
microdureté Vickers de la norme 1SO 4516.
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9.8 Résistance ala formation de criques par déformation

La résistance d’'une couche anodique a la formation de criques par déformation doit étre
déterminée a l'aide de la méthode définie dans la norme ISO 3211.

Il peut étre pertinent d’évaluer la résistance a la formation de criques par déformation des
produits laminés qui sont déformés aprés I'anodisation.

9.9 Solidité a lalumiere artificielle et au rayonnement ultraviolet

9.9.1 Solidité alalumiére

La solidité a la lumiére de I'aluminium anodisé doit étre déterminée a I'aide de la méthode de
la norme ISO 2135.

Il s’agit d’'une méthode d’essai accéléré qui utilise la lumiére artificielle. Cet essai de contréle
de la production convient aux couches anodiques colorées dont la solidité a la lumiere a été
déterminée par essai de vieillissement naturel. Cet essai ne convient pas aux couches
anodiques colorées qui possédent une solidité a la lumiére inférieure a 6 sur I'échelle
internationale « Blue Scale ».

9.9.2 Solidité au rayonnement ultraviolet et a la chaleur

La solidité de l'aluminium anodisé au rayonnement ultraviolet et a la chaleur doit étre
déterminée a l'aide de la méthode de la norme ISO 6581.

Il s’agit d’'une méthode comparative, non appropriée a I'essai des couches anodiques colorées
sensibles a la chaleur.

9.10 Tension électrique de claquage

La tension électrique de claquage d’'une couche anodique doit étre déterminée par une des
méthodes définies dans la norme ISO 2376.

Les méthodes décrites s’appliquent aux couches colmatées, utilisées principalement comme
isolants électriques. La tension électrique de claquage est affectée par I'humidité relative.

9.11 Continuité du revétement

La continuité des couches anodiques doit étre déterminée par la méthode définie dans la
norme 1SO 2085.

L’utilisation de cette méthode est limitée aux couches anodiques ayant subi une déformation,
celles produites par anodisation en continu par exemple. Elle convient également aux couches
anodiques de moins de 5 ym d’épaisseur.

9.12 Masse par unité de surface

La masse surfacique d’'une couche anodique doit étre déterminée par la méthode définie dans
la norme 1SO 2106.

La méthode n’est pas applicable aux couches d’oxyde obtenues par anodisation sur des
alliages d’aluminium dont la teneur en cuivre est supérieure a 6 %. Si I'épaisseur ou la masse
volumique de la couche sont connues, la détermination de la masse surfacique permettra de
calculer la valeur de la propriété inconnue.
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9.13 Résistance au craquellement thermique

La résistance au craquellement thermique d’une couche anodique doit étre déterminée
comme sulit :
1 Placer un échantillon du matériau a contrdéler dans un four préchauffé a 50 °C, capable
de maintenir une température ne variant pas de plus de %3 °C.
1 Aprés 30 minutes, chercher a I'eeil nu des craquelures sur I'échantillon. En I'absence
de craquelures, augmenter la température du four de 5 °C.
1 Lorsque le four a atteint la température, chronométrer 30 minutes puis vérifier a
nouveau I'échantillon.
1 En l'absence de craquelures, continuer a augmenter la température de 5 °C et a
vérifier toutes les 30 minutes, jusqu’a apparition de craquelures.

9.14 Récapitulatif des essais de production selon les différents types
d'anodisation

Le tableau 2 fournit un apercu des essais a effectuer par le sous-licencié et des essais
effectués lors d’une inspection, selon le type d’anodisation. Il précise les références des
sections décrivant les essais, ainsi que celles des annexes et des sections indiquant quels
sont les essais a effectuer. Le symbole X indique un essai effectué par le sous-licencié ; le
symbole o indique un essai effectué par le sous-licencié suivant le contrat qui le lie au client.
Le sous-licencié ne peut sous-traiter la réalisation d’'un essai a un autre organisme que si ce
dernier est accrédité selon ISO 17025 pour cet essai. Des regles particuliéres précisent les
cas dans lesquels le sous-licencié n’a pas a effectuer les essais de solidité a la lumiére. Dans
tous les cas, certaines conditions ou exigences particuliéres peuvent s’appliquer ; elles sont
indiquées dans les sections concernées. Ainsi, il est indispensable de les consulter plutét que
de recourir uniqguement au tableau 2. Les cellules grisées du tableau 2 indiquent les essais
réalisés lors d’'une inspection. Les inspections n’intégrent pas I'évaluation des défauts visibles,
de l'aspect de surface, de la couleur et des tolérances dimensionnelles finales car ces
éléments peuvent étre aisément contrdlés par le client.
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Tableau 2. Contrdle des produits effectué parlesous-l i cenci ® et | ors dbé
Essais Section Type dbébanodisation
Architecturale Industrielle Décorative Dure
aspect et aspect principale excellente
protection secondaire caractéristique : | résistance
importants aspect décoratif a l'usure
12.7 & 12.11 13.7 & 13.11 14.7 & 14.11 15.7 &
15.11
Epaisseur du revétement 9.2 X X X X
Tolérances dimensionnelles
finales
Pe_rte de masse (a\{ec 931 X X
traitement acide préalable) X
Perte de masse (sans 932
traitement acide préalable) -
Goutte de colorant 9.3.3
Admittance 9.3.4 A A 4
D_efauts de surface (toute 941 X X
distance)
Défauts de surface a 5 m et 941 X
3m
Défauts de surface a 2 m et 941 X
0,5m
Aspect & couleur 9.4.2 X 0 X
Réflexion a la lumiére 9.4.3 0
Résistance a la corrosion 95
(BSA) ' o
Résistance a la corrosion 95 o
(BS) '
Résistance a I'abrasion de 961 X
surface
Résistance a I'abrasion de 962 X
surface
Résistance a l'usure (roue
. 9.6.2
abrasive)
- — - o] X
Résistance a l'usure (jet
. 9.6.3 0
abrasif)
Résistance a l'usure (chute
9.6.4
de sable)
Résistance a l'usure
(méthode Taber) 9.6.5 0
Microdureté 9.7 0 0
Rt_asstance a]a formatlon de 98 o o o
criques par déformation
Solidité a la lumiére 9.9.1 0
Solldl_te au rayonnement 992 o
ultraviolet
Tension électrique de 910 o o
claguage
Continuité du revétement 9.11 0 0 0
Masse surfacique 9.12 0 0
Re3|st_ance au craquellement 913 o
thermigue
Rugosité 0 0
Essais de simulation o o o
d’utilisation
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10 Agrément pour les nouveaux procédeés et les nouveaux produits

Il est important que les nouveaux procédés et produits utilisés dans la production d’aluminium
anodisé destiné a des applications architecturales extérieures soient contrélés et agréés par
Qualanod. En effet, les effets climatiques, trés variables, parfois sur le long terme, ne peuvent
pas étre simulés de maniére optimale par les essais en laboratoire. Le contréle et 'agrément
des nouveaux procédeés et produits utilisés dans la production d’aluminium anodisé destiné a
d’autres applications n’est pas nécessaire, dés lors que les essais en laboratoire sont
suffisamment efficaces et que les simulations des conditions d’utilisation peuvent étre
appliquées.

Un nouveau procédé ou produit nécessite un contréle et un agrément s'il est susceptible
d’affecter la performance d’utilisation extérieure de I'aluminium anodisé. Sont concernés les
nouveaux procédés et produits pour I'anodisation et le colmatage, mais aussi éventuellement
d’autres nouveaux procédés ou produits appliqués aprés la phase d’anodisation dans une
ligne d’anodisation.

Les licenciés disposant d'une licence pour les produits du chapitre 12 (anodisation
architecturale) doivent utiliser uniguement des procédés et des produits pour I'anodisation et
ses processus ultérieurs, qui sont reconnus pour l'utilisation dans des lignes d’anodisation, ou
qui ont un agrément Qualanod en vigueur. Ces procédés et produits incluent I'ajout d’acide
oxalique aux bains d’anodisation, la coloration (dont le fixage du colorant a l'aide d’'une
solution contenant du sel de nickel), la coloration par électrodéposition d’'un métal ou d’un
oxyde métallique, le colmatage par hydratation (dont le pré-colmatage dans une solution de
triethanolamine) et 'imprégnation a froid en deux étapes dont la solution contient du fluorure
de nickel.

Avant qu’un licencié disposant d’une licence visant les produits du chapitre 12 (anodisation
architecturale) puisse utiliser un nouveau procédé ou produit, il doit s’assurer aupres de
Qualanod que l'utilisation du procédé ou produit est reconnue ou qu’il a un agrément en
vigueur. Si ce n’est pas le cas, il doit demander a Qualanod de procéder a I'évaluation du
procédé ou produit en question. La procédure est indiquée dans un document séparé,
disponible auprés du secrétariat de Qualanod.
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11 Informations sur les produits et les procédeés

11.1 Dispositions générales

Cette section fournit des informations et des recommandations. Son contenu n’est nullement
obligatoire pour la conformité aux présentes Directives.

11.2L6al umi ni um 7 anodi ser

11.2.1 Anodisation architecturale

Les alliages les plus couramment utilisés pour I'anodisation destinée a des applications
architecturales extérieures sont les séries AA 1000, 5000, parfois 3000 pour les produits
laminés, et 6000 pour les produits extrudés. Le tableau 3 fournit des indications sur les alliages
adaptés a lanodisation architecturale, ainsi que sur d’autres alliages habituellement
considérés comme ayant une réaction positive a I'anodisation décorative et protectrice. Aprés
anodisation, ces matériaux ont un aspect différent, parfois avec un méme alliage. En effet,
aprés prétraitement et anodisation, I'aspect est fortement influencé par la microstructure de
I'alliage. Elle dépend a la fois des procédés métallurgiques utilisés et de la composition de
l'alliage. En outre, les spécifications des normes nationales et internationales concernant la
composition des alliages sont trés vastes ; les producteurs d’alliages adaptés a I'anodisation
ont leurs propres spécifications qui sont beaucoup plus restrictives. Ainsi, puisque des
différences, méme minimes, dans la microstructure métallurgique peuvent mener a des
différences importantes concernant I'aspect, il est recommandé dans la mesure du possible
gue les matériaux de différents lots ne soient pas mélangés au sein du méme projet.

En ce qui concerne les structures en aluminium visées par les Eurocodes (EN 1999-1-1),
seuls les alliages listés dans les Eurocodes peuvent étre utilisés. Dans le tableau 3, ces
alliages sont indiqués par un astérisque.

Le client doit spécifier I'alliage et attester que le produit semi-fini est conforme aux normes
appropriées aux conditions techniques d’inspection et de livraison, ex. ISO 6362-1, EN 485-
1, EN 586-1, EN 754-1, EN 755-1, EN 12020-1. Ces normes précisent la composition,
conformément a EN 573-3, et 'absence de défauts de surface. Elles recommandent
également que les produits semi-finis destinés a l'anodisation soient soumis a un essai
d’anodisabilité par le producteur avant la livraison, et que la fréquence et la méthode de I'essai
fassent I'objet d’'un accord entre le producteur et son client. Pour qu’un essai soit pertinent,
un échantillon du produit doit étre traité par la ligne d’anodisation pour produire la finition
convenue entre le licencié et son client ; I'échantillon est ainsi évalué par examen visuel.

D’autres alliages que ceux listés dans le tableau 3 peuvent étre utilisés si le client en fait la
demande, auquel cas il doit préciser par écrit la classe d’épaisseur de I'anodisation.
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Tabl eau 3. Alliages adapt ®s | 6an
Séries (AA) Composants Propriétés Alliages (AA) Propriétés du
doéal | i} du métal métal anodisé
IxXxx Aucun Mou 1050A Clair
Conducteur 1080A Brillant
Recommandation :

Conseils concernant la finition

convient pour des produits brillants ; sensible aux taches de décapage.

. ce matériau tendre doit étre déplacé avec précaution ;

5xxx

Magnésium

Dur
Ductile

5005*
5005A*
5050
5251
5657
5754*

Clair
Bonne
protection

Conseils concernant la finition : pour 5005 et 5005A, maintenir Si < 0,1% et Mg entre 0,7%

et 0,9% ; inspecter afi de d®cel er des t
les applications architecturales.
B6XXX Magnésium Dur 6060* Clair
et silicium Ductile 6063* Bonne
6063A* protection
6463

Conseils concernant la finition : pour une finition mate, maintenir Fe > 0,22% ; pour une
finition brillante, maintenir Fe < 0,15% ; 6060 et 6063 conviennent le mieux a 5005 et
5005A ; 6463 convient| e mi eux au brill antage chi mig
peut dépendre des variations dans la teneur en Fe et autres composants.

11.2.2 Anodisation industrielle et dure

Le tableau 4 fournit des indications sur les alliages adaptés aux applications industrielles. Bien
que de nombreux alliages s’appliquent a I'anodisation dure, les alliages présentant une teneur
supérieure a 5 % en cuivre et/ou 8 % en silicium et ceux pour la coulée sous pression
nécessitent des procédures d’anodisation particulieres. Les alliages avec une faible teneur en
éléments d’alliage fournissent la meilleure microdureté, la meilleure résistance a l'usure et la
rugosité de surface la plus faible.

Tabl eau 4. Il ndi cations sur | es aldtduaeges
Alliage (AA) Protection contrela | Resi st ance
corrosion

1080, 1050A Excellente Excellente
1200 Trés bonne Excellente
2011, 2014A, 2017A, 2024, 2030, 2031 Mauvaise Bonne

3003, 3103, 3105 Bonne Bonne
4043A Bonne Bonne

5005, 5050, 5052 Excellente Excellente
5056A Bonne Excellente
5083 Bonne Bonne
5154A, 5251, 5454, 5754 Trés bonne Excellente
6005A, 6061, 6463 Trés bonne Trés bonne
6060, 6063 Excellente Excellent
6082, 7020, 7022, 7075 Bonne Bonne
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Avant l'anodisation, les angles vifs doivent étre usinés a un rayon d’au moins 10 fois
I'épaisseur de la couche prévue, pour éviter la combustion. En général, les articles ne doivent
pas étre soumis a des traitements thermiques, d’usinage, de soudage, d’opérations
d’emboutissage et de perforation aprés anodisation, bien que le meulage soit parfois utilisé
afin de respecter les tolérances dimensionnelles.

11.2.3 Anodisation décorative

Pour obtenir des effets particulierement décoratifs ou augmenter I'uniformité, des alliages de
gualité « anodisation » doivent étre utilisés. lls sont élaborés avec des techniques spéciales.
Ainsi, il n’y a pas de norme nationale ou internationale de qualité « anodisation » car le terme
fait référence a des échéanciers de production particuliers élaborés par les fabricants.

Pour obtenir une finition brillante, de I'aluminium ou des alliages de haute pureté doivent étre
utilisés.
Les effets généraux des éléments d’alliage sont les suivants :

1 Fer. Réduit la brillance spéculaire. Les rapports fer/silicium élevés produisent des
stries foncées.

9 Silicium. Turbidité en cas d’absence de solution solide. Une teneur en silicium
supérieure a 5 % provoque des couches gris foncé ou noires.

1 Magnésium. Une teneur en magnésium inférieure ou égale a 3 % provoque des
revétements incolores.

9 Cuivre. Augmente la brillance spéculaire. Une teneur en cuivre supérieure a 2 %
provoque une décoloration.

1 Manganése. Une teneur en manganese inférieure ou égale a 1 % peut provoquer des
revétements clairs, argentés, gris, bruns ou marbrés, selon la microstructure de
l'alliage.

1 Zinc. Une teneur en zinc inférieure ou égale a 5 % peut provoquer des revétements
incolores, bruns ou marbreés, selon la microstructure de I'alliage.

1 Chrome. Une teneur en chrome de 3 % provoque des revétements jaunes.

Pour obtenir certaines colorations, des alliages spéciaux pour la coloration anodique intégrale
et des alliages « autocolorants » pour les procédés sulfurique ou sulfurique oxalique peuvent
étre utilisés.

11.3 Epaisseur des couches anodiques

11.3.1 Anodisation architecturale

Plus le revétement de laluminium anodisé est épais, plus le degré de protection de
I'aluminium contre la corrosion par piqdres augmente. La durée de vie du produit dépend donc
beaucoup de I'épaisseur du revétement. Cependant plus le revétement est épais, plus la
dépense énergétique associée est élevée. En conséquence, suranodiser n'est pas
recommandé. Pour des applications architecturales extérieures, le choix de la catégorie
d’épaisseur dépend de I'agressivité de I'environnement et peut étre déterminé par des normes
nationales.

Les caractéristiques des classes 20 ou plus sont nécessaires a I'utilisation de colorants, afin
d’obtenir I'absorption de colorant et la solidité a la lumiére adéquates.

11.3.2 Anodisation industrielle et dure

Les revétements ont généralement une épaisseur de 15 ym a 150 ym. L’épaisseur de
revétement de certains produits, tels que les languettes ou les fils, peut aller jusqu’a 25 pym.
Une épaisseur de revétement de 15 um a 80 pum suffit souvent a satisfaire les exigences
d’isolation. L’épaisseur de revétement de 150 um est utilisée a des fins de réparation.
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11.4 Aspect

11.4.1 Défauts

Parmi les défauts on trouve les marques, les rayures, les entailles, la corrosion, la planéité,
les soudures, les stries, les traces de frottement et les points chauds.

11.4.2 Aspect de surface

La norme I1SO 7599 inclut un systéme de désignation de la préparation de surface. L’aspect
des produits finis dépend du traitement de surface qui précéde immédiatement I'anodisation.
Les exigences d’uniformité doivent tenir compte des tolérances métallurgiques de l'alliage, et
notamment des variations dues a la transformation et a I'anodisation.

En ce qui concerne I'aspect final et I'uniformité, les tolérances doivent étre établies au moyen
d’échantillons de référence offrant I'épaisseur de couche demandée et agréés par les deux
parties. La méthode d’évaluation doit également relever d’un accord entre les deux parties.
En matiére d’aspect, il est impossible de parler de limites « inférieures » ou « supérieures »
en raison des nombreux facteurs impliqués. Ainsi, méme si la brillance spéculaire varie sur
une échelle allant jusqua 100, des échantillons présentant des valeurs de brillance
comparables peuvent avoir un aspect assez différent lorsqu’on les examine a I'ceil nu.

Lorsque des méthodes instrumentales sont utilisées pour I'évaluation de I'aspect de surface,
il est important d’étre attentif aux variations des mesures suivant I'orientation de I'échantillon
(sens de travail), et de définir les conditions de mesure en conséquence. Par exemple, la
brillance spéculaire doit étre mesurée en placant I'’échantillon en contact avec l'instrument, de
telle sorte que le plan d’incidence et de réflexion soit paralléle a la direction de l'usinage du
métal.

115£qui pement des installations dodan

11.5.1 Cuves

Les matériaux et/ou revétements de cuves doivent étre choisis afin d’éviter toute
contamination des solutions.

La capacité des cuves d’électrolyse doit étre en juste proportion avec le nombre d’ampéres
disponibles afin que la densité de courant nécessaire puisse s’appliquer et que la température
prescrite puisse étre maintenue.

1152 Refroi di ssement de | 06®l ectrolyte dbéano

La capacité du systeme réfrigérant utilisé doit permettre I'évacuation de la totalité des calories
dégagées pendant l'anodisation, a la puissance maximale de l'installation électrique et a la
vitesse ou elles sont produites. Le nombre de calories produites par heure par l'anodisation
normale est approximativement de :
0,86 xIx(V+3)=K

| étant I'intensité maximum en ampéres, V étant la tension maximum en volts et K étant la
capacité de refroidissement en kcal/h. Pour le calcul de la puissance nécessaire, il faut
également tenir compte des conditions ambiantes.

1153 Agitation de | 6®l ectrolyte doéanodi sati

Une forte agitation de I'électrolyte est essentielle, aussi bien pour maintenir une température
homogeéne dans le bain, que pour évacuer les calories produites a la surface de I'aluminium
pendant I'anodisation.

C’est un facteur déterminant pour maintenir la température de I'électrolyte autour des piéces,
dans la mesure ou un transfert de chaleur insuffisant peut conduire a une mauvaise qualité
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du film anodique. L’agitation par air ou la turbulence hydraulique permet d’obtenir une agitation
adéquate. Pour le traitement par lots, I'agitation par des pompes de circulation ne suffit
généralement pas a maintenir une température correcte dans le bain. Toutefois, la turbulence
hydraulique produite par un systéme de pompes avec €jecteurs placé au fond de la cuve est
efficace pour le traitement par lots. Bien que I'énergie requise soit plus importante que
nécessaire pour I'agitation par air basse pression, la différence peut étre comparable a la perte
d’énergie par évaporation de I'eau des cuves a agitation par air. La turbulence hydraulique
fournit une agitation plus importante que les systémes a air, ce qui peut améliorer 'uniformité
de I'épaisseur sur les charges et réduire la possibilité de combustion. En outre, il y a moins
de brumes acides a la surface de la solution.

Si I'agitation par air est adoptée, un niveau minimum de 5 m®heure/m? de surface de bain doit
étre utilisé (mesuré avec un débitmétre) ; la valeur recommandée est 12 m3heure/m? de
surface de bain. Les bulles d’air peuvent augmenter la résistivité de la solution de 35 %, ce
qui amplifie la consommation d’énergie électrique de I'anodisation. L’air doit créer un
mouvement régulier de I'électrolyte sur toute la surface du bain. La meilleure fagon d’y
parvenir est d'utiliser un volume important d’air pulsé basse pression plutét qu’un
compresseur. L'utilisation d’air comprimé provoque d’'importantes déperditions de chaleur par
évaporation, surtout combiné a l'extraction de lair. L'utilisation d’agitation par air haute
pression ne constitue pas la « meilleure technique disponible » (BAT) en raison de la forte
consommation énergétique. Cependant, si un compresseur est utilisé, la dimension des
tuyaux et des orifices d’agitation doit étre ajustée de maniére a créer un mouvement régulier.

11.5.4 Chauffage

La capacité de chauffage des cuves doit étre prévue en fonction des températures
nécessaires pour les différentes phases du traitement. En particulier, la température des
différentes cuves pour le colmatage a I'eau chaude doit pouvoir étre maintenue a 96 °C
minimum pendant tout le procédé de colmatage.

11.5.5 Alimentation électrique

L'équipement électrique (générateurs et barres conductrices) doit permettre d'atteindre la
densité de courant spécifiée pour une charge correspondant a la capacité totale des
redresseurs installés.

Le générateur de courant continu doit étre réglable en tension avec réglage par échelon de
0,5 V maximum.

La maniere d'appliquer la tension n'est pas un facteur critique mais une réduction trés lente
de la tension a la fin du cycle peut provoquer I'attaque de la couche anodique.

L'échelle de mesure du voltmétre et de I'ampéremétre doit étre telle que chaque division
représente au maximum 2 % pour le voltage et 5 % pour l'intensité de I'échelle totale de
mesure.

Les appareils de mesure doivent étre de la classe de précision 1,5 %. lls doivent étre contrblés
deux fois par an.

Lorsque l'alimentation électrique comporte de multiples harmoniques, il faut s'assurer que
I'appareil mesure bien le courant principal. Il est trés important de travailler avec la bonne
densité de courant. Cela veut dire que le courant fourni aux cuves doit étre mesuré.

Le contact entre le jeu de barres et le palonnier ne doit pas entrainer une chute de tension de
plus de 0,3 V et la température ne doit pas dépasser la température ambiante de plus de
30 °C.
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11.5.6 Accrochage

Les barres supports en aluminium, immergées dans I'électrolyte, doivent avoir une section
supérieure a 0,2 mm%A. Le titane, qui a une résistivité plus élevée, exige des sections plus
grandes.

Les contacts doivent étre suffisants, en nombre et en dimension, pour répartir uniformément
le courant & toutes les pieces du chargement et sur toute la surface d'une méme piece. La
pression des contacts sera suffisamment forte pour éviter une anodisation des zones de
contacts et un mouvement des pieces pendant I'électrolyse.

La charge doit étre disposée sur les rateliers de maniére a ce que la variation d'épaisseur du
film anodique soit minimisée. Une charge disposée de maniére trop compacte ou de trop
nombreuses couches sans cathodes intermédiaires auront pour conséquence une
augmentation de la variation d'épaisseur du film anodique. Les systémes a cathode centrale
entre les couches de la charge sont recommandés.

116Pr oc®d®s des installations dbéanodi

11.6.1 Rincage

Un ringcage particulier doit étre envisagé aprés chaque opération principale (préparation de
surface, anodisation, coloration).

Certaines opérations peuvent rendre nécessaires plusieurs ringages successifs. En particulier
apres l'anodisation, le premier ringage est habituellement trés acide et un second ringage est
souhaitable avant coloration ou colmatage.

La charge anodisée ne doit jamais étre laissée plus de 1 a 2 minutes dans le bain de ringcage
acide, sous peine de causer I'attaque du revétement.

11.6.2 Satinage

Pour assurer un niveau élevé de répétitivité et d’'uniformité, il est essentiel de bien controler
le procédé de satinage. L’installation d’anodisation doit suivre a la lettre les instructions de
son fournisseur de décapants chimiques et, le cas échéant, de son fournisseur de demi-
produits. En I'absence d’instructions précises, l'installation d’anodisation prendra les mesures
suivantes.

Pour assurer 'lhomogénéité de la production en cas de satinage a base d’hydroxyde de
sodium, il est nécessaire d’exercer un contrOle extrémement vigilant sur les concentrations
d’hydroxyde de sodium libre, d’aluminium et de tout séquestrant, ainsi que sur la température
de la solution. On pourra réguler efficacement la composition de la solution en utilisant un
cristalliseur, afin de régénérer continuellement la solution, ou encore un décapant “longue
durée” pour assurer I'équilibre des masses de matériau entrant et sortant de la solution de
satinage.

Si au cours du processus de satinage, I'aluminium perd de la masse a vitesse constante, la
brillance diminue dans une moindre mesure. Au bout d’un certain temps, qui varie en fonction
des conditions de satinage, on atteint un niveau de brillance a peu prés constant. Les
installations d’anodisation doivent identifier le régime qui correspond a leurs propres
conditions de satinage et fixer la durée du traitement par rapport a ce régime. Cela leur
permettra de beaucoup mieux contrdler la procédure et de réduire les inégalités de production
qui pourraient résulter d’'une mauvaise reproductibilité du temps de satinage, d’un drainage
excessif suite au retrait de la charge et d'un rincage excessif avec des valeurs de pH
relativement élevées.
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11.6.3 Anodisation architecturale et décorative

11631£1 ectrol ytes dbéacide sulfurique
La concentration en H.SO. libre ne doit pas excéder 200 g/l, avec une tolérance de 10 g/l par
rapport a la valeur choisie.

La teneur en aluminium ne doit pas dépasser 20 g/l tout en se situant de préférence dans
l'intervalle 5 - 15 g/l.

La teneur en chlorure ne doit pas dépasser 100 mg/l.

La concentration en acide n'est importante que pour les températures d'anodisation élevées.
Des concentrations en acide élevées abaissent la tension d'anodisation requise (environ 0,04
V/g/l H2S0O4), mais davantage de solution est entrainée et la consommation d'acide est, par
conséquent, plus élevée. Une teneur tres basse en Al augmente la sensibilité du revétement
a des températures du bain élevées. Une augmentation de la teneur en Al éléve la tension
requise pour I'anodisation (0,2 V/g/l Al). Du chlorure dans I'électrolyte peut causer des piglres
pendant I'anodisation et a des conséquences néfastes sur la tenue dans le temps.

11632£1 ectrol yt es dob6-acidedaligsaul f uri que
La concentration en H>SOy libre ne doit pas excéder 200 g/l, avec une tolérance de 10 g/l par
rapport a la valeur choisie.

La concentration d'acide oxalique doit étre d’au moins 7 g/l. Une teneur en acide oxalique de
5 g/l ne suffit pas et, en augmentant la teneur, on améliore la qualité du revétement. Au-dela
de 15 g/l, il n'y a plus d'avantage mais les colts augmentent.

La teneur en aluminium ne doit pas dépasser 20 g/l tout en se situant de préférence dans
l'intervalle 5 - 15 g/l.

11633Temp®r ature du bain dbéacide sul furique
Régulation a 1,5 °C de la température choisie, indépendamment du volume de la charge. Les
températures mesurées dans le bain a proximité des piéces ne doivent pas varier de plus de
2 °C et se trouver dans la fourchette des valeurs indiquées.

Classes d’épaisseur et température effective du bain :
T AA5etAA10; 21 °C maximum
T AA 15, AA 20 et AA 25 ; 20 °C maximum

Ces températures représentent la limite supérieure de température a tout moment et a tout
endroit de I'électrolyte durant le traitement. La température de I'électrolyte d'anodisation est le
facteur le plus important concernant la qualité du film anodique. Les températures excessives
résultant d'un contréle insuffisant, d’'une agitation ou d’'un accrochage défectueux sont a la
source de la plupart des problémes de qualité de I'anodisation.

11634Temp®r ature du bai n-atidesogalighbe sul furi que
Régulation a 1,5 °C de la température choisie, indépendamment du volume de la charge. Les
températures mesurées dans le bain a proximité des pieces ne doivent pas varier de plus de
2 °C et se trouver dans la fourchette des valeurs indiquées.

Pour toutes les classes d'épaisseur, la température effective ne doit pas dépasser 24 °C.

Cette température représente la limite supérieure de température a tout moment et a tout
endroit de I'électrolyte pendant le traitement.

11.6.3.5 Densité du courant
Pour I'anodisation sulfurique, la densité du courant moyenne doit étre :
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1,2 -2,0 A/dm2 pour AA5, AA 10
1,4 —-2,0 A/dmz pour AA 15
1,5-2,0 A/dm2 pour AA 20
1,5 - 3,0 A/dm2 pour AA 25

E JE

L'utilisation de basses densités de courant pour produire des couches épaisses (AA 20 et AA
25) comporte des risques pour la qualité. Des densités de courant élevées requiérent de bons
contacts et une bonne agitation, mais sont moins susceptibles de créer des problemes de
qualité.

La classe AA 25 nécessite un traitement particulier. Lors d’une coloration électrolytique visant
a produire du bronze trés foncé ou du noir, le temps d’anodisation doit étre inférieur a 50
minutes, a moins que des mesures particulieres soient prises pour contrbler la température
du bain a la surface de travail. L'épaisseur de revétement maximale doit étre inférieure a
35 pm.

11636£1 ectrodes dbéanodisation (cathodes)

Le ratio cathode sur anode (surface de travail) recommandé est dans l'intervalle 1:1,5 a4 1:2,5.
Les cathodes en aluminium sont recommandées. Pour les cathodes latérales, seul un c6té de
la tdle est a prendre en compte. Pour les cathodes centrales, les deux cbétés sont a prendre
en compte. Lorsque le ratio cathode/anode est élevé, I'utilisation de bacs en plomb sans
protection peut causer des problémes de distribution d'épaisseur. Les électrodes en
aluminium demandent la tension la plus basse. La distance cathode-anode recommandée ne
doit pas étre inférieure a 150 mm.

11.6.3.7 Transfert de la charge apres anodisation

Quand le cycle d'anodisation est terminé, la charge doit étre transférée de I'électrolyte au
rincage aussi rapidement que possible. Ne jamais laisser une charge dans le bain
d'anodisation sans courant. Il s’agit d'un autre facteur pouvant provoquer l'attaque du
revétement et la détérioration de la qualité, particuliérement a la surface de la couche.

11.6.4 Colmatage pour anodisation architecturale

11.6.4.1 Colmatage par hydratation
Les phosphates, fluorures et silicates entravent le processus de colmatage.

Lors de I'utilisation d’additifs dans les bains de colmatage (produits anti-poudrage, par
exemple), une attention accrue doit étre portée a I'essai de référence, aux résultats de perte
de masse et, le cas échéant, a I'essai a la goutte de colorant.

Le temps nécessaire a I'obtention d’'un bon colmatage doit étre de 2 minutes par micrométre
d’épaisseur de revétement minimum, sauf en cas de pré-colmatage.

Concernant le colmatage a la vapeur, la température minimale correspond a la température
de la vapeur saturée.

11.6.4.2 Procédés de colmatage a froid a base de sels de nickel et de sels fluorés
Cette section a pour objet de fournir des prescriptions concernant I'utilisation des procédés
d’« imprégnation a froid » basés sur les sels de nickel et les sels fluorés (remarques 1, 2 et
3). Elle tient compte des connaissances accumulées au fil des années d'application de ce type
de procédeé et en définit les principaux parameétres. Le procédé est réparti en 2 étapes : 'une
ou la couche anodique est colmatée, I'autre ou la couche anodique est hydratée.

Conditions dbéanodi sati on

Comme pour tout procédé de colmatage, il est essentiel que la couche anodique soit de bonne
qualité. A cet égard, se référer aux conditions décrites dans la présente section.
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Remar que 1. Les proc®d®s doéi mpr®gnation ~ froi
chimiques qui pénétrent dans les pores de la couche anodique, déclenchant ainsi une réaction

chimique. Un procédé ne peut donc pas étre défini par la seule température mais dépend

®gal ement des produits chimiqgqgues mis en Tuvre, a
recommandati ons concernent uni quement |l es proc®d®
fluorure de nickel.

Remarqgue 2. Le produit a disposition sur le marché peut étre un « mélange » de sels de nickel

et fluorures ou sels fluorés, ou le fluorure de nickel nereprés ent e qubéune faible |
guantité totale.

Remarque 3. La consommation de fluorure étant légerement plus élevée que celle de la
guantit® stichiom®trique de n ipanem contentc enrlédgeaai ns pr
excédent de fluorures.

Premiére étape du procédé de colmatage

1) Concentration du produit : teneur en ions de nickel 1,5 £ 0,3 g/l ; niveau d’ions de fluorure
libres dans l'intervalle 0,3 - 1,0 g/l

2) Température du bain : 25 a 30 °C

3) pH : 5,8 - 7,0 (de préférence 6,5 + 0,2)

4) Durée du colmatage : 1,0 £ 0,2 min/um de couche anodique

5) lons de phosphate inférieurs a 5 mg/l

Le ringage qui suit la premiére étape du procédé d’'imprégnation a froid est essentiel et il
incombe au fournisseur d’en fixer les conditions.

Remarque 4. Unexcésde f |l uorures, surtout en pr®sence dounr
la solution et provoqgue | 6attaque chi mique de
particulierement visible, surtout sur les piéces polies et brillantées.

Remar que 5. Un éaentsdusickel ét duflnosure gautfertrainer une diminution
débactivit® de |l a solution ; dans ce cas, | a filt

Exigences supplémentaires

Les teneurs en composants actifs contenus dans les produits chimiques et, dans le cas des
poudres, celles des matiéres insolubles renfermées devront étre indiquées a linstallation
d’anodisation par le fournisseur.

La qualité de I'eau pour la préparation du bain doit étre vérifiée avant son utilisation ; 'usage
de I'eau déminéralisée est conseillé pour préparer le bain.

Les paramétres opératoires de l'imprégnation a froid ont une importance primordiale et,
comme indiqué ci-apres, ils doivent étre étroitement controlés afin de garantir des résultats
satisfaisants. Il faut également savoir que ces parameétres sont interdépendants. Par exemple,
une forte concentration d'ions de fluorure exige une température basse et/ou des temps de
colmatage trés courts ainsi qu'un pH élevé.

Concentration du bain

Les principaux composants du bain sont le nickel et le fluorure. Une quantité excessive de
fluorure libre dans le bain peut endommager la couche anodique.

Dans certains cas, on pourra remplacer jusqu'a 5 a 10 % du nickel par du cobalt afin de
minimiser la coloration verte des couches incolores.

Apres analyses, la rectification doit étre faite avec soin, le bain ne devant pas étre utilisé avant
que les additifs ne se soient entierement dispersés.
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Parfois, le fluorure de nickel peut contenir des substances insolubles. Il peut donc étre utile
d'effectuer les adjonctions dans un récipient de mixage a part. En outre, le fluorure se
consomme plus rapidement que le nickel et l'addition de fluorure d'ammonium ou de
potassium sera nécessaire pour maintenir I'équilibre requis.

Les méthodes d'analyse pour le contréle du bain doivent étre indiquées par le producteur. En
général, on utilise la méthode EDTA pour le nickel et une méthode potentiométrique avec une
électrode sensible aux ions pour le fluorure libre.

Remarque 6. ||l est pr®h®déabteddo®vubehytdduguei
acides, capables de cr®er | e d®s®quilibre du
sont toujours néfastes a la qualité finale.

Température du bain
La température du bain doit étre maintenue a I'aide d’un dispositif de contrdle thermostatique.

Ce paramétre exerce une grande influence sur la dynamique des procédés. Une température
trop élevée, notamment en cas de forte concentration de fluorure libre, conduit & une attaque
globale du film anodique et produit une surface poudreuse.

Valeur du pH

Le pH de la solution doit étre maintenu de préférence a 6,5 £ 0,2. En général, plus la valeur
du pH est élevée, plus le résultat est satisfaisant. Toutefois, il est impossible de dépasser 7,0
sans déclencher la précipitation d'hydroxyde de nickel. Le pH exerce une influence sur la
guantité de nickel précipité dans les pores, et au-dessous de 5,8 le dép6t de nickel serait trop
minime et une attaque chimique de la couche anodique pourrait étre provoquée par le fluorure.

Remarque 7. La mesure du pH doit étre effectuée avec précaution, car le fluorure contenu
dans la solution peut attaquer les électrodes du pH-métre ou endommager la membrane de
verre. Il est donc recommandé de contréler régulierement les électrodes du pH-métre.

Rincage

Le rincage doit étre minutieux afin de minimiser la présence d’'ions de fluorure lors de la
seconde étape.

Seconde étape du procédé de colmatage

Pour terminer le processus d'imprégnation a froid, un temps d'exposition a un taux d'humidité
tres élevé est nécessaire. Cependant, ce temps peut étre diminué si I'on plonge les piéces
colmatées a froid dans un bain d'eau trés chaude, d’au moins 60 °C (de préférence 70 °C).

Un tel traitement facilite la manipulation et le contrdle des piéces, et doit étre considéré comme
une partie essentielle du procédé.

Un ringage complet entre l'imprégnation a froid et le traitement a l'eau chaude est
indispensable car les ions de fluorure peuvent empécher le processus d’hydratation.

Lorsqu'elles sont exposées a la chaleur et a la sécheresse, les couches anodiques colmatées
a froid ont plus tendance a se craqueler que celles colmatées de maniére conventionnelle.
Cet effet est considérablement atténué par le traitement ultérieur a I'eau chaude.

8. Sans étre imp ®r at i f , il peut °tre int®ressant dobéut.i
avant la seconde étape car elle provoque la précipitation du fluorure.
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Contréle de la qualité

Aprés avoir été traitées selon les deux étapes du procédé d'imprégnation a froid décrites, les
pieces peuvent étre contrdlées de la méme maniére que des pieces ayant subi un colmatage
conventionnel.

Les essais qui conviennent le mieux sont I'essai a la goutte de colorant selon la norme ISO
2143 et I'essai de perte de masse selon la norme 1SO 3210.

11.7 Nettoyage et entretien

11.7.1 Dispositions générales

Un programme simple d’entretien périodique, basé sur une appréciation de I'atmosphére
locale, est susceptible de conférer aux éléments de construction anodisés une longévité
maximale pour un codt raisonnable.

Les documents suivants fournissent des informations supplémentaires.

1 “Cleaning of aluminium in the building industry”, GDA (Gesamtverband der
Aluminiumindustrie e.V.), Dusseldorf, 2006.

1 BS 3987, “Specification for anodic oxidation coatings on wrought aluminium for
external architectural applications”, BSI (British Standards Institute), London, 1991.

1 “Konservierung und Versiegelung eloxierter oder organisch beschichteter
Metalloberflachen im Fassadenbereich”, Merkblatt 06, GRM (Giutegemeinschaft
Reinigung von Fassaden e.V.), Schwabisch Gmiind, 2013.

Quelques recommandations sont présentées ci-apres.

11.7.2 Application intérieure

Dans des conditions normales, pour le maintien en état de propreté des éléments intérieurs,
il suffit de les essuyer régulierement au moyen d'un chiffon propre. Les éléments intérieurs
gui n'ont pas été nettoyés pendant un laps de temps prolongé peuvent étre nettoyés avec de
I'eau savonneuse neutre, puis rincés a l'eau froide. Les éléments peuvent ensuite étre lustrés
a l'aide d’un chiffon doux et sec.

11.7.3 Application extérieure

En pratique, la fréquence de nettoyage pour les éléments extérieurs est déterminée par
I'agressivité de I'atmosphére.

Dans les cas ou I'on attache une importance particuliere aux aspects décoratifs et protecteurs
(marquises, entrées de maisons, devantures de magasins, etc.), le nettoyage doit avoir lieu
une fois par semaine. Dans ce cas, il suffit de nettoyer a I'eau claire avec une peau de chamois
et d'essuyer ensuite avec un chiffon doux.

Les menuiseries et revétements de fagade anodisés doivent étre nettoyes régulierement. La
fréquence du nettoyage est déterminée par l'agressivité de I'environnement et le type de
matériaux de la fagcade. On peut employer des produits synthétiques neutres en les appliquant
avec un tissu, une éponge, une peau de chamois ou une brosse douce. Il convient ensuite de
rincer a I'eau claire et d’essuyer avec précaution.

Pour enlever les salissures trés adhérentes on peut se servir de produits de nettoyage abrasifs
doux ou de fibres agglomérées recouvertes de poudre de polissage fine et neutre.

Si les éléments de construction subissent un traitement de conservation apres le nettoyage,
il faut veiller a ce que seul un film ultra mince et hydrofuge subsiste. Ce film ne doit pas jaunir,

DIRECTIVES QUALANOD -40 - Edition du 01.01.2019



QUALANOD

ni attirer la poussiére et la saleté et ne provoquer aucun effet d'irisation. Les cires, la vaseline,
la lanoline et les substances analogues ne conviennent pas.

Les détergents combinés doivent satisfaire aux mémes exigences.

L'utilisation de soude, de produits basiques ou acides, ainsi que les objets abrasifs, la paille
de fer, les brosses métalliques, etc. sont a proscrire.
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12 Annexe i Anodisation architecturale

12.1 Introduction

Les chapitres 2 a 9 renferment des dispositions générales qui s’appliquent indépendamment
du type d’anodisation. Ce qui suit est particulierement important :

1 Chapitre 6. Attribution et renouvellement d’une licence.

1 Chapitre 7. Réglement relatif a I'emploi du label Qualanod.

1 Chapitre 8. Inspections.

1 Chapitre 9. Méthodes d'évaluation de la production.

12.2 Domai ne ddoéapplication

Cette section preécise les exigences concernant 'anodisation et les produits dont I'aspect et la
protection sont importants.

La norme ISO 7583 définit 'anodisation architecturale comme « anodisation visant a produire
une finition architecturale destinée a étre utilisée en situation fixe, permanente et en extérieur,
ou la durée de vie et 'aspect sont importants. ».

Les spécifications de cette section peuvent étre appliquées a I'anodisation et aux produits
utilisés pour d’autres applications extérieures dont I'aspect et la durée de vie sont importants,
par exemple pour l'industrie automobile.

12.3 Label de qualité
L'utilisation du label de qualité doit étre conforme aux exigences du chapitre 7.

12.4 Contrats avec les clients

12.4.1 Indications fournies par le client

Les indications suivantes doivent étre fournies au licencié par le client, au besoin apres
consultation du fournisseur d’aluminium et/ou du licencié.

Utilisation prévue de la piéce a anodiser.

Spécifications de I'aluminium a anodiser (alliage et trempe).

Etendue de la/des surfaces significatives de la piéce a anodiser.

Epaisseur de couche anodique requise, sauf indication contraire (voir 12.4.4).
Positionnement et taille des traces de pinces (accrochage) préconisés.

Préparation de surface de l'aluminium a effectuer avant anodisation, et limites de
variations de la finition de surface finale.

9 Couleur de la piéce anodisée et limites maximales de variations de couleur.

1 Meéthode de colmatage a utiliser.

=A =4 =4 -4 -4

1242 Ldéal uminium ° anodi ser
Les recommandations concernant le choix d’alliage sont exposées dans le chapitre 11.

12.4.3 Surfaces significatives

Les surfaces significatives sont indiquées de préférence par des dessins ou par des
échantillons ddment marqués. Dans certains cas, il peut y avoir des exigences différentes
concernant la finition de certaines piéces de la/des surfaces significatives.

1244 Cl asse do®pai sseur

Les couches anodiques sont catégorisées en classes d’épaisseur, déterminées par les
valeurs minimales autorisées de |'épaisseur moyenne et de |'épaisseur locale. Les classes
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d’épaisseur sont désignées par les lettres « AA ». Les définitions des classes d’épaisseur
courantes sont présentées dans le tableau 12-1. D’autres classes d’épaisseur sont autorisées,
ex : AA 18, et sont définies de la méme facon. Des informations sur le choix de la catégorie
d’épaisseur sont présentées au chapitre 11.

Lorsque la destination du produit fini en aluminium anodisé est connue, la classe d’épaisseur
doit étre conforme a la norme nationale correspondante.

Tableau12-1. Cl asses dO®pai sseur cou
Classe do®j Epaisseur m?y;anrgt)a minimale | Epaisseur I(ocsalrtra];ninimale
AA10 10 8
AA15 15 12
AA20 20 16
AA25 25 20

12.4.5 Tolérances dimensionnelles finales
Non applicable.

12.4.6 Préparation de la surface

La préparation de la surface est définie de préférence au moyen d’échantillons de référence
convenant aux deux parties.

12.4.7 Couleur

La variation de couleur acceptable est définie de préférence au moyen d’échantillons de
référence convenant aux deux parties. Les échantillons peuvent représenter les limites
maximales du sombre et du clair.

12.5 Réclamations

Les clients doivent adresser par écrit leurs réclamations aux anodiseurs. L’anodiseur doit tenir
un registre des réclamations qui indique les mesures prises.

12.6 Laboratoire et appareillage

12.6.1 Laboratoire

L’installation d’anodisation doit avoir un laboratoire situé dans une piéce dédiée et séparée
des autres dispositifs. Des conditions adaptées a la réalisation des essais doivent étre
maintenues.

12.6.2 Appareillage

12.6.2.1 Dispositions générales

Selon 'essai, chaque appareil doit se conformer aux exigences de la norme correspondante.
Chaque appareil doit étre opérationnel et posséder une fiche technique indiquant son numéro
d’identification et les contréles d’étalonnage.

12.6.2.2 Appareillage pour le contrble de la production

Pour mesurer I'épaisseur, chaque installation d’anodisation doit disposer au minimum de deux
appareils a courant de Foucault ou d’'un appareil a courant de Foucault et un microscope a
coupe optique (9.2).
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L’installation d’anodisation doit avoir I'équipement suivant pour effectuer I'essai de perte de
masse (9.3.1) :
1 balance analytique (précision 0,1 mg)
étuve
dessiccateur
appareil de chauffage
moyens pour agiter la solution
9 produits chimiques

T
1
1
1

Si linstallation d’anodisation pratique I'essai a la goutte de colorant, elle doit disposer des
solutions nécessaires pour effectuer cet essai (9.3.3).

Si 'installation d’anodisation pratique I'essai d’admittance, elle doit avoir au moins un appareil
pour mesurer I'admittance ainsi qu’un appareil d’étalonnage pour vérifier la précision de
'appareil (9.3.4).

Si linstallation d’anodisation pratique I'essai d’abrasion de surface, elle doit posséder du
papier de verre validé (9.6.1).

L’installation d’anodisation doit pouvoir accéder a I'appareillage nécessaire a tout controle de
la production demandé par le client et décrit dans la section 12.7. Tout organisme mandaté
pour effectuer un tel essai doit étre accrédité selon ISO 17025 pour cet essai.

12.6.2.3 Appareillage pour le contrble des bains
L’installation d’anodisation doit étre équipée d’'un pH-meétre et de deux solutions tampons.

12.7 Contréle de la production par le licencié
Comme indiqué ci-aprés, certains essais ne s’appliquent pas a I'anodisation architecturale.

12.7.1 Essais requis

En fonction des produits créés, le licencié doit contrdler la qualité de sa production a l'aide
des essais suivants (détails ci-apres) :

Epaisseur

Essai de perte de masse

Essai a la goutte de colorant et/ou essai d’admittance

Evaluation des défauts visibles, de I'aspect de surface et, le cas échéant, de la couleur
1 Résistance a I'abrasion de surface

1
1
1
1

De plus, I'aluminium anodisé coloré doit avoir une solidité a la lumiére acceptable : les critéres
de conformité sont indiqués ci-dessous.

S'’il n’est pas possible de prélever des échantillons du lot de production a cause de la forme,
de la taille ou de 'encombrement du produit, le licencié peut effectuer des essais sur des
échantillons faits du méme alliage que le lot de production et traités simultanément. Cela doit
étre consigné dans le systéme de contrdle de la production.

Le licencié doit répondre aux exigences des normes définissant les essais qu'il pratique. Les
normes internationales concernées sont identifiées dans le chapitre 4.

12.7.2 Epaisseur

L’épaisseur moyenne et I'épaisseur locale des produits doivent étre mesurées a l'aide de la
méthode indiquée dans la section 9.2. Elles ne doivent pas étre inférieures aux valeurs
minimales de leur classe d’épaisseur.

La mesure de I'épaisseur doit étre effectuée lors d’'un essai d’acceptabilité de lot.
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12.7.3 Tolérances dimensionnelles
Non applicable.

12.7.4 Qualité du colmatage

12.7.4.1 Essai de perte de masse
Les produits anodisés doivent étre évalués a l'aide de la méthode indiquée section 9.3.1. La
perte de masse ne doit pas excéder 30 mg/dm?.

Cet essai constitue I'essai de référence pour évaluer la qualité du colmatage.

L’essai de perte de masse doit étre effectué au moins :

1 une fois par jour et par bain de colmatage si la production d’anodisation colorée
représente 100 % de la production totale de la semaine ;

1 une fois tous les deux jours et par bain de colmatage si la production d’anodisation
colorée représente plus de 50 % et moins de 100 % de la production totale de la
semaine ;

1 une fois par semaine et par bain de colmatage si la production d’anodisation colorée
représente moins de 50 % de la production totale de la semaine ;

1 une fois par jour et par ligne d’anodisation en continu en service.

12.7.4.2 Essai a la goutte de colorant

Les produits anodisés doivent étre évalués a l'aide de la méthode indiquée section 9.3.3. Le
résultat ne doit pas excéder 2. Si c’est le cas, soit un essai de perte de masse est effectué,
soit le colmatage est renouvelé.

Il s’agit d’'un essai de contrdle de la production.

L’essai a la goutte doit étre effectué au moins une fois par bain de colmatage et par poste de
travail. Il doit toujours étre réalisé sur la partie la plus épaisse du revétement.

Pour les lignes d’anodisation en continu, I'essai a la goutte doit étre effectué au moins une
fois par bobine.

12743 Es s ai débadmi ttance

Les produits anodisés doivent étre évalués a l'aide de la méthode indiquée section 9.3.4. La
limite acceptable de 'admittance corrigée doit étre 20 uS. Si la valeur de 'admittance corrigée
excede 20 uS, soit un essai de perte de masse est effectué, soit le colmatage est renouvelé.
La limite acceptable de I'admittance ne s’applique pas aux piéces a coloration électrolytique
en bronze moyen, bronze foncé et noir. Sur I'échelle CIE 1976 L*a*b*, ces derniéres sont des
finitions avec une valeur de L* inférieure a environ 60.

Il s’agit d’'un essai de contrble de la production.

L’essai d’admittance doit étre effectué au moins une fois par bain de colmatage et par poste
de travail. Il n’est pas nécessaire d’effectuer des essais d’admittance sur les produits anodisés
en continu.

12.7.5 Défauts visibles

Les pieces doivent étre examinées visuellement, conformément a la section 9.4.1. La distance
d’observation des piéces anodisées fait I'objet d’'un accord entre les parties intéressées. En
I'absence d’accord, les distances d’observation suivantes doivent s’appliquer :
1 3 m pour les applications extérieures ou I'observateur peut s’approcher a moins de
5 m de la piece anodisée
1 5 m pour les autres applications extérieures

La qualité du métal regu par le licencié doit étre suffisante pour qu’aprés son traitement par la
ligne d’anodisation, ses surfaces significatives soient exemptes de défauts visibles, selon les
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exigences du client. En cas de litige, a savoir si le traitement par la ligne d’anodisation réduirait
suffisamment la visibilité des défauts des lignes de laminage ou de filage, la capacité de les
supprimer ou de les masquer doit étre évaluée sur un échantillon du métal. L’échantillon doit
subir un traitement sur la ligne d’anodisation afin de produire la finition convenue entre le
licencié et son client ; 'échantillon est ainsi évalué visuellement comme décrit ci-dessus.

12.7.6 Aspect de surface et couleur

L’aspect de surface et la couleur des pieces anodisées et des échantillons de référence
doivent étre évalués conformément a la section 9.4.2. La distance d’observation fait I'objet
d’'un accord entre les parties intéressées. En I'absence d’accord, les distances d’observation
suivantes doivent s’appliquer :
91 les distances décrites dans la section 12.7.5 pour la comparaison des piéces
anodisées
1 1 m pour la comparaison entre les pieces anodisées et les échantillons de référence
convenus entre les parties intéressées

En cas d’accord entre le client et I'anodiseur, les méthodes instrumentales peuvent étre
utilisées.

L’aspect de surface et la couleur des piéces anodisées doivent se situer dans les limites
acceptables convenues entre le licencié et le client.

Les échantillons de référence agréés doivent étre conservés dans un endroit sec, a I'abri de
la lumiere.

12.7.7 Propriétés de réflexion ala lumiére
Non applicable.

12.7.8 Résistance ala corrosion
Non applicable si I'épaisseur est indiquée.

1279 R®si st ance ° | Busur e
Non applicable.

12710 R®si st ance ° | 6abrasi on de surf ace

La résistance a l'abrasion de surface des couches anodiques des classes AA20 ou
supérieures doit étre évaluée a l'aide de la méthode des sections 9.6.1 ou 9.6.2. Aprés
I'application de la méthode indiquée section 9.6.1, elles ne doivent pas montrer de dépét
important de poudre blanche. Aprés I'application de la méthode indiquée section 9.6.2, elles
doivent présenter un indice d’'usure inférieur a 1,4.

En cas de litige, la méthode indiquée section 9.6.2 doit étre I'essai de référence. Il s’agit d’'un
essai par comparaison qui nécessite l'utilisation d’'un échantillon normalisé.

La méthode indiquée section 9.6.1 est un essai de contrdle de la production.

Un essai de résistance a I'abrasion de surface doit étre effectué au moins une fois par poste
de travail sur les produits finis de chaque cuve d’anodisation.

Il n’est pas nécessaire d’effectuer des essais d’abrasion sur les produits anodisés en continu.
Toutefois, s'il est demandé par le client, un essai d’abrasion doit étre effectué au moins une
fois par bobine anodisée.

12.7.11 Microdureté
Non applicable.
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12.7.12 Résistance alaformation de criques par déformation

A la demande du client, la résistance a la formation de criques par déformation des produits
laminés anodisés doit étre évaluée a I'aide de la méthode indiquée section 9.8. La fréquence
de I'essai et les limites acceptables doivent faire I'objet d’'un accord entre le licencié et le client.

L’évaluation de la résistance a la déformation peut étre pertinente pour les produits laminés
qui sont déformés aprés I'anodisation.

12.7.13 Solidité a lalumiere

L’aluminium anodisé coloré doit étre coloré a I'aide d’'une technique qui a fait ses preuves et
dont la solidité a la lumiéere est supérieure ou égale a l'indice 8 de I'échelle internationale
« Blue Scale », comme défini par la méthode indiquée section 9.9.1.

Remarque : il a été démontré que l'aluminium anodisé par coloration électrolytique est
conforme a la norme de solidité a la lumiere.

12.7.14 Résistance au craquellement thermique
Non applicable.

12.7.15 Continuité du revétement

A la demande du client, la continuité du revétement des produits anodisés en continu doit étre
évaluée a l'aide de la méthode indiquée section 9.11. Aprés I'essai, I'examen visuel de la
surface de I'échantillon ne doit révéler aucun point noir ni aucun point sombre rougeéatre.

L’essai de continuité du revétement doit étre effectué une fois par jour et par ligne
d’anodisation en continu en service.

12.7.16 Tension électrique de claquage
Non applicable.

12.7.17 Masse par unité de surface
Non applicable.

12.7.18 Rugosité
Non applicable.

12719 Essai s de simulation doéutilisati on

La durée d’utilisation des produits de I'anodisation architecturale étant d’une telle longévite,
les essais de vieillissement naturel ne sont pas effectués systématiquement.

12.8 Exigences concernant les procédés

12.8.1 Prétraitement

Le licencié peut utiliser tout procédé qu'’il jugera approprié a I'obtention de la finition requise
par le client. Ces procédés peuvent étre mécaniques (grenaillage, meulage, brossage,
polissage, lustrage) ou chimiques (dégraissage, satinage, décapage, neutralisation).

12.8.2 Anodisation

L’anodisation doit étre réalisée en utilisant des solutions & base d’acide sulfurique. A
'exception de lacide oxalique, aucun additif ne doit étre utilisé dans les solutions
d’anodisation sans I'accord préalable de Qualanod.
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12.8.3 Coloration
Les colorants doivent étre utilisés conformément aux instructions du fournisseur ou, en leur
absence, aux instructions de travail du licencié.

Les procédés de coloration électrolytique doivent étre utilisés conformément aux instructions
du fournisseur ou, en leur absence, aux instructions de travail du licencié. Dans le cas des
applications extérieures, le label de qualité ne doit pas étre utilisé pour la coloration
électrolytique noire obtenue a partir de sels de cuivre.

12.8.4 Procédé de colmatage

Les procédés de colmatage autres que les procédés par hydratation ou par imprégnation a
froid en deux étapes a l'aide d’'une solution contenant du fluorure de nickel, ne doivent pas
étre utilisés sans I'accord préalable de Qualanod.

1285 Col matage ©~ | 6eau chaude

Pour le colmatage a chaud, la température ne doit pas étre inférieure a 96 °C dix minutes
aprés l'introduction de la charge a colmater.

Tout additif (produits anti-poudrage, par exemple) doit étre utilisé conformément aux
instructions du fournisseur ou, en leur absence, aux instructions de travail du licencié.

12.8.6 Imprégnation a froid

12.8.6.1 Dispositions générales
Les prescriptions de cette section doivent étre suivies pour 'imprégnation a froid en deux
étapes basée sur le fluorure de nickel.

1286.2Premi re ®tape de | 6i mpr®gnation ~ froid
La teneur en ions de nickel de la solution doit étre maintenue a 1,5 + 0,3 g/l. On peut remplacer
5 & 10 % du nickel par du cobalt.

La teneur en ions de fluorure libres de la solution doit étre maintenue au niveau indiqué par le
fournisseur du produit d'imprégnation a froid.

La solution doit étre maintenue a une température située entre 25 °C et 30 °C.
Le pH de la solution doit étre maintenu entre 5,8 et 7,0.

La durée d’'immersion doit étre 1,0 £ 0,2 min/um d’épaisseur de couche anodique.

1286.3Seconde ®tape de | 6i mpr®gnation ~° froid
La solution doit contenir soit de I'eau de distribution avec 4,0 + 1,0 g/l de sulfate de nickel ou
d’acétate de nickel, soit de I'eau déminéralisée avec un additif anti-poudrage.

La solution doit étre maintenue a une température supérieure ou égale a 60 °C (de préférence
70°C).

La durée d’'immersion doit étre 1,0 + 0,2 min/um d’épaisseur de couche anodique.

12.8.7 Autres systémes de colmatage

Les autres systemes de colmatage dont le colmatage & moyenne température, qui ont été
approuvés par Qualanod, doivent étre utilisés conformément aux instructions écrites du
fournisseur ou, en leur absence, aux instructions de travail du licencié.
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12.9 Méthodes pour le controle des procédés

12.9.1 Satinage

Les bains de satinage doivent étre analysés conformément aux instructions du fournisseur de
décapants chimiques. En 'absence d’instructions concernant les bains de satinage a base
d’hydroxyde de sodium, des analyses d’hydroxyde de sodium libre, d’aluminium et, le cas
échéant, de séquestrant doivent étre effectuées. En I'absence d’instructions concernant les
bains de satinage acides, les analyses doivent se conformer aux instructions de travail du
licencié. La fréquence minimale des analyses doit étre de :

9 une fois par jour et par bain, pour trois postes de travail par jour ;

T une fois tous les deux jours et par bain, pour deux postes de 8h/jour ;

9 une fois tous les trois jours et par bain, pour un poste de 8h/jour ;

9 une fois par jour d’utilisation de la ligne si le bain est dans une ligne d’anodisation en

continu.

La composition du bain doit étre ajustée en fonction des résultats des analyses.

La température de chaque bain de satinage doit étre contrélée a intervalles réguliers et au
moins deux fois par poste de travail quand la ligne est en service. Elle doit étre contrblée au
début du cycle de satinage.

12.9.2 Brillantage

Les bains de brillantage doivent étre analysés conformément aux instructions du fournisseur
de produits chimiques de brillantage. La fréquence minimale des analyses doit étre de :
9 une fois par jour et par bain, pour trois postes de travail par jour ;
T une fois tous les deux jours et par bain, pour deux postes de 8h/jour ;
T une fois tous les trois jours et par bain, pour un poste de 8h/jour ;
1 une fois par jour d’utilisation de la ligne si le bain est dans une ligne d’anodisation en
continu.

La composition du bain doit étre ajustée en fonction des résultats des analyses.

La température de chaque bain de brillantage doit étre contrélée a intervalles réguliers et au
moins deux fois par poste de travail quand la ligne est en service. Elle doit étre contrdlée au
début du cycle de brillantage.

12.9.3 Anodisation

Les bains d’anodisation doivent étre analysés conformément aux instructions du fournisseur
d’additifs d’anodisation. En 'absence d’instructions, des analyses d’acide sulfurique libre et
d’aluminium dissous doivent étre effectuées. La fréquence minimale des analyses doit étre de

une fois par jour et par bain, pour trois postes de travail par jour ;

une fois tous les deux jours et par bain, pour deux postes de 8h/jour ;

une fois tous les trois jours et par bain, pour un poste de 8h/jour ;

une fois par jour d’utilisation de la ligne si le bain est dans une ligne d’anodisation en
continu.

= =4 —a

La composition du bain doit étre ajustée en fonction des résultats des analyses.

La température de chaque bain d’anodisation doit étre contrélée a intervalles réguliers et au
moins deux fois par poste de travail quand la ligne est en service. Elle doit étre contrblée a la
fin du cycle d’anodisation.
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12.9.4 Colmatage

Tous les bains de colmatage, dont ceux des procédures a plusieurs étapes, doivent étre
analysés conformément aux instructions du fournisseur de produits chimigues de colmatage
ou, en leur absence, aux instructions de travail du licencié.

Pour I'imprégnation a froid, la teneur en nickel du bain doit étre contrélée au moins :

une fois par jour et par bain, pour trois postes de travail par jour ;

une fois tous les deux jours et par bain, pour deux postes de 8h/jour ;

une fois tous les trois jours et par bain, pour un poste de 8h/jour ;

une fois par jour d’'utilisation de la ligne si le bain est dans une ligne d’anodisation en
continu.

1
1
1
1

La teneur en fluorure libre doit étre analysée conformément aux instructions du fournisseur
de produits chimiques de colmatage. La composition du bain doit étre ajustée en fonction des
résultats des analyses.

La valeur du pH de tous les bains de colmatage, dont ceux des procédures a plusieurs étapes,
doit étre mesurée a intervalles réguliers et au moins deux fois par poste de travail quand la
ligne est en service. La composition du bain doit étre ajustée en fonction des résultats des
analyses.

La température de chaque bain de colmatage doit étre contrdlée a intervalles réguliers et au
moins deux fois par poste de travail quand la ligne est en service. Elle doit étre contrdlée dix
minutes apres l'introduction de la charge et consignée.

12.9.5 Stockage des produits

Avant et aprés I'anodisation, les produits en aluminium doivent étre stockés dans un local
séparé des dispositifs d’anodisation. Aprés I'anodisation, ils doivent étre protégés contre la
condensation et la salissure. Toute piece anodisée en stock doit indiquer I'épaisseur de son
revétement.

12.10 Registre de contrble de la production

12.10.1 Dispositif de controle

L’installation d’anodisation doit disposer d’'un dispositif de contréle de la production fiable et
contenant au moins les informations suivantes :

Nom et adresse du client, numéro de commande ou du lot.

Date de fabrication.

Type d’anodisation (naturelle ou colorée).

Classe d’épaisseur indiquée et épaisseur réelle mesurée (valeurs minimales et
maximales de I'épaisseur moyenne et de I'épaisseur locale).

Résultats de I'essai de perte de masse.

S’il y a lieu, résultats de I'essai a la goutte de colorant ou d’admittance.

S'’il y a lieu, résultats de I'essai de résistance a I'abrasion de surface.

S’il y a lieu, preuves que la technique de coloration est conforme a la section 12.7.13.
Mesures prises a la suite de résultats non conformes.

= =4 =4
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Le registre doit comporter ce qui suit :

1 Résultats des analyses et de la surveillance de la température des bains de satinage,
et nombre de postes travaillés.

1 Résultats des analyses et de la surveillance de la température des bains d’anodisation,
et nombre de postes travaillés.

1 Nom et application des produits chimiques et processus brevetés utilisés, pour le
colmatage par exemple.

1 Résultats des analyses et surveillance de la température et du pH des bains de
colmatage.

Toutes les informations doivent étre aisément accessibles a l'inspecteur.

12.10.2 Tracabilité

Le licencié doit établir et tenir a jour des procédures d’identification de la production a partir
de dessins, de spécifications ou autres documents pertinents au cours de toutes les phases
de la production, de la livraison et de l'installation. Les produits isolés ou les lots doivent étre
clairement identifiés. Cette identification doit étre enregistrée dans le registre des contrbles.

12.11 Inspections

12.11.1 Dispositions générales

L’inspecteur effectue les visites d’inspection comme décrit chapitre 8, conformément aux
exigences de la section 12.11. Afin d’éviter une visite d’'inspection inutile, il est recommandé
a l'installation de prévenir 'organisme compétent si elle craint de ne pas disposer, a certaines
périodes, de pieces en nombre suffisant pour les essais.

12.11.2 Non-conformités
La liste des non-conformités pour I'anodisation architecturale est la suivante :

1 Résultat d’épaisseur de revétement non conforme. Voir 12.11.4

1 Reésultat d’essai de perte de masse non conforme. Voir 12.11.4

1 Résultat d’essai de résistance a I'abrasion de surface non conforme (pour les lots de
classes 20 ou plus). Voir 12.11.4

9 Utilisation de tout procédé ou produit pour I'anodisation et les processus ultérieurs,

non reconnu pour l'utilisation dans des lignes d’anodisation architecturale ou sans

agrément Qualanod en vigueur. Voir chapitre 10

Pas d’appareil de mesure de I'épaisseur du revétement en état de marche. Voir 12.6

Pas d’appareil pour I'essai de perte de masse en état de marche. Voir 12.6

Pas d’appareil pour I'essai a la goutte de colorant ou I'essai d’admittance en état de

marche. Voir 12.6

9 Pas d’appareil pour contréler la résistance a I'abrasion de surface en état de marche
(si production de classes 20 et/ou plus). Voir 12.6

1 Registre de contrdle de la production incomplet. Voir 12.10

= =4 =

12.11.3 Repérage des pieces ayant subi un contrble de qualité interne

Le licencié doit indiquer a l'inspecteur Qualanod les piéces qui ont été reconnues conformes
par le contrble de qualité interne. La marchandise en stock, préte a I'expédition ou déja
emballée, est considérée comme ayant subi le contrdle de qualité interne.

Le licencié doit clairement identifier les piéces qui ne sont pas visées par sa licence
d’anodisation architecturale. L'inspecteur peut vérifier le type d’anodisation en examinant, par
exemple, le contrat qui lie 'anodiseur et son client.
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12114 Contrtl e de | a production | ors doéune i

L’inspection peut comprendre les contrdles de la production suivants :
f Epaisseur du revétement
1 Perte de masse
9 Goutte de colorant ou admittance (les essais d’admittance sont effectués dans les 48
heures qui suivent le colmatage)
1 Résistance a I'abrasion de surface

L’épaisseur moyenne et I'épaisseur locale du revétement doivent étre mesurées sur des
produits utilisant la méthode a courant de Foucault définie dans la norme ISO 2360 (voir 9.2).
Elles ne peuvent étre inférieures aux valeurs minimales pour la classe d’épaisseur spécifiée.

Les produits sont évalués a l'aide de la méthode d’essai de perte de masse indiquée section
9.3.1. La perte de masse ne doit pas excéder 30 mg/dm?.

Les produits sont évalués a l'aide de la méthode d’essai a la goutte de colorant indiquée
section 9.3.3.

Les produits sont évalués a l'aide de la méthode d’essai d’admittance indiquée section 9.3.4.

Les couches d’oxydation anodique des classes AA20 ou supérieures sont évaluées a l'aide
de la méthode de résistance a I'abrasion de surface indiquée section 9.6.1 ou 9.6.2. Aprées
'application de la méthode indiquée section 9.6.1, elles ne doivent pas montrer de dép6t
important de poudre blanche. Aprés I'application de la méthode indiquée section 9.6.2, elles
doivent présenter un indice d’usure inférieur a 1,4. En cas de litige suivant I'application de la
méthode indiquée section 9.6.1, appliquer la méthode indiquée section 9.6.2.

12.11.5 Procédés

L’inspecteur vérifie que les procédés sont conformes aux exigences de la section 12.8. |
observe également le déroulement des analyses des bains afin de s’assurer qu’elles sont
effectuées correctement.
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13 Annexe - Anodisation industrielle

13.1 Introduction

Les chapitres 2 a 9 renferment des dispositions générales qui s’appliquent indépendamment
du type d’anodisation. Ce qui suit est particulierement important.

1 Chapitre 6. Attribution et renouvellement d’une licence.

1 Chapitre 7. Réglement relatif a I'emploi du label Qualanod.

1 Chapitre 8. Inspections.

1 Chapitre 9. Méthodes d'évaluation de la production.

13.2Domai ne ddoéapplication

Cette section précise les exigences concernant I'anodisation industrielle et les produits créés
par anodisation industrielle ou I'aspect est secondaire.

L’anodisation industrielle produit des couches anodiques principalement utilisées pour ce qui
suit :

résistance a l'usure par abrasion ou par érosion ;

isolation électrique ;

isolation thermique ;

consolidation (pour réparer des piéces hors limites de tolérance d'usinage ou des
pieces usées) ;

1 résistance a la corrosion (si colmatage).

= =4 =4 =

Exemples de produits créés par anodisation industrielle : soupapes, piéces coulissantes,
mécanismes de charniére, cames, engrenages, joints articulés, pistons, poulies, blocs de
distributeurs, embouts de biellettes et trémies.

De nombreux produits sont destinés a I'industrie automobile, la médecine, les ustensiles de
cuisine, ou 'aspect n’est pas négligeable mais ou la résistance a l'usure et/ou au nettoyage
par détergents chimiques agressifs est beaucoup plus importante. Ces applications sont
particulierement exigeantes concernant les qualités de I'aluminium anodisé.

Toutefois, lorsque I'aspect et la protection sont d’'importance équivalente, les prescriptions du
chapitre 12, concernant I'anodisation architecturale, doivent s’appliquer.

En outre, lorsque la caractéristique principale est une résistance a l'usure de haute qualité,
les prescriptions du chapitre 15, concernant 'anodisation dure, doivent s’appliquer.

13.3 Label de qualité
L’utilisation du label de qualité doit étre conforme aux exigences du chapitre 7.

13.4 Contrats avec les clients

13.4.1 Indications a fournir par le client

Les indications suivantes, si adaptées, doivent étre fournies au licencié par le client, au besoin
apres consultation du fournisseur d’aluminium et/ou du licencié :

Utilisation prévue de la piéce a anodiser.

Spécifications de I'aluminium a anodiser (alliage et trempe).

Etendue de la/des surfaces significatives de la piéce a anodiser.

Epaisseur de couche anodique demandée.

Tolérances dimensionnelles finales, si demandées.

Positionnement et taille des traces de pinces (accrochage) préconisés.

= =4 =8 -8 -89
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9 Exigence particuliere concernant la préparation de la surface, ex.: grenaillage,
satinage, meulage.

Couleur de la piece anodisée, le cas échéant.

Méthode de colmatage a utiliser (sur demande du client).

Exigence particuliére concernant le post-traitement, ex. : imprégnation, meulage.
Toute caractéristique particuliere demandée, telle que la résistance a l'usure, la
résistance a la corrosion, la microdureté.

= =4 =4 =

1342 L6é6al uminium © anodi ser
Les recommandations concernant le choix d’alliage sont exposées dans le chapitre 11.

Les propriétés et les caractéristiques des couches anodiques dépendent étroitement de
l'alliage et de la méthode de production. Par conséquent, les matériaux sont classés dans
cinqg groupes d’alliages :
1 Classe 1 : tous les alliages corroyés a I'exception de ceux des séries 2000 et de la
classe 2 (b) ;
Classe 2 (a) : alliages des séries 2000 avec une teneur en cuivre inférieure a 5 % ;
Classe 2 (b) : alliages des séries 5000 avec une teneur en magnésium supérieure ou
égale a 2 % et alliages des séries 7000 ;
1 Classe 3 (a) : alliages de fonderie avec une teneur en cuivre inférieure a 2 % et/ou 8
% en silicium ;
1 Classe 3 (b) : autres alliages de fonderie.

T
1

13.4.3 Surfaces significatives

Les surfaces significatives sont indiquées de préférence par des dessins ou par des
échantillons ddment marqués. Dans certains cas, il peut y avoir des exigences différentes
concernant la finition de certaines piéces de la/des surfaces significatives. Il peut s’avérer
nécessaire de masquer certaines piéces afin de permettre la réalisation d’exigences
différentes.

1344 Cat ®gori es do®pai sseur

Les couches anodiques peuvent étre classées selon leur classe d’épaisseur ou leur épaisseur
nominale. La classe d’épaisseur est déterminée par les valeurs minimales autorisées pour
I'épaisseur moyenne et I'épaisseur locale. Les classes d’épaisseur sont désignées par les
lettres « AA ». Les définitions des classes d’épaisseur courantes sont présentées dans le
tableau 13-1. D’autres classes d’épaisseur sont autorisées, ex: AA 7 ou AA 18, et sont
définies de la méme facon. Des indications sur les épaisseurs nominales sont présentées au
chapitre 11.

Tableau1l3-1. Cl asses doO6®pai sseur cou
Classe do® Epaisseur moyenne minimale | Epaisseur locale minimale
(em) (em)
AA10 10 8
AA15 15 12
AA20 20 16
AA25 25 20

13.4.5 Préparation de la surface
La norme ISO 7599 inclut un systéeme de désignation de la préparation de surface.
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13.4.6 Tolérances dimensionnelles finales

L’anodisation provoque une augmentation des dimensions d’'une piéce, représentant environ
50 % de I'épaisseur du revétement pour chaque surface anodisée.

13.5 Réclamations

Les clients doivent adresser par écrit leurs réclamations aux anodiseurs. L’anodiseur doit tenir
un registre des réclamations qui indique les mesures prises.

13.6 Laboratoire et appareillage

13.6.1 Laboratoire

L’installation d’anodisation doit avoir un laboratoire situé dans une piéce dédiée et séparée
des autres dispositifs. Des conditions adaptées a la réalisation des essais doivent étre
maintenues.

13.6.2 Appareillage

13.6.2.1 Dispositions générales

Selon 'essai, chaque appareil doit se conformer aux exigences de la norme correspondante.
Chaque appareil doit étre opérationnel et posséder une fiche technique indiquant son numéro
d’identification et les contréles d’étalonnage.

13.6.2.2 Appareillage pour le contrble de la production

Pour mesurer I'épaisseur, chaque installation d’anodisation doit disposer au minimum de deux
appareils a courant de Foucault ou d’'un appareil a courant de Foucault et un microscope a
coupe optique (9.2).

L’installation d’anodisation doit avoir I'équipement suivant pour effectuer 'essai de perte de
masse (9.3.1), s'il est demandé par le client :
1 balance analytique (précision 0,1 mg)
1 étuve
1 dessiccateur
1 appareil de chauffage
1 moyens pour agiter la solution
9 produits chimiques

L’installation d’anodisation doit disposer des solutions nécessaires pour effectuer I'essai a la
goutte de colorant (9.3.3), s'il est demandé par le client.

L’installation d’anodisation doit avoir au moins un appareil pour mesurer 'admittance ainsi
qu’un appareil d’étalonnage pour vérifier la précision de I'appareil (9.3.4), s’il est demandé par
le client.

L’installation d’anodisation doit pouvoir accéder a 'appareillage nécessaire a tout contrdle de
la production demandé par le client et décrit dans la section 13.7. Tout organisme mandaté
pour effectuer un essai doit étre accrédité selon ISO 17025 pour cet essai.

13.6.2.3 Appareillage pour le contrble des bains
L’installation d’anodisation doit étre équipée d’'un pH-meétre et de deux solutions tampons.

13.7 Contr6le de la production par le licencié
Comme indiqué ci-aprés, certains essais ne s’appliquent pas a I'anodisation industrielle.
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13.7.1 Essais requis

En fonction des produits créés, le licencié doit contrdler la qualité de sa production a l'aide
des essais suivants (détails ci-apres) :

1 Epaisseur

1 Perte de masse (s’il est demandé par le client)

1 Goutte de colorant ou admittance, ou les deux (si demandé par le client)

1 Défauts visibles
De plus, le licencié doit exécuter tous les essais demandés par le client et décrits ci-apres.

S'’il n’est pas possible de prélever des échantillons du lot de production a cause de la forme,
de la taille ou de 'encombrement du produit, le licencié peut effectuer des essais sur des
échantillons faits du méme alliage que le lot de production et traités simultanément. Cela doit
étre consigné dans le systéme de contr6le de la production.

Le licencié doit répondre aux exigences des normes définissant les essais qu'il pratique. Les
normes internationales concernées sont identifiées dans le chapitre 4.

13.7.2 Epaisseur
Les mesures de 'épaisseur doivent étre réalisées a l'aide de la méthode indiquée section 9.2.

Lorsqu’une classe d’épaisseur est spécifiée, aucune piéce ne doit avoir une épaisseur
moyenne ou locale inférieure au minimum requis par la classe d’épaisseur.

Lorsqu’une épaisseur nominale inférieure ou égale a 50 um est spécifiée, aucune piece ne
doit avoir une épaisseur moyenne de 20 % inférieure ou supérieure a I'épaisseur nominale.
Lorsqu’une épaisseur nominale de plus de 50 um est spécifiée, aucune piéce ne doit avoir
une épaisseur moyenne de 10 % inférieure ou supérieure a I'épaisseur nominale.

La mesure de I'épaisseur doit étre effectuée lors d’'un essai d’acceptabilité de lot.

13.7.3 Tolérances dimensionnelles

Le cas échéant, la mesure des dimensions finales doit étre effectuée lors d’'un essai
d’acceptabilité de lot.

13.7.4 Qualité du colmatage

13.7.4.1 Essai de perte de masse
A la demande du client, les produits anodisés doivent étre évalués a l'aide de la méthode
indiquée section 9.3.1. La perte de masse ne doit pas excéder 30 mg/dm?.

L’essai de perte de masse doit étre effectué au moins :

1 une fois par jour et par bain de colmatage si la production d’anodisation colorée
représente 100 % de la production totale de la semaine ;

1 une fois tous les deux jours et par bain de colmatage si la production d’anodisation
colorée représente plus de 50 % et moins de 100 % de la production totale de la
semaine ;

1 une fois par semaine et par bain de colmatage si la production d’anodisation colorée
représente moins de 50 % de la production totale de la semaine ;

1 une fois par jour et par ligne d’anodisation en continu en service.

13.7.4.2 Essai a la goutte de colorant
A la demande du client, les produits anodisés doivent étre évalués a I'aide de la méthode
indiquée section 9.3.3. Le résultat ne doit pas excéder 2.

L’essai a la goutte doit étre effectué au moins une fois par bain de colmatage et par poste de
travail. Il doit toujours étre réalisé sur la partie la plus épaisse du revétement.
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Pour les lignes d’anodisation en continu, I'essai a la goutte doit étre effectué au moins une
fois par bobine.

13.743Es s ai débadmi ttance

A la demande du client, les produits anodisés doivent étre évalués a l'aide de la méthode
indiquée section 9.3.4. La limite acceptable de I'admittance corrigée doit étre 20 uS. Si la
valeur de I'admittance corrigée excéde 20 pS, ou un essai de perte de masse est effectué, ou
le colmatage est renouvelé. La limite acceptable de 'admittance ne s’applique pas aux pieces
a coloration électrolytique en bronze moyen, bronze foncé et noir. Sur I'échelle CIE 1976
L*a*b*, ces derniéres sont des finitions avec une valeur de L* inférieure a environ 60.

Il s’agit d’'un essai de contrdle de la production.

L’essai d’admittance doit étre effectué au moins une fois par bain de colmatage et par poste
de travail. Il n’est pas nécessaire d’effectuer des essais d’admittance sur les produits anodisés
en continu.

13.7.5 Défauts visibles

Les pieces doivent étre examinées visuellement, conformément a la section 9.4.1. La surface
significative doit étre complétement anodisée. L’aspect visuel doit étre essentiellement
uniforme, sans écaillage, cloque ou zones poudreuses (brilées).

Les craquelures ou les microfissures ne constituent normalement pas un motif de rejet.

13.7.6 Aspect de surface et couleur

A la demande du client, I'aspect de surface et la couleur des piéces anodisées doivent se
situer dans les limites acceptables convenues entre le licencié et le client.

13.7.7 Propriétés de réflexion alalumiere
Non applicable.

13.7.8 Résistance ala corrosion

A la demande du client, la résistance a la corrosion doit étre évaluée, a l'aide d’'une des
méthodes de la section 9.5.

Aprés avoir subi I'essai au brouillard salin neutre (BS), un échantillon présentant une
épaisseur de couche anodique de 50 ym ne doit montrer aucune piqldre de corrosion, a
I'exception de celles situées a moins de 1,5 mm des traces de pinces et des angles.

L’essai au brouillard salin acétique (BSA) doit étre effectué a I'aide d’échantillons de référence
afin que la performance comparative des échantillons soit évaluée. Cela peut impliquer
'examen des échantillons au cours de I'essai. L’évaluation des échantillons corrodés doit étre
déterminée a l'aide d’'un des systémes décrits dans les normes ISO 8993 et ISO 8994. Les
limites acceptables concernant I'essai BSA doivent faire I'objet d’'un accord entre le licencié et
le client.

Ces essais s’appliquent uniquement aux revétements anodisés colmatés.

13.79 R®si st ance ° | Busur e

A la demande du client, la résistance a l'usure des couches anodiques doit étre déterminée
soit a l'aide de la méthode de la roue abrasive indiquée section 9.6.2., soit a l'aide de la
méthode du jet abrasif indiquée section 9.6.3. Le choix de la méthode et la procédure doivent
étre conformes a la norme 1SO 10074.

Le délai entre 'anodisation et I'essai doit étre de 24 h minimum. Entre temps, les piéces
contrblées doivent étre entreposées dans I'environnement d’essais.
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La fréquence de I'essai doit faire I'objet d’'un accord entre le licencié et le client.

La résistance a I'usure doit avoir les valeurs indiquées dans le tableau 13-2.

Tableau 13-2. Val eurs acceptables des e
Résistance relative
moyenne minimale
Classe de Nombr e d-0 i spéPifiquea ' Perte dg masse
matériaux retours (methople | 6abr asi maximale
de laroue abrasive) (méthodes de la (méthode Taber)
roue abrasive et du
jet abrasif)
Classe 1 800 a 100 80 %
Classe 2 (a) 400 a 100 30 % 15 mg
Classe 2 (b) 800 a 100 55 % 35 mg
Classe 3 (a) 400 a 100 55 % 25 mg
Classe 3 (b) 400 a 100 20 %
13.710 R®si st ance ~ | 6abrasion de surface

Non applicable.

13.7.11 Microdureté

A la demande du client, la microdureté des couches anodiques doit étre déterminée a l'aide
de la méthode de microdureté Vickers indiquée section 9.7. La charge d’essai doit étre 0.49 N
pour les classes de matériaux 1, 2 (a), 2 (b) et 3 (a). La charge d’essai pour la classe de
matériaux 3 (b) doit faire I'objet d’'un accord entre le licencié et le client.

La fréquence de l'essai et les limites acceptables doivent faire I'objet d’'un accord entre le
licencié et le client. En I'absence d’accord, les couches anodiques possédant une épaisseur
de 25 um a 50 um doivent présenter les valeurs de microdureté minimales indiquées dans le
tableau 13-3.

Tableau 13-3.Val eur s acceptables pour | 6essa
Classe de matériaux Valeur acceptable minimale (Hy o,05)
Classe 1 400
Classe 2 (a) 250
Classe 2 (b) 300
Classe 3 (a) 250

13.7.12 Résistance alaformation de criques par déformation

A la demande du client, la résistance a la formation de criques par déformation des produits
laminés anodisés doit étre évaluée a I'aide de la méthode indiquée section 9.8. La fréquence
de I'essai et les limites acceptables doivent faire I'objet d’'un accord entre le licencié et le client.

Il peut étre pertinent d’évaluer la résistance a la formation de criques par déformation des
produits laminés qui sont déformés aprés I'anodisation.

13.7.13 Solidité alalumiéere
Non applicable.

13.7.14 Résistance au craquellement thermique
Non applicable.
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13.7.15 Continuité du revétement

A la demande du client, la continuité du revétement des produits anodisés en continu doit étre
évaluée a l'aide de la méthode indiquée section 9.11. Aprés I'essai, I'examen visuel de la
surface de I'échantillon ne doit révéler aucun point noir ni aucun point sombre rougeatre.

L’essai de continuité du revétement doit étre effectué une fois par jour et par ligne
d’anodisation en continu en service.

13.7.16 Tension électrique de claguage
A la demande du client, la tension électrique de claquage doit étre déterminée a l'aide de la
méthode indiquée section 9.10.

La fréquence de l'essai et les limites acceptables doivent faire 'objet d’'un accord entre le
licencié et le client. En I'absence d’accord, les couches anodiques épaisses de 50 pum,
d’alliages dont la teneur en cuivre est inférieure a 1 % doivent avoir une tension de claquage
minimale de 1200 V, et les autres alliages une tension de claquage minimale de 800 V. La
moyenne de dix mesures doit étre réalisée pour obtenir ces valeurs.

Cette méthode ne convient pas pour les revétements non colmatés.

13.7.17 Masse par unité de surface
A la demande du client, la masse surfacique doit étre déterminée par la méthode indiquée
section 9.12.

La fréquence de l'essai et les limites acceptables doivent faire I'objet d’'un accord entre le
licencié et le client. En I'absence d’accord, la masse surfacique doit étre d’au moins 1100
mg/dm? pour un revétement non colmaté d’'une épaisseur de 50 ym, ou I'équivalent pour les
revétements d’épaisseurs différentes.

13.7.19 Rugosité

A la demande du client, la méthode, la fréquence de I'essai et les limites acceptables doivent
faire I'objet d’un accord entre le licencié et le client.

13720 Essai s de simulation doéutilisation

A la demande du client, les produits anodisés doivent étre évalués a I'aide d’un ou plusieurs
essais indiqués par le client afin de simuler les conditions d’utilisation. La fréquence de I'essai
et les limites acceptables doivent faire I'objet d’'un accord entre le licencié et le client.

13.8 Exigences concernant les procédés

13.8.1 Prétraitement

Le licencié peut utiliser tout procédé qu’il jugera approprié a I'obtention de la finition requise
par le client. Ces procédés peuvent étre mécaniques (grenaillage, meulage, brossage,
polissage, lustrage) ou chimiques (dégraissage, satinage, décapage, neutralisation).

13.8.2 Anodisation
L’anodisation doit étre réalisée en utilisant des solutions a base d’acide sulfurique.

13.8.3 Coloration

Les colorants doivent étre utilisés conformément aux instructions du fournisseur ou, en leur
absence, aux instructions de travail du licencié.
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Les procédés de coloration électrolytique doivent étre utilisés conformément aux instructions
du fournisseur ou, en leur absence, aux instructions de travail du licencié. Dans le cas des
applications extérieures, le label de qualité ne doit pas étre utilisé pour la coloration
électrolytique noire obtenue a partir de sels de cuivre.

13.8.4 Procédé de colmatage

Tout procédé de colmatage peut étre utilisé dans la mesure ou la production qui en résulte
répond aux exigences des présentes Directives.

1385 Col matage ©~ | 6eau chaude
Pour le colmatage a chaud, la température ne doit pas étre inférieure a 96 °C dix minutes
apres l'introduction de la charge a colmater.

Tout additif (produits anti-poudrage, par exemple) doit étre utilisé conformément aux
instructions du fournisseur ou, en leur absence, aux instructions de travail du licencié.

13.8.6 Imprégnation a froid

13.8.6.1 Dispositions générales
Les prescriptions de cette section doivent étre suivies pour 'imprégnation a froid en deux
étapes basée sur le fluorure de nickel.

13.86.2Premi re ®tape de | 6i mpr®gnation ~ froid
La teneur enions de nickel de la solution doit étre maintenue a 1,5 + 0,3 g/l. On peut remplacer
5 & 10 % du nickel par du cobalt.

La teneur en ions de fluorure libres de la solution doit étre maintenue au niveau indiqué par le
fournisseur du produit d'imprégnation a froid.

La solution doit étre maintenue a une température située entre 25 °C et 30 °C.

Le pH de la solution doit étre maintenu entre 5,8 et 7,0.

La durée d’'immersion doit étre 1,0 £ 0,2 min/um d’épaisseur de couche anodique.
1386.3Seconde ®tape de | 6i mpr®gnation ° froid

La solution doit contenir soit de I'eau de distribution avec 4,0 + 1,0 g/l de sulfate de nickel ou
d’acétate de nickel, soit de I'eau déminéralisée avec un additif anti-poudrage.

La solution doit étre maintenue a une température supérieure ou égale a 60 °C (de préférence
70°C).

La durée d'immersion doit étre 1,0 £ 0,2 min/um d’épaisseur de couche anodique.

13.8.7 Autres systémes de colmatage

Les autres systémes de colmatage, dont le colmatage a moyenne température, doivent étre
utilisés conformément aux instructions écrites du fournisseur ou, en leur absence, aux
instructions de travail du licencié.

13.9 Méthodes pour le contrdle des procédés

Si le licencié et le client ont convenu d’exigences concernant I'aspect de surface des piéces
anodisées, les dispositions des sections 13.9.1 ou 13.9.2 doivent s’appliquer.

13.9.1 Satinage

Les bains de satinage doivent étre analysés conformément aux instructions du fournisseur de
décapants chimiques. En I'absence d’instructions concernant les bains de satinage a base
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d’hydroxyde de sodium, des analyses d’hydroxyde de sodium libre, d’aluminium et, le cas
échéant, de séquestrant doivent étre effectuées. En I'absence d’instructions concernant les
bains de satinage acides, les analyses doivent se conformer aux instructions de travail du
licencié. La fréquence minimale des analyses doit étre de :

1 une fois par jour et par bain, pour trois postes de travail par jour ;

T une fois tous les deux jours et par bain, pour deux postes de 8h/jour ;

T une fois tous les trois jours et par bain, pour un poste de 8h/jour ;

9 une fois par jour d’utilisation de la ligne si le bain est dans une ligne d’anodisation en

continu.

La composition du bain doit étre ajustée en fonction des résultats des analyses.

La température de chaque bain de satinage doit étre contrblée a intervalles réguliers et au
moins deux fois par poste de travail quand la ligne est en service. Elle doit étre contrdlée au
début du cycle de satinage.

13.9.2 Brillantage

Les bains de brillantage doivent étre analysés conformément aux instructions du fournisseur
de produits chimiques de brillantage. La fréquence minimale des analyses doit étre de :

T une fois par jour et par bain, pour trois postes de travail par jour ;

9 une fois tous les deux jours et par bain, pour deux postes de 8h/jour ;

1 une fois tous les trois jours et par bain, pour un poste de 8h/jour ;

1 une fois par jour d’utilisation de la ligne si le bain est dans une ligne d’anodisation en

continu.

La composition du bain doit étre ajustée en fonction des résultats des analyses.

La température de chaque bain de brillantage doit étre contrélée a intervalles réguliers et au
moins deux fois par poste de travail quand la ligne est en service. Elle doit étre contrdlée au
début du cycle de brillantage.

13.9.3 Anodisation

Les bains d’anodisation doivent étre analysés conformément aux instructions du fournisseur
d’additifs d’anodisation. En I'absence d’instructions, des analyses d’acide sulfurique libre et
d’aluminium dissous doivent étre effectuées. La fréquence minimale des analyses doit étre de

une fois par jour et par bain, pour trois postes de travail par jour ;

une fois tous les deux jours et par bain, pour deux postes de 8h/jour ;

une fois tous les trois jours et par bain, pour un poste de 8h/jour ;

une fois par jour d'utilisation de la ligne si le bain est dans une ligne d’anodisation en
continu.

La composition du bain doit étre ajustée en fonction des résultats des analyses.

E

La température de chaque bain d’anodisation doit étre contrdlée a intervalles réguliers et au
moins deux fois par poste de travail quand la ligne est en service. Elle doit étre contrblée a la
fin du cycle d’anodisation.

13.9.4 Colmatage

Tous les bains de colmatage, dont ceux des procédures a plusieurs étapes, doivent étre
analysés conformément aux instructions du fournisseur de produits chimiques de colmatage
ou, en leur absence, aux instructions de travail du licencié.

Pour I'imprégnation a froid, la teneur en nickel du bain doit étre contrélée au moins :

9 une fois par jour et par bain, pour trois postes de travail par jour ;
T une fois tous les deux jours et par bain, pour deux postes de 8h/jour ;
1 une fois tous les trois jours et par bain, pour un poste de 8h/jour ;
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9 une fois par jour d’utilisation de la ligne si le bain est dans une ligne d’anodisation en
continu.

La teneur en fluorure libre doit étre analysée conformément aux instructions du fournisseur
de produits chimiques de colmatage. La composition du bain doit étre ajustée en fonction des
résultats des analyses.

La valeur du pH de tous les bains de colmatage, dont ceux des procédures a plusieurs étapes,
doit étre mesurée a intervalles réguliers et au moins deux fois par poste de travail quand la
ligne est en service. La composition du bain doit étre ajustée en fonction des résultats des
analyses.

La température de chaque bain de colmatage doit étre contrélée a intervalles réguliers et au
moins deux fois par poste de travail quand la ligne est en service. Elle doit étre contrdlée dix
minutes apreés l'introduction de la charge et consignée.

13.9.5 Stockage des produits

Avant et aprés l'anodisation, les produits en aluminium doivent étre stockés dans un local
séparé des dispositifs d’anodisation. Aprés I'anodisation, ils doivent étre protégés contre la
condensation et la salissure.

13.10 Registre de contrble de la production

13.10.1 Registre des controles

L’installation d’anodisation doit disposer d’'un systéme de contrdle de la production fiable et
contenant au moins les informations suivantes :

1 Nom et adresse du client, numéro de commande ou du lot

1 Date de fabrication

f Epaisseur de revétement convenue et épaisseur réelle mesurée (valeurs minimales
et maximales de I'épaisseur moyenne)
Résultats de I'essai de perte de masse (sur demande du client)
Résultats de I'essai a la goutte de colorant ou d’admittance (sur demande du client)
Résultats de tout autre essai demandé par le client.
Mesures prises a la suite de résultats non conformes.

= =4 —a -

Le registre doit comporter ce qui suit.
1 Résultats des analyses et de la surveillance de la température des bains d’anodisation,
et nombre de postes travaillés.
1 Nom et application des produits chimiques et processus brevetés utilisés, pour le
colmatage par exemple.
1 Résultats des analyses et surveillance de la température et du pH des bains de
colmatage.

Toutes les informations doivent étre aisément accessibles a l'inspecteur.

13.10.2 Tracgabilité

Le licencié doit établir et tenir a jour des procédures d’identification de la production a partir
de dessins, de spécifications ou autres documents pertinents au cours de toutes les phases
de la production, de la livraison et de l'installation. Les produits isolés ou les lots doivent étre
clairement identifiés. Cette identification doit étre enregistrée dans le registre des controles.
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13.11 Inspections

13.11.1 Dispositions générales

L’inspecteur effectue les visites d’inspection comme décrit chapitre 8, conformément aux
exigences de la section 13.11. Afin d’éviter une visite d’inspection inutile, il est recommandé
a l'installation de prévenir 'organisme compétent si elle craint de ne pas disposer, a certaines
périodes, de piéces en nombre suffisant pour les essais.

13.11.2 Non-conformités
La liste des non-conformités pour I'anodisation industrielle est la suivante :

Résultat d’épaisseur de revétement non conforme. Voir 13.11.4

Résultat d’essai de perte de masse non conforme. Voir 13.11.4

Pas d’appareil de mesure de I'épaisseur du revétement en état de marche. Voir 13.6

Pas d’appareil pour I'essai de perte de masse en état de marche, s’il est demandé

par le client. Voir 13.6

1 Pas d’appareil pour I'essai a la goutte de colorant ou I'essai d’admittance en état de
marche, s'il est demandé par le client. Voir 13.6

1 Registre de contrdle de la production incomplet. Voir 13.10

1
T
1
1

13.11.3 Repérage des pieces ayant subi un contrble de qualité interne
Le licencié doit indiquer a l'inspecteur Qualanod les piéces qui ont été reconnues conformes

par le contrble de qualité interne. La marchandise en stock, préte a I'expédition ou déja
emballée, est considérée comme ayant subi le contr6le de qualité interne.

Le licencié doit clairement identifier les piéces qui ne sont pas visées par sa licence
d’anodisation industrielle. L’inspecteur peut vérifier le type d’anodisation en examinant, par
exemple, le contrat qui lie 'anodiseur et son client.

13.11.4 Controledelaproduct i on | ors doune inspection

L’inspection peut comprendre les contrbles de la production suivants :
f Epaisseur du revétement
9 Perte de masse, s’il est demandé par le client pour le lot sélectionné
1 Goutte de colorant ou admittance (les essais d’admittance sont effectués dans les 48
heures qui suivent le colmatage), si demandé par le client pour le lot sélectionné

L’épaisseur moyenne et I'épaisseur locale du revétement doivent étre mesurées sur des
produits utilisant la méthode a courant de Foucault définie dans la norme ISO 2360 (voir 9.2).
Elles ne peuvent étre inférieures aux valeurs minimales pour la classe d’épaisseur spécifiée
ni s’écarter des valeurs limites pour I'épaisseur nominale spécifiée (voir 8.3.6).

Les produits sont évalués a l'aide de la méthode d’essai de perte de masse indiquée section
9.3.1. La perte de masse ne doit pas excéder 30 mg/dm?.

Les produits sont évalués a l'aide de la méthode d’essai a la goutte de colorant indiquée
section 9.3.3.

Les produits sont évalués a l'aide de la méthode d’essai d’admittance indiquée section 9.3.4.

13.11.5 Procédés

L’inspecteur vérifie que les procédés sont conformes aux exigences de la section 13.8. Il
observe également le déroulement des analyses des bains afin de s’assurer qu’elles sont
effectuées correctement.

DIRECTIVES QUALANOD -63- Edition du 01.01.2019



QUALANOD

14 Annexe - Anodisation décorative

14.1 Introduction

Les chapitres 2 a 9 renferment des dispositions générales qui s’appliquent indépendamment
du type d’anodisation. Ce qui suit est particulierement important.

1 Chapitre 6. Attribution et renouvellement d’'une licence.

1 Chapitre 7. Réglement relatif a I'emploi du label Qualanod.

1 Chapitre 8. Inspections.

1 Chapitre 9. Méthodes d'évaluation de la production.

142Domai ne ddoéapplication

Cette section précise les exigences concernant I'anodisation décorative et les produits créés
par anodisation décorative.

La norme ISO 7583 définit 'anodisation décorative comme « anodisation visant a produire
une finition décorative dont la principale caractéristique est son aspect uniforme ou
esthétique ».

Exemples : parois de douche, étuis de rouge a lévres et réflecteurs de lumiere.

14.3 Label de qualité
L'utilisation du label de qualité doit étre conforme aux exigences du chapitre 7.

14.4 Contrats avec les clients

14.4.1 Indications a fournir par le client

Les indications suivantes doivent étre fournies au licencié par le client, au besoin aprés
consultation du fournisseur d’aluminium et/ou du licencié :

Utilisation prévue pour la piéce a anodiser.

Spécifications de I'aluminium a anodiser (alliage et trempe).

Etendue de la/des surfaces significatives de la piéce a anodiser.

Epaisseur de couche anodique demandée.

Positionnement et taille des traces de pinces (accrochage) préconisés.

Préparation de surface de l'aluminium a effectuer avant anodisation, et limites de
variations de la finition de surface finale.

Couleur de la piece anodisée et limites maximales de variations de couleur.

Méthode de colmatage a utiliser.

= =4 =8 -8 -89

= =

1442 Lo6al uminium ° anodi ser
Les recommandations concernant le choix d’alliage sont exposées dans le chapitre 11.

14.4.3 Surfaces significatives

Les surfaces significatives sont indiquées de préférence par des dessins ou par des
échantillons ddment marqués. Dans certains cas, il peut y avoir des exigences différentes
concernant la finition de certaines piéces de la/des surfaces significatives.

1444 Cat ®gories do®pai sseur

Les couches anodiques sont catégorisées en classes d’épaisseur, déterminées par les
valeurs minimales autorisées de |'‘épaisseur moyenne et de I'‘épaisseur locale. Les classes
d’épaisseur sont désignées par les lettres « AA». D’autres classes d’épaisseur sont
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autorisées, ex : AA 7 ou AA 18, et sont définies de la méme facon. Les définitions des classes
d’épaisseur courantes sont présentées dans le tableau 14-1.

Tableau14-1. Cat ®gori es do®pai sseur
Cat ®gorie db Ep?;isr?iﬁglr;?gy?;e Epaisseur I(ocsalri;ninimale
AA3 3 Non précisé
AA5 5 4
AA10 10 8
AA15 15 12

14.4.5 Tolérances dimensionnelles finales
Non applicable.

14.4.6 Préparation de la surface

La préparation de la surface est définie de préférence au moyen d’échantillons de référence
convenant aux deux parties.

14.4.7 Couleur

La variation de couleur acceptable est définie de préférence au moyen d’échantillons de
référence convenant aux deux parties. Les échantillons peuvent représenter les limites
maximales du sombre et du clair.

14.5 Réclamations

Les clients doivent adresser par écrit leurs réclamations aux anodiseurs. L’anodiseur doit tenir
un registre des réclamations qui indique les mesures prises.

14.6 Laboratoire et appareillage

14.6.1 Laboratoire

L’installation d’anodisation doit avoir un laboratoire situé dans une piéce dédiée et séparée
des autres dispositifs. Des conditions adaptées a la réalisation des essais doivent étre
maintenues.

14.6.2 Appareillage

14.6.2.1 Dispositions générales

Selon 'essai, chaque appareil doit se conformer aux exigences de la norme correspondante.
Chaque appareil doit étre opérationnel et posséder une fiche technique indiquant son numéro
d’identification et les contréles d’étalonnage.

14.6.2.2 Appareillage pour le contrble de la production

Pour mesurer I'épaisseur, chaque installation d’anodisation doit disposer au minimum de deux
appareils a courant de Foucault, ou d’'un appareil a courant de Foucault et un microscope a
coupe optique (9.2).

L’installation d’anodisation doit avoir I'équipement suivant pour effectuer I'essai de perte de
masse (9.3.1 ou 9.3.2):

1 balance analytique (précision 0,1 mg)

M1 étuve

1 dessiccateur

DIRECTIVES QUALANOD - 65 - Edition du 01.01.2019



QUALANOD

1 appareil de chauffage
1 moyens pour agiter la solution
1 produits chimiques

Si linstallation d’anodisation pratique I'essai a la goutte de colorant, elle doit disposer des
solutions nécessaires pour effectuer cet essai (9.3.3).

Si l'installation d’anodisation pratique I'essai d’admittance, elle doit avoir au moins un appareil
pour mesurer I'admittance ainsi qu’un appareil d’étalonnage pour vérifier la précision de
I'appareil (9.3.4).

L’installation d’anodisation doit pouvoir accéder a 'appareillage nécessaire a tout controle de
la production demandé par le client et décrit dans la section 14.7. Tout organisme mandaté
pour effectuer un essai doit étre accrédité selon ISO 17025 pour cet essai.

14.6.2.3 Appareillage pour le contrble des bains
L’installation d’anodisation doit étre équipée d’'un pH-meétre et de deux solutions tampons.

14.7 Contréle de la production par le licencié
Comme indiqué ci-aprés, certains essais ne s’appliquent pas a I'anodisation décorative.

14.7.1 Essais requis
En fonction des produits créés, le licencié doit contrdler la qualité de sa production a l'aide
des essais suivants (détails ci-apres) :

1 Epaisseur

9 Essai de perte de masse

1 Essai a la goutte de colorant et/ou essai d’admittance

1 Evaluation des défauts visibles, de I'aspect de surface et, le cas échéant, de la couleur

De plus, le licencié doit effectuer tous les essais demandés par le client et décrits ci-apres.

S'’il n’est pas possible de prélever des échantillons sur le lot de production a cause de la forme,
de la taille ou de I'encombrement du produit, le licencié peut effectuer des essais sur des
échantillons faits du méme alliage que le lot de production et traités simultanément. Cela doit
étre consigné dans le systéme de contrdle de la production.

Le licencié doit répondre aux exigences des normes définissant les essais qu'il pratique. Les
normes internationales concernées sont identifiées dans le chapitre 4.

14.7.2 Epaisseur

L’épaisseur moyenne et I'épaisseur locale des produits doivent étre mesurées a l'aide de la
méthode indiquée dans la section 9.2. Elles ne doivent pas étre inférieures aux valeurs
minimales de leur classe d’épaisseur.

La mesure de I'épaisseur doit étre effectuée lors de I'essai d’acceptabilité du lot.

14.7.3 Tolérances dimensionnelles
Non applicable.

14.7.4 Qualité du colmatage

14.7.4.1 Essai de perte de masse

Les produits anodisés doivent étre évalués a l'aide des méthodes section 9.3.1 ou 9.3.2. La
perte de masse ne doit pas excéder 30 mg/dm?. La méthode doit faire I'objet d’'un accord entre
le licencié et le client.
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Cet essai constitue I'essai de référence pour évaluer la qualité du colmatage.

L’essai de perte de masse doit étre effectué au moins :

1 une fois par jour et par bain de colmatage si la production d’anodisation colorée
représente 100 % de la production totale de la semaine ;

1 une fois tous les deux jours et par bain de colmatage si la production d’anodisation
colorée représente plus de 50 % et moins de 100 % de la production totale de la
semaine ;

1 une fois par semaine et par bain de colmatage si la production d’anodisation colorée
représente moins de 50 % de la production totale de la semaine ;

1 une fois par jour et par ligne d’anodisation en continu en service.

14.7.4.2 Essai a la goutte de colorant

Les produits anodisés doivent étre évalués selon la méthode indiquée section 9.3.3. Le
résultat ne doit pas excéder 2. Si c’est le cas, ou un essai de perte de masse est effectué, ou
le colmatage est renouvelé.

Il s’agit d’'un essai de contrdle de la production pour évaluer la qualité du colmatage. C’est un
essai d’acceptation du pouvoir d’absorption d’'une surface anodisée.

L’essai a la goutte doit étre effectué au moins une fois par bain de colmatage et par poste de
travail. Il doit toujours étre réalisé sur la partie la plus épaisse du revétement.

Pour les lignes d’anodisation en continu, I'essai a la goutte doit étre effectué au moins une
fois par bobine.

14743 Es s ai débadmi ttance

Les produits anodisés doivent étre évalués a 'aide de la méthode indiquée section 9.3.4. La
limite acceptable de I'admittance corrigée doit étre 20 pS. Si la valeur de 'admittance corrigée
excéde 20 uS, soit un essai de perte de masse est effectué, soit le colmatage est renouvelé.
La limite acceptable de I'admittance ne s’applique pas aux piéces a coloration électrolytique
en bronze moyen, bronze foncé et noir. Sur I'échelle CIE 1976 L*a*b*, ces derniéres sont des
finitions avec une valeur de L* inférieure a environ 60.

Il s’agit d’un essai de contrdle de la production.

L’essai d’admittance doit étre effectué au moins une fois par bain de colmatage et par poste
de travail. Il n’est pas nécessaire d’effectuer des essais d’admittance sur les produits anodisés
en continu.

14.7.5 Défauts visibles

Les pieces anodisées doivent étre prélevées selon un systéme d’échantillonnage convenu
entre les parties intéressées. Lal/les surfaces significatives des piéces anodisées doivent étre
exemptes de défauts visibles a une certaine distance d’observation. Cette distance fait 'objet
d'un accord entre les parties intéressées. En I'absence d’accord, I'examen visuel doit se
conformer aux dispositions de la section 9.4.1 et les distances d’observation suivantes doivent
s’appliquer.

1 2 m pour les applications architecturales intérieures

1 0,5 m pour les produits décoratifs

Le métal regu par le licencié doit étre de qualité suffisante pour qu’aprés son traitement sur la
ligne d’anodisation, ses surfaces significatives soient exemptes de défauts visibles
conformément aux demandes du client. Au moins doute concernant la diminution de la
visibilité des défauts, des lignes de laminage ou des lignes de filage aprés traitement par la
ligne d’anodisation, la capacité de les supprimer ou de les masquer doit étre évaluée sur un
échantillon du métal. L’échantillon doit subir un traitement par la ligne d’anodisation afin de
produire la finition convenue entre le licencié et son client ; I'échantillon est ainsi évalué par
examen visuel comme décrit ci-dessus.
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14.7.6 Aspect de surface et couleur

L’aspect de surface et la couleur des pieces anodisées et des échantillons de référence
doivent étre évalués conformément a la section 9.4.2. La distance d’observation fait I'objet
d’un accord entre les parties intéressées. En I'absence d’accord, les distances d’observation
suivantes doivent s’appliquer :
9 les distances décrites dans la section 14.7.5 pour la comparaison des piéces
anodisées
1 0,5 m pour la comparaison entre les pieces anodisées et les échantillons de référence
convenus entre les parties

En cas d’accord entre le client et 'anodiseur, les méthodes instrumentales peuvent étre
utilisées.

L’aspect de surface et la couleur des pieces anodisées doivent se situer dans les limites
acceptables convenues entre le licencié et le client.

Les échantillons de référence agréés doivent étre conservés dans un endroit sec, a I'abri de
la lumiere.

14.7.7 Propriétés de réflexion ala lumiére

A la demande du client, les propriétés de réflexion a la lumiére doivent étre évaluées selon la
section 9.4.3. La fréquence de 'essai et les limites acceptables doivent faire I'objet d’'un accord
entre le licencié et le client.

14.7.8 Résistance ala corrosion
Non applicable.

1479 R®si st ance ° | Busur e

A la demande du client, la résistance a l'usure de masse des produits anodisés doit étre
évaluée, a l'aide des méthodes indiquées sections 9.6.2, 9.6.3 ou 9.6.4. La méthode, la
fréquence de I'essai et les limites acceptables doivent faire I'objet d’'un accord entre le licencié
et le client.

L’évaluation de la résistance a l'usure peut étre pertinente pour les produits régulierement
manipulés par les utilisateurs.

14710 R®si st ance ° | 6adbr asi on de surf ac
Non applicable.

14.7.11 Microdureté
Non applicable.

14.7.12 Reésistance alaformation de criques par déformation

A la demande du client, la résistance a la formation de criques par déformation des produits
laminés anodisés doit étre évaluée a I'aide de la méthode indiquée section 9.8. La fréquence
de I'essai et les limites acceptables doivent faire I'objet d’un accord entre le licencié et le client.

L’évaluation de la résistance a la déformation peut étre pertinente pour les produits laminés
qui sont déformés aprés I'anodisation.

14.7.13 Solidité alalumiére

A la demande du client, la solidité a la lumiére des couches anodiques doit étre évaluée a
l'aide de la méthode indiquée section 9.9.1. La fréquence de I'essai et les limites acceptables
doivent faire I'objet d’'un accord entre le licencié et le client.
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Remarque : il a été démontré que I'aluminium anodisé par coloration électrolytique est
conforme a la norme de solidité a la lumiere.

A la demande du client, la résistance au rayonnement ultraviolet des couches anodiques doit
étre évaluée a l'aide de la méthode indiquée section 9.9.2. La fréquence de l'essai et les
limites acceptables doivent faire I'objet d’'un accord entre le licencié et le client.

14.7.14 Résistance au craguellement thermique

A la demande du client, la résistance au craquellement thermique des produits anodisés doit
étre évaluée a l'aide de la méthode indiquée section 9.13. La fréquence de I'essai et les limites
acceptables doivent faire I'objet d’'un accord entre le licencié et le client. En I'absence
d’accord, le traitement des couches anodiques a une température de métal inférieure a 80 °C
ne doit provoquer aucune craquelure visible.

14.7.15 Continuité du revétement

A la demande du client, la continuité du revétement des produits anodisés en continu doit étre
évaluée a l'aide de la méthode indiquée section 9.11. Aprés I'essai, I'examen visuel de la
surface de I'’échantillon ne doit révéler aucun point noir ni aucun point sombre rougeéatre.

L’essai de continuité du revétement doit étre effectué une fois par jour et par ligne
d’anodisation en continu en service.

14.7.16 Tension électrique de claquage
Non applicable.

14.7.17 Masse par unité de surface
Non applicable.

14.7.18 Rugosité
Non applicable.

14719 Essai s de simulation doéutilisati on

A la demande du client, les produits anodisés doivent étre évalués a I'aide d’un ou plusieurs
essais indiqués par le client afin de simuler les conditions d’utilisation. La fréquence de I'essai
et les limites acceptables doivent faire I'objet d’'un accord entre le licencié et le client.

14.8 Exigences concernant les procédés

14.8.1 Prétraitement

Le licencié peut utiliser tout procédé qu’il jugera approprié a I'obtention de la finition requise
par le client. Ces procédés peuvent étre mécaniques (grenaillage, meulage, brossage,
polissage, lustrage) ou chimiques (dégraissage, satinage, décapage, neutralisation).

14.8.2 Anodisation
L’anodisation doit étre réalisée en utilisant des solutions a base d’acide sulfurique.

14.8.3 Coloration

Les colorants doivent étre utilisés conformément aux instructions du fournisseur ou, en leur
absence, aux instructions de travail du licencié.

Les procédés de coloration électrolytique doivent étre utilisés conformément aux instructions
du fournisseur ou, en leur absence, aux instructions de travail du licencié.
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14.8.4 Procédé de colmatage

Tout procédé de colmatage peut étre utilisé dans la mesure ou la production qui en résulte
répond aux exigences des présentes Directives.

1485 Col matage ° | 6eau chaude

Pour le colmatage a chaud, la température ne doit pas étre inférieure a 96 °C dix minutes
aprés l'introduction de la charge a colmater.

Tout additif (produits anti-poudrage, par exemple) doit étre utilisé conformément aux
instructions du fournisseur ou, en leur absence, aux instructions de travail du licencié.

14.8.6 Imprégnation a froid

14.8.6.1 Dispositions générales
Les prescriptions de cette section doivent étre suivies pour 'imprégnation a froid en deux
étapes basée sur le fluorure de nickel.

14862Premi re ®tape de | 6i mpr®gnation ~ froid
La teneur enions de nickel de la solution doit étre maintenue a 1,5 + 0,3 g/l. On peut remplacer
5 a 10 % du nickel par du cobalt.

La teneur en ions de fluorure libres de la solution doit étre maintenue au niveau indiqué par le
fournisseur du produit d'imprégnation a froid.

La solution doit étre maintenue a une température située entre 25 °C et 30 °C.
Le pH de la solution doit étre maintenu entre 5,8 et 7,0.

La durée d'immersion doit étre 1,0 £ 0,2 min/um d’épaisseur de couche anodique.

1486.3Seconde ®tape de | 61 mpr®gnation ° froid
La solution doit contenir soit de I'eau de distribution avec 4,0 + 1,0 g/l de sulfate de nickel ou
d’acétate de nickel, soit de 'eau déminéralisée avec un additif anti-poudrage.

La solution doit étre maintenue a une température supérieure ou égale a 60 °C.

La durée d’'immersion doit étre 1,0 £ 0,2 min/um d’épaisseur de couche anodique.

14.8.7 Autres systémes de colmatage

Les autres systémes de colmatage, dont le colmatage a moyenne température, doivent étre
utilisés conformément aux instructions écrites du fournisseur ou, en leur absence, aux
instructions de travail du licencié.

14.9 Méthodes pour le contréle des procédés

14.9.1 Satinage

Les bains de satinage doivent étre analysés conformément aux instructions du fournisseur de
décapants chimiques. En 'absence d’instructions concernant les bains de satinage a base
d’hydroxyde de sodium, des analyses d’hydroxyde de sodium libre, d’aluminium et, le cas
échéant, de séquestrant doivent étre effectuées. En I'absence d’instructions concernant les
bains de satinage acides, les analyses doivent se conformer aux instructions de travail du
licencié. La fréquence minimale des analyses doit étre de :

9 une fois par jour et par bain, pour trois postes de travail par jour ;

1 une fois tous les deux jours et par bain, pour deux postes de 8h/jour ;

1 une fois tous les trois jours et par bain, pour un poste de 8h/jour ;
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9 une fois par jour d’utilisation de la ligne si le bain est dans une ligne d’anodisation en
continu.
La composition du bain doit étre ajustée en fonction des résultats des analyses.

La température de chaque bain de satinage doit étre contrblée a intervalles réguliers et au
moins deux fois par poste de travail quand la ligne est en service. Elle doit étre contrblée au
début du cycle de satinage.

14.9.2 Brillantage

Les bains de brillantage doivent étre analysés conformément aux instructions du fournisseur
de produits chimiques de brillantage. La fréquence minimale des analyses doit étre de :

1 une fois par jour et par bain, pour trois postes de travail par jour ;

1 une fois tous les deux jours et par bain, pour deux postes de 8h/jour ;

T une fois tous les trois jours et par bain, pour un poste de 8h/jour ;

9 une fois par jour d’utilisation de la ligne si le bain est dans une ligne d’anodisation en

continu.

La composition du bain doit étre ajustée en fonction des résultats des analyses.

La température de chaque bain de brillantage doit étre contrdlée a intervalles réguliers et au
moins deux fois par poste de travail quand la ligne est en service. Elle doit étre contrdlée au
début du cycle de brillantage.

14.9.3 Anodisation

Les bains d’anodisation doivent étre analysés conformément aux instructions du fournisseur
d’additifs d’anodisation. En I'absence d’instructions, des analyses d’acide sulfurique libre et
d’aluminium dissous doivent étre effectuées. La fréquence minimale des analyses doit étre de

une fois par jour et par bain, pour trois postes de travail par jour ;

une fois tous les deux jours et par bain, pour deux postes de 8h/jour ;

une fois tous les trois jours et par bain, pour un poste de 8h/jour ;

une fois par jour d’utilisation de la ligne si le bain est dans une ligne d’anodisation en
continu.

La composition du bain doit étre ajustée en fonction des résultats des analyses.

E R

La température de chaque bain d’anodisation doit étre contrélée a intervalles réguliers et au
moins deux fois par poste de travail quand la ligne est en service. Elle doit étre contrblée a la
fin du cycle d’anodisation.

14.9.4 Colmatage

Tous les bains de colmatage, dont ceux des procédures a plusieurs étapes, doivent étre
analysés conformément aux instructions du fournisseur de produits chimiques de colmatage
ou, en leur absence, aux instructions de travail du licencie.

Pour I'imprégnation a froid, les teneurs en fluorure libre et en nickel du bain doivent étre
contr6lées au moins :

une fois par jour et par bain, pour trois postes de travail par jour ;

une fois tous les deux jours et par bain, pour deux postes de 8h/jour ;

une fois tous les trois jours et par bain, pour un poste de 8h/jour ;

une fois par jour d’utilisation de la ligne si le bain est dans une ligne d’anodisation en
continu.

1
1
1
1

La teneur en fluorure libre doit étre analysée conformément aux instructions du fournisseur
de produits chimiques de colmatage. La composition du bain doit étre ajustée en fonction des
résultats des analyses.
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La valeur du pH de tous les bains de colmatage, dont ceux des procédures a plusieurs étapes,
doit étre mesurée a intervalles réguliers et au moins deux fois par poste de travail quand la
ligne est en service. La composition du bain doit étre ajustée en fonction des résultats des
analyses.

La température de chaque bain de colmatage doit étre contrélée a intervalles réguliers et au
moins deux fois par poste de travail quand la ligne est en service. Elle doit étre contrdlée dix
minutes apres l'introduction de la charge et consignée.

14.9.5 Stockage des produits

Avant et aprés I'anodisation, les produits en aluminium doivent étre stockés dans un local
sépareé des dispositifs d’anodisation. Aprés I'anodisation, ils doivent étre protégés contre la
condensation et la salissure. Toute piece anodisée en stock doit indiquer I'épaisseur de son
revétement.

14.10 Registre de contrble de la production

14.10.1 Registre des controles

L’installation d’anodisation doit disposer d’'un systéme de contrdle de la production fiable et
contenant au moins les informations suivantes :

Nom et adresse du client, numéro de commande ou du lot.

Date de fabrication.

Type d’anodisation (naturelle ou colorée).

Classe d’épaisseur convenue et épaisseur réelle mesurée (valeurs minimales et
maximales de I'‘épaisseur moyenne et de I'‘épaisseur locale)

Résultats de I'essai de perte de masse

S'’il y a lieu, résultats de I'essai a la goutte de colorant ou d’admittance.
Résultats de tout autre essai demandé par le client.

Mesures prises a la suite de résultats non conformes.
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Le registre doit comporter ce qui suit :

1 Résultats des analyses et de la surveillance de la température des bains de satinage,
et nombre de postes travaillés.

1 Résultats des analyses et de la surveillance de la température des bains de brillantage,
et nombre de postes travaillés.

1 Résultats des analyses et de la surveillance de la température des bains d’anodisation,
et nombre de postes travaillés.

1 Nom et application des produits chimiques et processus brevetés utilisés, pour le
colmatage par exemple.

1 Résultats des analyses et surveillance de la température et du pH des bains de
colmatage.

Toutes les informations doivent étre aisément accessibles a l'inspecteur.

14.10.2 Tracabilité

Le licencié doit établir et tenir a jour des procédures d’identification de la production a partir
de dessins, de spécifications ou autres documents pertinents au cours de toutes les phases
de la production, de la livraison et de l'installation. Les produits isolés ou les lots doivent étre
clairement identifiés. Cette identification doit étre enregistrée dans le registre des contrbles.
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14.11 Inspections

14.11.1 Dispositions générales

L’inspecteur effectue les visites d’inspection comme décrit chapitre 8, conformément aux
exigences de la section 14.11. Afin d’éviter une visite d’inspection inutile, il est recommandé
a l'installation de prévenir 'organisme compétent si elle craint de ne pas disposer, a certaines
périodes, de piéces en nombre suffisant pour les essais.

14.11.2 Non-conformités
La liste des non-conformités pour I'anodisation décorative est la suivante :

1 Résultat d’épaisseur de revétement non conforme. Voir 14.11.4

I Résultat d’essai de perte de masse non conforme. Voir 14.11.4

1 Pas d’appareil de mesure de I'épaisseur du revétement en état de marche. Voir 14.6

1 Pas d’appareil pour I'essai de perte de masse en état de marche. Voir 14.6

9 Pas d’appareil pour I'essai a la goutte de colorant ou I'essai d’admittance en état de
marche. Voir 14.6

1 Registre de contrdle de la production incomplet. Voir 14.10

14.11.3 Repérage des piéces ayant subi un contrble de qualité interne

Le licencié doit indiquer a l'inspecteur Qualanod les piéces qui ont été reconnues conformes
par le contrble de qualité interne. La marchandise en stock, préte a I'expédition ou déja
emballée, est considérée comme ayant subi le contr6le de qualité interne.

Le licencié doit clairement identifier les piéces qui ne sont pas visées par sa licence
d’anodisation décorative. L’inspecteur peut vérifier le type d’anodisation en examinant, par
exemple, le contrat qui lie I'anodiseur et son client.
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L’inspection peut comprendre les contrdles de la production suivants :
f Epaisseur du revétement
i Perte de masse
1 Goutte de colorant ou admittance (les essais d’admittance sont effectués dans les 48
heures qui suivent le colmatage)

L’épaisseur moyenne et I'épaisseur locale du revétement doivent étre mesurées sur des
produits utilisant la méthode a courant de Foucault définie dans la norme ISO 2360 (voir 9.2).
Elles ne peuvent étre inférieures aux valeurs minimales pour la classe d’épaisseur spécifiée.

Les produits sont évalués a l'aide de la méthode d’essai de perte de masse indiquée section
9.3.1 ou section 9.3.2, en fonction de la méthode utilisée par I'anodiseur pour le lot
sélectionné. La perte de masse ne doit pas excéder 30 mg/dm?.

Les produits sont évalués a l'aide de la méthode d’essai a la goutte de colorant indiquée
section 9.3.3.

Les produits sont évalués a 'aide de la méthode d’essai d’admittance indiquée section 9.3.4.

14.11.5 Procédés

L’inspecteur vérifie que les procédés sont conformes aux exigences de la section 14.8. |
observe également le déroulement des analyses des bains afin de s’assurer qu’elles sont
effectuées correctement.
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15 Annexe - Anodisation dure

15.1 Introduction

Les chapitres 2 a 9 renferment des dispositions générales qui s’appliquent indépendamment
du type d’anodisation. Ce qui suit est particulierement important.

1 Chapitre 6. Attribution et renouvellement d’une licence.

1 Chapitre 7. Réglement relatif a I'emploi du label Qualanod.

1 Chapitre 8. Inspections.

1 Chapitre 9. Méthodes d'évaluation de la production.

15.2Domai ne ddoéapplication

Cette section précise les exigences concernant I'anodisation dure et les produits créés par
anodisation dure.

La norme ISO 7583 définit 'anodisation dure comme « anodisation visant & produire une
couche d’oxydation anodique dont la principale caractéristique est sa résistance a 'usure ou
sa microdureté élevée ».

Les produits créés par anodisation dure sont semblables a certains de ceux de I'anodisation
industrielle, mais avec des exigences de qualité plus élevées, particulierement de résistance
a l'usure.

15.3 Label de qualité
L’utilisation du label de qualité doit étre conforme aux exigences du chapitre 7.

15.4 Contrats avec les clients

15.4.1 Indications a fournir par le client

Les indications suivantes, si adaptées, doivent étre fournies au licencié par le client, au besoin

apres consultation du fournisseur d’aluminium et/ou du licencié :

Spécifications de I'aluminium a anodiser (alliage et trempe).

Etendue de la/des surfaces significatives de la piéce a anodiser.

Epaisseur de couche anodique demandée.

Tolérances dimensionnelles finales, si demandées

Positionnement et taille des traces de pinces (accrochage) préconisés.

Exigence particuliere concernant la préparation de la surface, ex.: grenaillage,

satinage, meulage.

9 Exigence particuliére concernant le post-traitement, ex.: imprégnation, meulage,
colmatage.

1 Toute caractéristique particuliere demandée, telle que la résistance a la corrosion, la
tension électrique de claquage et I'isolation électrique.

=A =4 =4 -4 -4

1542 L6al uminium ° anodiser
Les recommandations concernant le choix d’alliage sont exposées dans le chapitre 11.

15.4.3 Surfaces significatives

Les surfaces significatives sont indiquées de préférence par des dessins ou par des
échantillons didment marqués. Dans certains cas, il peut y avoir des exigences différentes
concernant la finition de certaines pieces de la/des surfaces significatives. Il peut s’avérer
nécessaire de masquer certaines pieces afin de permettre la réalisation d’exigences
différentes.
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1544 Cat ®gori es do®pai sseur
Des indications sont présentées au chapitre 11.

15.4.5 Tolérances dimensionnelles finales

L’anodisation provoque une augmentation des dimensions d’'une piéce, représentant environ
50 % de I'épaisseur du revétement pour chaque surface anodisée.

15.4.6 Préparation de la surface
La norme ISO 7599 comprend un systéme de désignation de la préparation de surface.

15.4.7 Couleur
Non applicable.

15.5 Réclamations

Les clients doivent adresser par écrit leurs réclamations aux anodiseurs. L’anodiseur doit tenir
un registre des réclamations qui indique les mesures prises.

15.6 Laboratoire et appareillage

15.6.1 Laboratoire

L’installation d’anodisation doit avoir un laboratoire situé dans une piéce dédiée et séparée
des autres dispositifs. Des conditions adaptées a la réalisation des essais doivent étre
maintenues.

15.6.2 Appareillage

15.6.2.1 Dispositions générales

Selon I'essai, chaque appareil doit se conformer aux exigences de la norme correspondante.
Chaque appareil doit étre opérationnel et posséder une fiche technique indiquant son numéro
d’identification et les contréles d’étalonnage.

15.6.2.2 Appareillage pour le contréle de la production

Pour mesurer I'épaisseur, chaque installation d’anodisation doit disposer au minimum de deux
appareils a courant de Foucault, ou d’un appareil a courant de Foucault et un microscope a
coupe optique (9.2).

L’installation d’anodisation doit disposer de I'appareillage nécessaire a la mesure de la
résistance a l'usure. (9.6.2, 9.6.3, 9.6.5)

L’installation d’anodisation doit pouvoir accéder a 'appareillage nécessaire a tout contrdle de
la production demandé par le client et décrit dans la section 15.7. Tout organisme mandaté
pour effectuer un essai doit étre accrédité selon ISO 17025 pour cet essai.

15.6.2.3 Appareillage pour le contrdle des bains
L’installation d’anodisation doit étre équipée d’'un pH-meétre et de deux solutions tampons.

15.7 Contréle de la production par le licencié
Comme indiqué ci-aprés, certains essais ne s’appliquent pas a I'anodisation dure.

15.7.1 Essais requis

En fonction des produits créés, le licencié doit contrdler la qualité de sa production a l'aide
des essais suivants (détails ci-apres) :
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1 Epaisseur

1 Défauts visibles

I Résistance a l'usure

1 Tolérances dimensionnelles finales, si demandées par le client

De plus, le licencié doit effectuer tous les essais demandés par le client et décrits ci-apres.

S'’il n’est pas possible de prélever des échantillons du lot de production a cause de la forme,
de la taille ou de 'encombrement du produit, le licencié peut effectuer des essais sur des
échantillons faits du méme alliage que le lot de production et traités simultanément. Cela doit
étre consigné dans le systéme de contr6le de la production.

Le licencié doit répondre aux exigences des normes définissant les essais qu'il pratique. Les
normes internationales concernées sont identifiées dans le chapitre 4.

15.7.2 Epaisseur

Les mesures de I'épaisseur doivent étre réalisées a I'aide de la méthode indiquée section 9.2.
Lorsqu’une épaisseur nominale inférieure ou égale a 50 um est spécifiée, aucune piece ne
doit avoir une épaisseur moyenne de 20 % inférieure ou supérieure a I'épaisseur nominale.

Lorsqu’une épaisseur nominale de plus de 50 um est spécifiée, aucune piéce ne doit avoir
une épaisseur moyenne de 10 um inférieure ou supérieure a I'épaisseur nominale.

La mesure de I'épaisseur doit étre effectuée lors de I'essai d’acceptabilité du lot.

15.7.3 Tolérances dimensionnelles

Le cas échéant, la mesure des dimensions finales doit étre effectuée lors d’'un essai
d’acceptabilité de lot.

15.7.4 Qualité du colmatage
Non applicable.

15.7.4.1 Essai de perte de masse
Non applicable.

15.7.4.2 Essai a la goutte de colorant
Non applicable.

15743 Es s ai dobadmi ttance
Non applicable.

15.7.5 Défauts visibles

Les pieces doivent étre examinées visuellement, conformément a la section 9.4.1. La surface
significative doit étre complétement anodisée. L’aspect visuel doit étre essentiellement
uniforme, sans écaillage, cloque ou zones poudreuses (brdlées). Les craquelures ou les
microfissures ne constituent normalement pas un motif de rejet.

15.7.6 Aspect de surface et couleur
Non applicable.

15.7.7 Propriétés de réflexion ala lumiére
Non applicable.
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15.7.8 Résistance ala corrosion

A la demande du client, la résistance a la corrosion doit étre évaluée a 'aide de la méthode
d’essai au brouillard salin neutre, indiquée section 9.5. La durée de I'essai doit étre de 336
heures.

Aprés avoir subi I'essai, un échantillon présentant une épaisseur de couche anodique de
50 ym ne doit montrer aucune piqdre de corrosion, a I'exception de celles situées a moins de
1,5 mm des traces de pinces et des angles.

Cet essai s’applique uniquement aux revétements anodisés colmatés.

15579 R®si st ance ° | Busur e

A la demande du client, la résistance a l'usure des couches anodiques doit étre déterminée
soit a I'aide de la méthode de la roue abrasive indiquée section 9.6.2., soit a 'aide de la
méthode du jet abrasif indiquée section 9.6.3. Le choix de la méthode et la procédure doivent
étre conformes a la norme 1ISO 10074. La méthode Taber indiquée section 9.6.5 ne peut étre
utilisée qu’en cas de demande expresse.

Le délai entre I'anodisation et I'essai doit étre de 24 h minimum. Entre temps, les piéces
contrblées doivent étre entreposées dans I'environnement d’essais.

L’essai de la roue abrasive doit étre de 800 a 100 allers-retours.
La fréquence de I'essai doit faire I'objet d’un accord entre le licencié et le client.

La résistance relative moyenne spécifique a I'abrasion des méthodes de la roue abrasive et
du jet abrasif doit étre supérieure a 80 %.

La perte de masse de la méthode Taber ne doit pas étre supérieure a 15 mg.

15710 R®si st ance ° | 6abrasion de surf ace
Non applicable.

15.7.11 Microdureté

A la demande du client, la microdureté des couches anodiques doit étre déterminée a l'aide
de la méthode de microdureté Vickers indiquée section 9.7. La charge d’essai doit étre 0.49 N.

La fréquence de I'essai et les limites acceptables font I'objet d’'un accord entre le licencié et le
client. En I'absence d’accord, les critéres suivants s’appliquent. La valeur de microdureté, H,
0,05, des revétements moins épais que 50 um ne doit pas étre inférieure a 400. La valeur de
microdureté, Hy 0,05, des revétements plus épais que 50 um ne doit pas étre inférieure a 350.

15.7.12 Résistance alaformation de criques par déformation
Non applicable.

15.7.13 Solidité alalumiére
Non applicable.

15.7.14 Résistance au craquellement thermique
Non applicable.

15.7.15 Continuité du revétement
Non applicable.

15.7.16 Tension électrique de claquage

A la demande du client, la tension électrique de claquage doit étre déterminée a l'aide de la
méthode indiquée section 9.10.
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La fréquence de I'essai et les limites acceptables font I'objet d’'un accord entre le licencié et le
client. En 'absence d’accord, les couches anodiques épaisses de 50 pum doivent avoir une
tension de claguage minimale de 1200 V. La moyenne de dix mesures doit étre réalisée pour
obtenir cette valeur.

Cette méthode ne convient pas pour les revétements non colmatés.

15.7.17 Masse par unité de surface
A la demande du client, la masse surfacique doit étre déterminée par la méthode indiquée
section 9.12.

La fréquence de I'essai et les limites acceptables font I'objet d’'un accord entre le licencié et le
client. En I'absence d’accord, la masse surfacique doit étre d’au moins 1100 mg/dm? pour un
revétement non colmaté d’'une épaisseur de 50 um, ou I'équivalent pour les revétements
d’épaisseurs différentes.

15.7.18 Rugosité

A la demande du client, la méthode, la fréquence de I'essai et les limites acceptables font
I'objet d’'un accord entre le licencié et le client.

15.7.19 Essaisde si mul ation doéutilisati on

A la demande du client, les produits anodisés doivent étre évalués a l'aide d’un ou plusieurs
essais indiqués par le client afin de simuler les conditions d’utilisation. La fréquence de 'essai
et les limites acceptables font I'objet d’'un accord entre le licencié et le client.

15.8 Exigences concernant les procédés

15.8.1 Prétraitement

Le licencié peut utiliser tout procédé qu’il jugera approprié a lI'obtention de la finition requise
par le client. Ces procédés peuvent étre mécaniques (grenaillage, meulage, brossage,
polissage, lustrage) ou chimiques (dégraissage, satinage, décapage, neutralisation).

15.8.2 Anodisation

L’anodisation doit étre réalisée en utilisant des solutions a base d’acide sulfurique.

15.8.3 Coloration
Non applicable.

15.8.4 Procédé de colmatage
Non applicable.

1585 Col matage ~ | 6eau chaude
Non applicable.

15.8.6 Imprégnation a froid
Non applicable.

15.8.7 Autres systémes de colmatage
Non applicable.
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15.9 Méthodes pour le controle des procédés

15.9.1 Satinage
Non applicable.

15.9.2 Brillantage
Non applicable.

15.9.3 Anodisation

Les bains d’anodisation doivent étre analysés conformément aux instructions du fournisseur
d’additifs d’anodisation. En I'absence d’instructions, des analyses d’acide sulfurique libre et
d’aluminium dissous doivent étre effectuées. La fréquence minimale des analyses doit étre de

9 une fois par jour et par bain, pour trois postes de travail par jour ;
9 une fois tous les deux jours et par bain, pour deux postes de 8h/jour ;
9 une fois tous les trois jours et par bain, pour un poste de 8h/jour.

La composition du bain doit étre ajustée en fonction des résultats des analyses.

La température de chaque bain d’anodisation doit étre contrdlée a intervalles réguliers et au
moins deux fois par poste de travail quand la ligne est en service. Elle doit étre contrblée a la
fin du cycle d’anodisation.

15.9.4 Colmatage
Non applicable.

15.9.5 Stockage des produits

Avant et aprés I'anodisation, les produits en aluminium doivent étre stockés dans un local
sépareé des dispositifs d’anodisation. Aprés I'anodisation, ils doivent étre protégés contre la
condensation et la salissure.

15.10 Registre de contrble de la production

15.10.1 Registre des contrbles

L’installation d’anodisation doit disposer d’'un systéme de contrdle de la production fiable et
contenant au moins les informations suivantes :

Nom et adresse du client, numéro de commande ou du lot.

Date de fabrication.

Epaisseur de revétement convenue et mesure de I'épaisseur réelle (valeurs minimales
et maximales de I'épaisseur moyenne).

Tolérances dimensionnelles finales, si demandées.

Résultats de I'essai de résistance a l'usure.

Résultats de tout autre essai demandé par le client.

Mesures prises a la suite de résultats non conformes.

E E ] E ]

Le registre doit comporter ce qui suit.
1 Résultats des analyses et de la surveillance de la température des bains d’anodisation,
et nombre de postes travaillés.
1 Nom et application des produits chimiques et processus brevetés utilisés, pour le
colmatage par exemple.

Toutes les informations doivent étre aisément accessibles a l'inspecteur.
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15.10.2 Tracabilité

Le licencié doit établir et tenir a jour des procédures d’identification de la production a partir
de dessins, de spécifications ou autres documents pertinents au cours de toutes les phases
de la production, de la livraison et de l'installation. Les produits isolés ou les lots doivent étre
clairement identifiés. Cette identification doit étre enregistrée dans le registre des controles.

15.11 Inspections

15.11.1 Dispositions générales

L’inspecteur effectue les visites d’inspection comme décrit chapitre 8, conformément aux
exigences de la section 15.11. Afin d’éviter une visite d’inspection inutile, il est recommandé
a l'installation de prévenir 'organisme compétent si elle craint de ne pas disposer, a certaines
périodes, de pieces en nombre suffisant pour les essais.

15.11.2 Non-conformités
La liste des non-conformités pour 'anodisation dure est la suivante :

1 Résultat d’épaisseur de revétement non conforme. Voir 15.11.4

9 Pas d’appareil de mesure de I'épaisseur du revétement en état de marche. Voir 15.6
9 Pas d’appareil pour tester la résistance a l'usure en état de marche. Voir 15.6

1 Registre de contrdle de la production incomplet. Voir 15.10

15.11.3 Repérage des pieces ayant subi un contréle de qualité interne

Le licencié doit indiquer a l'inspecteur Qualanod les piéces qui ont été reconnues conformes
par le contrble de qualité interne. La marchandise en stock, préte a I'expédition ou déja
emballée, est considérée comme ayant subi le contrdle de qualité interne.

Le licencié doit clairement identifier les pieces qui ne sont pas visées par sa licence
d’anodisation dure. L'inspecteur peut vérifier le type d’anodisation en examinant, par exemple,
le contrat qui lie 'anodiseur et son client.
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L’inspection peut comprendre les contrdles de la production suivants :
f Epaisseur du revétement

Les épaisseurs moyennes du revétement sont mesurées sur des produits utilisant la méthode
a courant de Foucault définie dans la norme ISO 2360 (voir 9.2). Elles ne peuvent s’écarter
des valeurs limites pour I'épaisseur nominale spécifiée (voir 8.3.6).

15.11.5 Procédés

L’inspecteur vérifie que les procédés sont conformes aux exigences de la section 15.8. Il
observe également le déroulement des analyses des bains afin de s’assurer qu’elles sont
effectuées correctement.
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